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(подпись)
1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки 
сформированности компетенции ОПК-6
1. Физические свойства разрушения металлов.

2. «Залечивание» дефектов, его природа и способствующие факторы.

3. Феноменологическая теория разрушения (приращение степени деформации сдвига).

4. Феноменологическая теория разрушения (степень использования запаса пластичности).

5. Проблемы машиноведения и экспериментальные исследования. (Основные положения).

6. Исходные данные для проектирования силовых конструкций и механизмов.
7. Объекты и решаемые задачи при экспериментальных исследованиях.

8. Параметры машин, исследуемые экспериментально.

9. Перемещения и деформации — основа экспериментальной механики машин.

10. Критерий прочности Писаренко-Лебедева.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки 

сформированности компетенции ОПК-9
1. Метод моделирования для оценки термосилового нагружения образца пуансона.

2. Схема установки термосилового нагружения образца - пуансона и методика испытаний.

3. Математическая модель стойкости пуансонов полугорячего выдавливания

1. Механические характеристики материалов.

2. Методы испытаний материалов. Испытание на растяжение.

3. Методы испытания материалов. Испытание на сжатие.

4. Метод и средства испытаний конструктивных образцов на несущую прочность.

5. Объекты и решаемые задачи при экспериментальных исследованиях.

6. Перемещения и деформации — основа экспериментальной механики машин.

7. Метод моделирования для оценки термосилового нагружения образца пуансона.

8. Математическая модель стойкости пуансонов полугорячего выдавливания.

9. Метод и средства испытаний конструктивных образцов на несущую прочность.

10. Основа метода определения НДС в пластической области по распределению твердости.

11. Экспериментальное исследование процессов пластического формоизменения методом сеток.

12. Методика эксперимента (выбор материала и размеров модели).

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки 
сформированности компетенции ПК-2

1. Основы метода электроизмерений. Тензоэффект и тензорезисторы.

2. Определение интенсивности напряжений и деформаций (методика и расчетные зависимости).
3. Определение напряжений и нагрузок при разрушении по твердости разрушенной детали
4. Метод моделирования для оценки термосилового нагружения образца пуансона.

5. Схема установки термосилового нагружения образца - пуансона и методика испытаний.
6. Математическая модель стойкости пуансонов полугорячего выдавливания.

7. Методика эксперимента (выбор материала и размеров модели)

8. Объекты экспериментальных исследований.

9. Решаемые задачи при экспериментальных исследованиях.
10. Классификация методов испытаний.

11. Условия экспериментального моделирования процессов.

12. Условия проведения многофакторного эксперимента.

13. Уровни факторов и матрица планирования многофакторного эксперимента.

14. Экспериментальная оснастка и инструмент. Устройство и эксплуатация.

15. Схема установки для регистрации усилия нагружения методом тензометрирования.

16. Сущность метода планирования многофакторного эксперимента.
17. Математическая модель стойкости пуансонов полугорячего выдавливания.
18. Основные технологические факторы моделирования процессов нагружения и их определения.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки 
сформированности компетенции ПК-18
1. Методика определения НДС по замеру твердости в зоне очага пластической деформации.
2. Методика записи и расшифровки диаграммы «Сила - путь».

3. Универсальная испытательная машина УИМ-5 (Р-5). (Устройство и эксплуатация).

4. Технология нанесения сеток на образцы.

5. Методика построения тарировочного графика  еi – HV – σi
6. Метод оценки твердости по Виккерсу.
7. Метод оценки твердости по Роквеллу.

8. Метод оценки твердости по Бринеллю.
9. Методика определения механических деформационных свойств материала.
10. Методика определения механических прочностных свойств материала.

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки 
сформированности компетенции ОПК-6

1. Методика построения кривых упрочнения 3-его вида из опыта сжатия.

2. Методика построения кривых упрочнения 3-его вида из опыта растяжения.
3. Условия экспериментального моделирования процессов.

4. Схема установки для регистрации усилия нагружения методом тензометрирования.
5. Математическая модель стойкости пуансонов полугорячего выдавливания.

6. Основные технологические факторы моделирования процессов нагружения и их определения.
7. Установка (аппаратура) для измерения динамических деформаций.
8. Схема измерения деформаций.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки 
сформированности компетенции ОПК-9

1. Укажите, метод конечных деформаций основан на изучении искаженной делительной сетки?

1) Нет, не основывается.

2) Да, основан.

3) Этот метод основан на изучении кругов Мора.
2. Укажите правильное написание интеграла для расчета интенсивности деформации при поэтапном анализе искажения сетки.
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3. Укажите, метод нанесения делительной сетки царапанием можно использовать?

1) Можно, он эффективен особенно для металлов и сплавов.

2) Нельзя – создает концентратор напряжений.

3) Весьма ограниченно, только для пластмасс.
4. Укажите, возможно ли использование метода тензометрирования для измерения деформаций и деформирующих сил.

1) Возможно.

2) Не возможно.

3) Не целесообразно, ввиду значительных погрешностей.

5. Возможно ли измерение сил и деформаций мышц человека методом тензометрии?

1) Не возможно.

2) Возможно.
6. Укажите правильное определение сопротивления проводника  R  .
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7. В чем проявляется явление тензоэффекта?

1) В изменении силы тока при деформации проводника.

2) В изменении мощности.

3) В изменении сопротивления проводника при его малой деформации.
8. Укажите, какой материал наиболее тензоэффективен для применения в качестве полупроводника?

1) Нихром.

2) Кремний.

3) Сплав манганина.

9. Каков диаметр проволочных тензорезисторов?

1) 0,5…1 мм.

2) 2…30 мкм.

3) 100…150 мкм.

10. Можно ли применять для проволочных тензорезисторов стеклотканевую подложку?

1) Можно, только с универсальным клеем.

2) Нельзя.

3) Можно, если диаметр проволочного ТР больше 30 мкм.

11. Укажите правильную последовательность монтажа установки для регистрации деформаций и сил при экспериментировании.

1) Генератор Г3 – 111, персональный компьютер РС 80486, тензодатчики, усилитель переменного тока М60Т, АЦП.

2) Тензодатчики, генератор Г3 – 111, усилитель переменного тока М60Т, АЦП, персональный компьютер РС 80486.

12. Какие схемы с питанием на переменном или постоянном токе используют для измерения статистических деформаций?

1) Прямоточные.

2) Параллельные с обратной связью.

3) Мостовые.

13. Укажите, какой процесс нагружения образца следует считать динамическим?

1) Процесс со скоростью деформации    
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2) Процесс со скоростью деформации    
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3) Процесс со скоростью деформации    
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Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки 
сформированности компетенции ПК-2

1. На чем реально позволяет экономить рост новых знаний кадров трудящихся?

1) На уровне их самосознания.

2) Ни на чем.

3) На материальных ресурсах страны.

2. Согласно физическим основам разрушения укажите известные механизмы образования микротрещин при пластической деформации.

1) Внедрение чужеродных атомов.

2) Динамические и диффузионные.

3) Деформация сжатия при высоком гидростатическом давлении.
3. Как определяется показатель схватывания при прогнозировании эффекта «залечивания»?

1) Отношением удельной работы активации к удельной работе формоизменения.

2) Отношением температуры ликвидуса к температуре деформирования.

3) Произведением плотности металла на теплоемкость.

4. Что определяет величина  
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1) Критическое значение пластического «разрыхления».

2) Предельное накопление энергии.

3) Критическое время деформирования.
5. Укажите, какая существует связь предельной степени деформации сдвига с показателем напряженного состояния, температурой, интенсивностью скоростей деформации сдвига?

1) Геометрическая.

2) Параметрическая.

3) Не существует.

6. Включает ли решение основных задач экспериментальной механики машин формулировку критериев функционирования и ресурса прочности?

1) Если есть требования в ТЗ.

2) Не обязательно.

3) Включает обязательно.

7. Есть ли необходимость на исходном этапе проектирования силовых конструкций в таких данных, как функциональное назначение, режим, технико-экономические параметры машины?

1) Да, это необходимо.

2) Совершенно не обязательно.

3) Если это необходимо по ТЗ.

8. Выберите тип решаемых задач, если экспериментальным объектом являются стандартные образцы материалов.

1) Определение механических и усталостных характеристик.

2) Исследование несущей способности.

3) Исследование долговечности и вибрации.

9. Возможно ли, решать задачи оптимизации технологических процессов по измерению деформаций при формоизменении полуфабрикатов?

1) Не возможно.

2) Это достаточно эффективно.

3) Только для процессов вибродинамики.

10. Укажите пределы изменения параметра 
[image: image11.wmf])
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1) От 0 до 0,5.

2) От 1 до 10.

3) От 0,07 до 1.

11. Как следует рассматривать численные характеристики двух различных, но подобных явлений?

1) Как численные характеристики одного итого же явления, выраженные в различных системах единиц измерения.

2) Как абсолютно различные.

3) Как абсолютно одинаковые.

12. Если безразмерные параметры модели и натурного образца равны - модель адекватна?

1) Нет.

2) Да адекватна.

13. Почему для реализации процесса математического моделирования большое распространение получили ЭВМ?

1) Престижно для инженеров – исследователей.

2) Потому что ЭВМ обладает высоким быстродействием, точностью, наличием библиотеки научных подпрограмм.

3) Модно в среде ученых.

14. Возможен ли расчет и проектирование машин и конструкций без знания механических характеристик материалов?

1) Возможен.

2) Это зависит от уровня квалификации проектировщика.

3) Не возможен.

15. Укажите, облегчает или усложняет работу конструктора наличие стандартов на характеристики материалов и их испытаний.

1) Усложняет.

2) Облегчает.

16. Укажите, относится ли ударная вязкость (КС) к основным механическим характеристикам изотропных монолитных материалов.

1) Да, относится.

2) Нет, не относится.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки 
сформированности компетенции ПК-18

1. Отношением каких характеристик определяется модуль сдвига (
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1) Отношением предела текучести к относительному сжатию.

2) Отношением максимальной силы растяжения к площади поперечного сечения образца при растяжении.

3) Отношением касательного напряжения и относительного сдвига.

2. Укажите правильную зависимость между константами 
[image: image13.wmf]G

E

,

и  
[image: image14.wmf]m

.

1) 
[image: image15.wmf].

2

m

×

=

E

G


2) 
[image: image16.wmf].

)

1

(

2

m

+

=

E

G


3) 
[image: image17.wmf].

2

+

=

m

E

G


3. Что с физической точки зрения представляет собой напряжение текучести?

1) Это предел текучести, упрочняемого в процессе деформации металла.

2) Напряжение образования шейки образца при растяжении.

3) Напряжение разрушения шейки.
4. Что необходимо для полной расшифровки диаграммы растяжения "Сила - путь"?

1) Максимальное значение силы (по силоизмерительному устройству испытательной машины) и значение максимального удлинения образца.

2) Значение силы при разрыве образца.

3) Значение удлинения при образовании шейки образца.

5. При каких условиях корректно устанавливаются механические характеристики материала инструмента, необходимые при оценке усталостной прочности при термосиловом нагружении?

1) При статических  условиях.

2) При условиях, которые обеспечивают однородность полей напряжений и деформаций.

3) При термодинамических  условиях.
6. Должны ли при моделировании процессов материлы модели и инструмента быть механически однородными?

1) Это не имеет значения.

2) Не должны.

3) Да, должны.

7. Укажите, достаточно ли для определения времени развития пластических деформаций в контактном слое инструмента при термодинамическом нагружении знать только характеристики материала инструмента (коэффициент теплопроводности, температуропроводности, теплообмена)?

1) Нет, не достаточно.

2) Вполне достаточно.

3) Достаточно знать только коэффициент теплообмена.

8. Сочетание какого количества факторов исследуется в модели 24?

1) Шестнадцати.

2) Восьми.

3) Четырех.

9. С какой целью рассчитывается критерий Фишера?

1) С целью проверки адекватности модели (уравнения регрессии).

2) Для определения средеквадратичной ошибки.

3) Для определения построчной дисперсии.

10. Что определяет понятие "стойкость инструмента" (образца – пуансона)?

1) Несущую прочность.

2) Величину действующей на него удельной силы.

3) Число рабочих циклов до его разрушения.

11. Что такое " алгоритм обработки результатов эксперимента"?

1) Последовательность пооперационного расчета и построения уравнения регрессии и анализа результатов, являющегося основой для разработки программы на ЭВМ.

2) Методика проведения эксперимента.

3) План эксперимента.

12. Какова должна быть толщина образца, чтобы его свойства не повлияли на результат?

1) Толщина должна быть 10 мм.

2) Толщина должна быть больше диаметра шарика.

3) Толщина должна быть не менее, десятикратной глубины отпечатка.
13. Какова должна быть поверхность испытуемого образца для измерения твердости по Роквеллу?

1) Зафосфатированной.

2) Обезжиренной. 

3) Плоской и шлифованной.
14. Что собой представляет испытание на микротвердость?

1) Микротвердость измеряют внедрением алмазной пирамиды с углом при вершине 136° под стандартной нагрузкой.

2) Микротвердость измеряют алмазным конусом с углом 60°.

3) Микротвердость измеряют стальным шариком.
15. Что является критерием твердости при испытаниях по Шору?

1) Глубина вдавленной шариком лунки.

2) Высота упругого отскока шарика.

3) Диаметр отпечатка от шарика при его ударе.

16. Отношением каких величин определяются интенсивность напряжений при одноосном растяжении образца?

1) Отношением текущей силы к текущей площади сечения.

2) Отношением максимальной силы к начальной площади сечения образца.

3) Отношением максимальной силы к площади сечения в шейке образца.

17. Укажите место корректного измерения твердости при испытаниях на одноосное сжатие.

1) В плоскости сечения по оси симметрии образца.

2) На торцевых поверхностях образца.

3) На боковой поверхности образца.

18. Какая характеристика является отправной при анализе процессов ОМД на базе применения делительных сеток?

1) Скорость перемещения узловых точек.

2) Время процесса деформирования.

3) Степень деформации.

19. Соотношения для напряжений и деформаций корректны для использования, по какому закону при экспериментальных исследованиях на резиновых моделях?

1) По первому закону термодинамики.

2) По обобщенному закону Гука.

3) По закону Ньютона.
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