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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Не предусмотрено основной профессиональной образовательной программой.
3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОК-1

1. Пленкообразующие материалы – 

 А) Это растворы или расплавы полимеров, а также неорганические вещества, которые наносятся на какую-либо поверхность и после твердения образуют прочные пленки, хорошо прилипающие к различным материалам. 

 Б) Это растворы или расплавы полимеров, а также неорганические вещества, которые наносятся на какую-либо поверхность и после твердения образуют не прочные пленки, хорошо прилипающие к различным материалам.

 В) Это растворы или расплавы полимеров, а также неорганические вещества, которые наносятся на какую-либо поверхность и после твердения образуют хиплые пленки, хорошо прилипающие к различным материалам.

 Г) Это растворы или расплавы полимеров, а также неорганические вещества, которые наносятся на какую-либо поверхность и после твердения образуют прочные пленки, плохо прилипающие к различным материалам.
2. Магнитодиэлектрики - это 

А) композиционные материалы, состоящие из 70 … 80% порошкообразного магнитного материала и 30-20% диэлектрического материала

 Б) композиционные материалы ,состоящие из 30-20% порошкообразного магнитного материала и 70-80% диэлектрического материала

 В) композиционные материалы,состоящие из порошкообразного магнитного материала

 Г) композиционные материалы,состоящие из диэлектрического материала
3. Синтетические каучуки применяются: 

 А) в производстве шин, эбонита; 

 Б) в производстве смолы;

 В) в гидроизоляции подземных и гидротехнических сооружениях;

 Г) в устройстве кровель, парогидроизоляции зданий;
4. Дайте определение термину температура стеклования? 

 А) это температура равновесного фазового не обратимого перехода веществав стеклообразное состояние из переохлаждённого расплава при постоянном внешнем давлении

 Б) это температура равновесного фазового обратимого перехода вещества в стеклообразное состояние из переохлаждённого расплава при постоянном внешнем давлении

 В) это температура не равновесного фазового не Аобратимого перехода вещества в стеклообразное состояние из переохлаждённого расплава при постоянном внБешнем давлении

 Г) это температура фазового не обратимого перехода вещества в стеклообразное состояние из переохлаждённого расплава при постоянном внешнем давлении
5. В полиэтилен добавили сажу. Это приводит к:

 А) уменьшению электропроводности;

 Б) увеличению диэлектрической проницаемости материала;

 В) уменьшению диэлектрической проницаемости материала;

 Г) увеличению механической прочности диэлектрика. 
6. Перечислите основные физические свойства древесины.

 А) Гигроскопичность, влажность, усушка, разбухание, плотность, теплопроводность, стойкость древесины к действию агрессивных сред 

 Б) Гигроскопичность, влажность, усушка, разбухание, плотность, объемная масса, теплопроводность

 В) Гигроскопичность, влажность, усушка, разбухание, плотность, объемная масса, теплопроводность, стойкость древесины к действию агрессивных сред
7. Линкруст – 

 А) рулонный материал, состоит из бумажной подосновы, покрытой слоем пасты из поливинилхлорида. Поверхность линкруста рефленая .

 Б) рулонный материал, состоит из бумажной подосновы, покрытой слоем пасты из моновинилхлорида. Поверхность линкруста рефленая.

 В) рулонный материал, состоит из древесной подосновы, покрытой слоем пасты из моновинилхлорида. Поверхность линкруста рефленая.

 Г) рулонный материал, состоит из древесной подосновы, покрытой слоем пасты из поливинилхлорида. Поверхность линкруста рефленая.
8. Искусственный материал на основе неорганического стекла, получаемый путем полной или частичной управляемой его кристаллизации – это …

А) ситаллы

Б) оксиды

В) гдушители

Г) нуклеаторы
9. Дать определение бетона. 

 А) Бетон - естественный каменеподобный материал, получаемый в результате затвердевания уплотненной смеси вяжущего вещества, заполнителей и в некоторых случаях специальных добавок. 

 Б) Бетон - искусственный каменеподобный материал, получаемый в результате затвердевания уплотненной смеси вяжущего вещества, заполнителей и в некоторых случаях специальных добавок. 

 В) Бетон - искусственный материал, получаемый в результате затвердевания уплотненной смеси вяжущего вещества, заполнителей и в некоторых случаях специальных добавок. 
10. Аглопоритовый песок – 

 А) Высококачественный пористый заполнитель, получаемый агломерацией глинистых и песчано-глинистых пород 

 Б) Низкокачественный пористый заполнитель, получаемый агломерацией глинистых и песчано-глинистых пород

 В) Высококачественный сплошной заполнитель, получаемый агломерацией глинистых и песчано-глинистых пород 

 Г) Низкокачественный сплошной заполнитель, получаемый агломерацией глинистых и песчано-глинистых пород;
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-1

1. Определить среднюю плотность гипсового теста с водогипсовым отношением 0,7 при истинной плотности гипса 2,7 г/куб.см. (кг/л). ответ округлить до сотой

2.  С какой средней плотностью можно получить пористый кирпич размером 250 х 120 х 05 мм при полном сгорании опилок, если расход опилок на 1000 и кирпича 350 кг? Средний плотность опилок (без учета пустот) 605 кг/куб.м, масса полнотелого кирпича 3,3 кг. (кг/куб.м)

3.  Какое количество минерального порошка потре¬буется для изготовления асфальтобетонной смеси для устройства покрытия повышенной шероховатости, если необходимое отношение битум:порошок 0,85? Щебень имеет пустотность 42 % и среднюю плотность в уплотненном состоянии 1610 кг/куб.м, песок — среднюю плотность в уплотненном состоянии 1740 кг/куб.м. (%) с точностью до десятых 

4. При пикнометрическом определении истинной плотности кварцевого песка его предварительно измельчили и взяли навеску 12,5 г. Масса пикнометра без воды оказалась 25,5 г, с водой - 75,5 г, с навеской и водой - 83,3 г Какова плотность кварцевого песка? (г/куб.см). ответ округлить до десятой 

5. Арматурная сталь Ас-II должна иметь ударную вязкость 0,5 МДж/кв.м. Удовлетворяют ли этому требованию результаты испытаний образца с площадью попереч¬ного сечения в месте надреза 0,8 кв.см на маятниковом коп¬ре с запасом энергии маятника до удара 84 Дж, неизрасходованной энергией маятника после излома образца 39 Дж? Какую ударную вязкость имеет испытанная сталь? (МДж/кв.м) с точностью до сотых 

6. Установить ожидаемую глубину отпечатка сталь¬ного шарика диаметром 10 мм при нагрузке 29,4 кН при испытании твердости по Бринеллю сталей марок Ст 1кп (сигма = 350 МПа). (мм) с точность до сотой

7. При удлинении образца герметика со 100 до 200 мм было приложено напряжение 2 МПа. После выдерживания герметика в течение 20 сут. напряжение уменьшилось в 3 раза. Определить напряжение после выдержки герметика в течение 30 сут. (МПа). ответ округлить до десятой 

8. На дубовые бруски с влажностью 20 % с разме¬рами сечения 2 х 2 см и расстоянием между опорами 100 см подвесили посередине груз массой 60 кг. Выдер¬жат ли бруски этот груз? Если нет, то на сколько его следует уменьшить? Известно, что предел прочности дуба при статическом изгибе и стандартной влажности 107,5 МПа.

(на ___ кг). ответ округлить до десятой 

9. Сколько глины с влажностью 13,5 % и потерями при прокаливании 7,5 % (от массы сухой глины) потребуется для выпуска 50000 шт. кирпича средней плотностью 1480 кг/куб.м размерами 250 х 120 х 88 мм с 18 пря¬моугольными пустотами, 9 из которых имеют размеры сечения 12 х 35 мм, а 9 12 х 46 мм? Возможный брак при производстве, выгрузке и погрузке кирпича составляет 2 %. (т). ответ округлить до десятой 

10. Какой должны быть толщина сплошной наружной однослойной стеновой панели (без учета арматуры) размером 3,1 х 1,2 м при использовании легких бетонов при плотности 1100 кг/куб.м и теплопроводности соответственно 0,45 Вт/(м • °С)? Необходимое минимальное термическое сопротивление стены 0,95 кв.м °С/Вт. (м). ответ округлить до сотой  

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-16

1. По количеству легирующих элементов стали подразделяются на? 

 А) низколегированные. 

 Б) среднелегированные. 

 В) высоколегированные. 

2. Что называется ледебуритом?

 А) Твердый раствор углерода в альфа железе

 Б) Механическая смесь перлита с цементитом 

 В) Механическая смесь феррита с цементитом

 Г) Химическое соединение железа с углеродом

3. Бортовые камни – 

 А) дорожный каменный материал в виде бруса длинной 70-200см

 Б) дорожный каменный материал в виде бруса длинной 100-300см

 В) дорожный каменный материал в виде бруса длинной 200-400см

 Г) дорожный каменный материал в виде бруса длинной 500-1000см

4. Обжиг - 

 А) Нагрев и выдержка при высокой температуре различных материалов для придания им необходимых свойств.

 Б) Нагрев до высокой температуре различных материалов для придания для придания им необходимых свойств.

 В) Остужение и выдержка при низкой температуре различных материалов для придания им необходимых свойств.

 Г) Нагрев и выдержка при высокой температуре различных материалов для придания им любых свойств.

5. Картон – 

 А) искусственный материал, состоящий преимущественно из специально обработанных растительных волокон, тесно переплетенных между собой и соединенных силами сцепления.

 Б) натуральный материал, состоящий преимущественно из специально обработанных растительных волокон, тесно переплетенных между собой и соединенных силами сцепления.

 В) искусственный материал, состоящий преимущественно из специально обработанных хим. волокон, тесно переплетенных между собой и соединенных силами сцепления.

 Г) искусственный материал, состоящий преимущественно из специально обработанных растительных волокон, тесно переплетенных между собой и соединенных силами трения.

6. Что называют пороками древесины? 

 А) Пороками древесины называют отклонения от нормального строения,

 Б) Пороками древесины называют отклонения от нормального строения, а также повреждения, которые оказывают влияние на ее свойства.

 В) Пороками древесины называют повреждения, которые оказывают влияние на ее свойства.

7. Что такое стекловолокно?

 А) Волокнистый материал получаемый из расплавленной стекломассы; 

 Б) Сплошной материал получаемый из расплавленной стекломассы и примесей;

 В) Волокнистый материал получаемый из расплавленной стекломассы и примесей;

8. Стемалит, что это такое:

 А) Листовой строительный материал из закаленного неполированного стекла, покрытого с внутренней стороны непрозрачной керамической краской;

 Б) Листовой строительный материал из закаленного полированного стекла, покрытого с внутренней стороны непрозрачной керамической краской ; 

 В) Листовой строительный материал из закаленного неполированного стекла, покрытого с обоих сторон непрозрачной керамической краской;

9. Эмульсии – 

 А) дисперсные смеси, с жидкой дисперсной средой и жидкой дисперсной фазой .

 Б) жидкие смеси с дисперсной средой и жидкой дисперсной фазой.

 В) твердые смеси с жидкой дисперсной средой и жидкой дисперсной фазой.

 Г) дисперсные смеси, с жидкой дисперсной средой.

10. К основным показателям качества работоспособности смазочных материалов относят
А) зольность

Б) температуры застывания

В)коксуемость

Г) все выше перечисленные

4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по дисциплине (модулю)

Не предусмотрено основной профессиональной образовательной программой.
