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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине

Пятый семестр
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1
1. Все строительные минеральные вяжущие вещества в зависимости от их основного свойства твердеть и длительно противостоять воздействию различных факторов окружающей среды делят на следующие основные группы: 

a) воздушные, гидравлические;

b) воздушные и кислотостойкие;

c) воздушные, гидравлические и кислотостойкие.

d) воздушные, гидравлические и щелеочестойкие.

2. Вещества, смешанные с водой, твердеющие и длительно сохраняющие прочность лишь в воздушной среде относятся к:

a) воздушным вяжущим веществам;

b) гидравлические вяжущие вещества;

c) кислотостойким вяжущим веществам.

d) щелочестойким вяжущим веществам.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2
1. Вяжущие вещества, которые после смешения с водой и предварительного твердения на воздухе способные в последующем твердеть как в воздушной так и водной среде относятся к:

a) воздушным вяжущим веществам;

b) гидравлические вяжущие вещества;

c) кислотостойким вяжущим веществам.

d) щелочестойким вяжущим веществам.

2. Гипсовыми вяжущими веществами называют:

a) называют порошковидные материалы, состоящие из полуводного гипса получаемые тепловой обработкой двуводного гипса в пределах 105 - 200
[image: image1.wmf]С
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;

b) порошковидные материалы получаемые обычно тепловой обработкой двуводного гипса в пределах 50 - 100
[image: image2.wmf]С
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;

c) порошковидные материалы, состоящие только из водного гипса.

d) порошковидные материалы получаемые обычно тепловой обработкой двуводного гипса в пределах 100 - 150
[image: image3.wmf]С
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;

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3
1. (-полуводный сульфат кальция (гипсовое вяжущее () получают при обжиге сырья при температуре:

a) 50 - 100
[image: image4.wmf]С
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;

b) 100 - 140
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c) 140 - 180
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;
d) 145 - 200
[image: image7.wmf]С
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.
2. Гипсовые вяжущие с некоторой условностью, отвечающей практическим целям, разделяют на:

a) строительный гипс, технический гипс;

b) формовочный гипс, технический гипс;

c) строительный гипс, формовочный гипс и технический гипс;


d) строительный гипс, отделочный гипс и технический гипс.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.4
1. Горная порода осадочного происхождения, сложенная в основном из крупных или мелких кристаллов сернокислого кальция 
[image: image8.wmf]O
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 это:

a) ангидрит природный;

b) природный двуводный гипс;

c) глиногипс;

d) эстрих-гипс.

2. Горная порода осадочного происхождения, состоящая преимущественно из минерала – безводного сернокислого кальция 
[image: image9.wmf]4
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  это:

a) природный ангидрит;

b) глиногипс;

c) природный двуводный гипс;

d) эстрих-гипс.

Шестой семестр
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1
1. Средняя плотность гипсового камня зависит от количества и вида примесей и составляет:

a) 1,4 – 2,2 
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b) 2,2 – 2,4 
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c) 2,2 – 2,9 
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d) 2,9 – 3,9 
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2. Насыпная плотность гипсовой щебенки составляет:

a) 1200 – 1400 
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b) 1400 – 1700 
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c) 1700 – 1900 
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d) 800 – 1000 
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Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2
1. Истинная плотность ангидрита составляет:

a) 2,3 – 2,5 
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b) 2,5 –2,9 
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c) 2,9 –3,1 
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d) 3,1 – 3,5 
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2. Какого цвета чистый ангидрит:

a) белого;

b) желтого;

c) красного;

d) коричневого.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3
1. Кристаллы двуводного гипса это:

a) призмы монокристаллической системы, обладающие несовершенной спайностью;

b) призмы монокристаллической системы, обладающие совершенной спайностью;

c) призмы монокристаллической системы совершенно обладающие спайностью;

d) призмы монокристаллической системы совершенно не обладающие спайностью.

2. Элементарная ячейка гипса состоит из:

a) двух или четырех молекул;

b) четырех или восьми молекул;

c) восьми или десяти молекул;

d) десяти или двенадцати молекул.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.4
1. Элементарная ячейка гипса состоит из:

e) двух или четырех молекул;

f) четырех или восьми молекул;

g) восьми или десяти молекул;

h) десяти или двенадцати молекул.

2. (-модификация полуводного гипса получается при обычном нагревании гипса в открытых аппаратах до температуры:

a) 100 - 160
[image: image22.wmf]С
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b) 160 - 200
[image: image23.wmf]С
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c) 200 - 230
[image: image24.wmf]С
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;

d) 230 - 250
[image: image25.wmf]С
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Седьмой семестр
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1
1. Истинная плотность ангидрита составляет:

e) 2,3 – 2,5 
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f) 2,5 –2,9 
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g) 2,9 –3,1 
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h) 3,1 – 3,5 
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2. Какого цвета чистый ангидрит:

e) белого;

f) желтого;

g) красного;

h) коричневого.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2
1. Вяжущие вещества, которые после смешения с водой и предварительного твердения на воздухе способные в последующем твердеть как в воздушной так и водной среде относятся к:

e) воздушным вяжущим веществам;

f) гидравлические вяжущие вещества;

g) кислотостойким вяжущим веществам.

h) щелочестойким вяжущим веществам.

2. Гипсовыми вяжущими веществами называют:

e) называют порошковидные материалы, состоящие из полуводного гипса получаемые тепловой обработкой двуводного гипса в пределах 105 - 200
[image: image30.wmf]С
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f) порошковидные материалы получаемые обычно тепловой обработкой двуводного гипса в пределах 50 - 100
[image: image31.wmf]С
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;

g) порошковидные материалы, состоящие только из водного гипса.

h) порошковидные материалы получаемые обычно тепловой обработкой двуводного гипса в пределах 100 - 150
[image: image32.wmf]С
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Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3
1. Кристаллы двуводного гипса это:

e) призмы монокристаллической системы, обладающие несовершенной спайностью;

f) призмы монокристаллической системы, обладающие совершенной спайностью;

g) призмы монокристаллической системы совершенно обладающие спайностью;

h) призмы монокристаллической системы совершенно не обладающие спайностью.

2. Элементарная ячейка гипса состоит из:

i) двух или четырех молекул;

j) четырех или восьми молекул;

k) восьми или десяти молекул;

l) десяти или двенадцати молекул.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.4
1. Горная порода осадочного происхождения, сложенная в основном из крупных или мелких кристаллов сернокислого кальция 
[image: image33.wmf]O
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 это:

e) ангидрит природный;

f) природный двуводный гипс;

g) глиногипс;

h) эстрих-гипс.

2. Горная порода осадочного происхождения, состоящая преимущественно из минерала – безводного сернокислого кальция 
[image: image34.wmf]4
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  это:

e) природный ангидрит;

f) глиногипс;

g) природный двуводный гипс;

h) эстрих-гипс.

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Пятый семестр
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1
1. Все строительные минеральные вяжущие вещества в зависимости от их основного свойства твердеть и длительно противостоять воздействию различных факторов окружающей среды делят на следующие основные группы: 

e) воздушные, гидравлические;

f) воздушные и кислотостойкие;

g) воздушные, гидравлические и кислотостойкие.

h) воздушные, гидравлические и щелеочестойкие.

2. Вещества, смешанные с водой, твердеющие и длительно сохраняющие прочность лишь в воздушной среде относятся к:

e) воздушным вяжущим веществам;

f) гидравлические вяжущие вещества;

g) кислотостойким вяжущим веществам.

h) щелочестойким вяжущим веществам.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2
1. Вяжущие вещества, которые после смешения с водой и предварительного твердения на воздухе способные в последующем твердеть как в воздушной так и водной среде относятся к:

i) воздушным вяжущим веществам;

j) гидравлические вяжущие вещества;

k) кислотостойким вяжущим веществам.

l) щелочестойким вяжущим веществам.

2. Гипсовыми вяжущими веществами называют:

i) называют порошковидные материалы, состоящие из полуводного гипса получаемые тепловой обработкой двуводного гипса в пределах 105 - 200
[image: image35.wmf]С
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;

j) порошковидные материалы получаемые обычно тепловой обработкой двуводного гипса в пределах 50 - 100
[image: image36.wmf]С
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;

k) порошковидные материалы, состоящие только из водного гипса.

l) порошковидные материалы получаемые обычно тепловой обработкой двуводного гипса в пределах 100 - 150
[image: image37.wmf]С
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;

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3
1. (-полуводный сульфат кальция (гипсовое вяжущее () получают при обжиге сырья при температуре:

e) 50 - 100
[image: image38.wmf]С
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f) 100 - 140
[image: image39.wmf]С
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g) 140 - 180
[image: image40.wmf]С

0

;
h) 145 - 200
[image: image41.wmf]С
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.
2. Гипсовые вяжущие с некоторой условностью, отвечающей практическим целям, разделяют на:

e) строительный гипс, технический гипс;

f) формовочный гипс, технический гипс;

g) строительный гипс, формовочный гипс и технический гипс;


h) строительный гипс, отделочный гипс и технический гипс.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.4
1. Горная порода осадочного происхождения, сложенная в основном из крупных или мелких кристаллов сернокислого кальция 
[image: image42.wmf]O

H

CaSO

2

4

2

×

 это:

i) ангидрит природный;

j) природный двуводный гипс;

k) глиногипс;

l) эстрих-гипс.

2. Горная порода осадочного происхождения, состоящая преимущественно из минерала – безводного сернокислого кальция 
[image: image43.wmf]4
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  это:

i) природный ангидрит;

j) глиногипс;

k) природный двуводный гипс;

l) эстрих-гипс.

Шестой семестр
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1
1. Средняя плотность гипсового камня зависит от количества и вида примесей и составляет:

e) 1,4 – 2,2 
[image: image44.wmf]3
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f) 2,2 – 2,4 
[image: image45.wmf]3
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g) 2,2 – 2,9 
[image: image46.wmf]3
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;

h) 2,9 – 3,9 
[image: image47.wmf]3

/

см

г

.

2. Насыпная плотность гипсовой щебенки составляет:

e) 1200 – 1400 
[image: image48.wmf]3
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f) 1400 – 1700 
[image: image49.wmf]3
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;

g) 1700 – 1900 
[image: image50.wmf]3
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;

h) 800 – 1000 
[image: image51.wmf]3
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Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2
1. Истинная плотность ангидрита составляет:

i) 2,3 – 2,5 
[image: image52.wmf]3
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;

j) 2,5 –2,9 
[image: image53.wmf]3
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;

k) 2,9 –3,1 
[image: image54.wmf]3
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;

l) 3,1 – 3,5 
[image: image55.wmf]3
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2. Какого цвета чистый ангидрит:

i) белого;

j) желтого;

k) красного;

l) коричневого.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3
1. Кристаллы двуводного гипса это:

i) призмы монокристаллической системы, обладающие несовершенной спайностью;

j) призмы монокристаллической системы, обладающие совершенной спайностью;

k) призмы монокристаллической системы совершенно обладающие спайностью;

l) призмы монокристаллической системы совершенно не обладающие спайностью.

2. Элементарная ячейка гипса состоит из:

m) двух или четырех молекул;

n) четырех или восьми молекул;

o) восьми или десяти молекул;

p) десяти или двенадцати молекул.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.4
1. Элементарная ячейка гипса состоит из:

q) двух или четырех молекул;

r) четырех или восьми молекул;

s) восьми или десяти молекул;

t) десяти или двенадцати молекул.

2. (-модификация полуводного гипса получается при обычном нагревании гипса в открытых аппаратах до температуры:

e) 100 - 160
[image: image56.wmf]С
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;

f) 160 - 200
[image: image57.wmf]С

0

;

g) 200 - 230
[image: image58.wmf]С

0

;

h) 230 - 250
[image: image59.wmf]С

0

.

Седьмой семестр
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1
1. Истинная плотность ангидрита составляет:

m) 2,3 – 2,5 
[image: image60.wmf]3
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;

n) 2,5 –2,9 
[image: image61.wmf]3

/

см

г

;

o) 2,9 –3,1 
[image: image62.wmf]3
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;

p) 3,1 – 3,5 
[image: image63.wmf]3
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2. Какого цвета чистый ангидрит:

m) белого;

n) желтого;

o) красного;

p) коричневого.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2
1. Вяжущие вещества, которые после смешения с водой и предварительного твердения на воздухе способные в последующем твердеть как в воздушной так и водной среде относятся к:

m) воздушным вяжущим веществам;

n) гидравлические вяжущие вещества;

o) кислотостойким вяжущим веществам.

p) щелочестойким вяжущим веществам.

2. Гипсовыми вяжущими веществами называют:

m) называют порошковидные материалы, состоящие из полуводного гипса получаемые тепловой обработкой двуводного гипса в пределах 105 - 200
[image: image64.wmf]С
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;

n) порошковидные материалы получаемые обычно тепловой обработкой двуводного гипса в пределах 50 - 100
[image: image65.wmf]С
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;

o) порошковидные материалы, состоящие только из водного гипса.

p) порошковидные материалы получаемые обычно тепловой обработкой двуводного гипса в пределах 100 - 150
[image: image66.wmf]С
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;

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3
1. Кристаллы двуводного гипса это:

m) призмы монокристаллической системы, обладающие несовершенной спайностью;

n) призмы монокристаллической системы, обладающие совершенной спайностью;

o) призмы монокристаллической системы совершенно обладающие спайностью;

p) призмы монокристаллической системы совершенно не обладающие спайностью.

2. Элементарная ячейка гипса состоит из:

u) двух или четырех молекул;

v) четырех или восьми молекул;

w) восьми или десяти молекул;

x) десяти или двенадцати молекул.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.4
1. Горная порода осадочного происхождения, сложенная в основном из крупных или мелких кристаллов сернокислого кальция 
[image: image67.wmf]O
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 это:

m) ангидрит природный;

n) природный двуводный гипс;

o) глиногипс;

p) эстрих-гипс.

2. Горная порода осадочного происхождения, состоящая преимущественно из минерала – безводного сернокислого кальция 
[image: image68.wmf]4
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  это:

m) природный ангидрит;

n) глиногипс;

o) природный двуводный гипс;

p) эстрих-гипс.

4. Оценочные средства (оценочные материалы) для защиты курсового проекта по дисциплине (модулю)

Шестой семестр
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1

1. Как осуществлялся подбор исходных компонентов для производства вашего вида вяжущего?

2. Как осуществлялось назначение запасников для хранения сырьевых компонентов?

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2
1. Как осуществлялся подбор дробильного оборудования для помола сырьевых компонентов?

2. До какой фракции необходимо осуществить помол сырьевых компонентов перед загрузкой их в мельницу шаровую?

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3
1. Как осуществлялся подбор циклонов?

2. Как осуществлялся подбор мелющего оборудования для измельчения ваших компонентов?

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.4
1. На основании каких нормативных документов осуществляется приемка вашего вида готовой продукции (вяжущего вещества)?

2. На основании кикой литература или технической документации осуществлен подбор мероприятий по охране окружающей среды при производстве вашего вида вяжущего?
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