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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы)

для проведения промежуточной аттестации обучающихся

по учебной практике (ознакомительной практике)
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-2.2)
1. Опишите, как регулируют свойства готового керамического черепка при назначении режима сушки сырца.

2. Опишите, как зависит прочность ЖБИ от назначаемого режима тепло-влажностной обработки.

3. В чем отличие производства керамических изделий пластическим и шликерным способами?

4. Какие добавки необходимо ввести в бетону смесь для изготовления тяжелого бетона при условии проведения монолитных работ в зимнее время по сравнению с той же бетонной смесью, отпускаемой в летнее время?

5. Как осуществляется приготовление бетонной смеси и укладка ее в формы при агрегатно-поточном способе производства ЖБИ?
6. Какие виды бетоносмесителей для перемешивания бетонных смесей вы видели при посещении предприятий?

7. Назовите виды каменных строительных материалов и их осбенности, которые вы видели при посещении производства?

8. Поясните технологии производства, описанные вами в отчете по практике.

9. Как осуществляется хранение сырьевых компонентов при производстве керамических изделий?

10. Как осуществляется хранение химических добавок при производстве ЖБИ на предприятиях?
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-3.9)
1. Как назначается В/Ц отношение при проектировании состава бетонной смеси? От каких характеристик (параметров изделия или технологии) зависит водо-цементное отношение?
2. Влияет ли вид технологии производства ЖБИ на проектирование состава бетонной смеси для этих изделий? Приведите примеры?

3. Как назначается подвижность бетонной смеси в зависимости от технологии производства ЖБИ и вида производимой продукции?

4. Опишите ряд технологических линий, которые вы видели на посещенных предприятиях по производству ЖБИ?

5. Какие компоненты необходимо ввести в состав строительной керамики, чтобы получить изделия, обладающие теплоизоляционными свойствами?

6. Как осуществляется контроль прочностных характеристик ЖБИ в условиях лаборатории при заводе-производителе?

7. Как осуществляется отбраковка ЖБИ на заводе-изготовителе?

8. Какие характеристики производимых ЖБИ обязан контролировать завод-изготовитель? С какой периодичностью контролируются данные параметры?

9. Как осуществляется утилизация браки ЖБИ не прошедших контроль на заводе изготовителе?
10. Как осуществляется утилизация браки ЖБИ не прошедших контроль на заводе изготовителе?
