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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Материаловедение». Указанные контрольные задания и  вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине «Материаловедение», установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины «Материаловедение», а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

 Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 

            1.Локализованное искажение кристаллической решетки, вызванное наличием в ней «лишней» атомной полуплоскости или экстраплоскости называется:

а-краевая дислокация,  б-винтовая дислокация,  в-вакансия

2.Расстояние между  центрами ближайших атомов в элементарной ячейке называют

а- периодом решетки  б-координационным числом   в-индексом плоскости

3.В результате какого превращения атомы кристаллического тела, имеющие решетку одного типа, перестраиваются таким образом, что получается решетка другого типа?

а-фазового превращения   б-полиморфного превращения    в-магнитного превращения

г-мартенситного превращения

4.Деформация, влияние которой на форму, структуру и свойства тела полностью исчезает после прекращения действия внешних сил называется

а-пластическая   б-упругая   в-механическая

 5. Напишите формулу, по которой можно определить количество фаз  в конкретной точке сплава.

6 . Каков примерно состав стали марки 3Х11В8М7Н9? а-3% C, 11% Cr, 8% W,7% Мо , 9%Ni  б- 0,3% C, 1,1% Cr, 0,8% W ,0,7%Мо; 9%Ni  в- 0,3% C, 11% Cr, 8% W ,7% Мо,9%Ni
7. Какие фазы существуют в структуре стали 45 при температуре 870 ˚ С?

а-феррит, б- аустенит,  в- феррит и аустенит
8. После какой из представленных химико-термических обработок не проводят термическую обработку? а-цементация   б- нитроцементация    в- азотирование

9.Какая сталь называется эвтектоидной а-содержащая 0,8 % углерода , б-содержащая 2,14 % углерода,  в- содержащая  4,3 % углерода

10 . Какой из предлагаемых в ответах вариант режима охлаждения при закалке содействуют предотвращению закалочных трещин в поверхностном слое детали?

а-повышенная скорость от tзак до Mн малая скорость охлаждения в интервале Мн - Мк; 

б- охлаждение от tзак до Mн медленное, в интервале Мн – Мк быстрое; 

11. Какой вид имеют включения графита в обычных серых чугунах?

а-пластинчатый  б-хлопьевидный  в- глобулярный

12. Чем объясняется, что склонность  к межкристаллитной коррозии стали Х25Т меньше, чем у стали Х25?

а-по границам зерна выделяются карбиды TiС, вследствие чего количество хрома около границ зерна остается больше 13%;  б-титан повышает электрохимический потенциал стали

в-вместо карбидов хрома углерод образует карбиды титана

13. Для каких классов сталей применяют трехкратный послезакалочный отпуск при температуре 550 0С? а-быстрорежущих     б- штамповых   в-измерительных    г-улучшаемых

14. Какие из процессов относятся к процессам диффузионной металлизации:

а-цементация,   б- алитирование,    в-цианирование

15. Что понимают под критической скоростью закалки?

а-минимальную скорость, при которой в структуре образуется мартенсит, 

б-максимальную скорость , при которой в структуре образуется мартенсит, 

в- максимально-допустимую скорость при закалке

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 

1. Какой вид термообработки  подразумевает  охлаждение деталей на воздухе после нагрева выше линий фазовый превращений? а- отпуск   б- нормализация  в-отжиг

2 .Для какого класса стали важным является параметр красностойкости?

а-штамповые   б- цементуемые  в-инструментальные  г-быстрорежущие

3. Какой вид отпуска применяют для быстрорежущих сталей? а-высокий  б- низкий   в-средний

4. Если при разрушении металла трещина распространяется по границам зерен, то такое разрушение называют а-транскристаллитным  б-интеркристаллитным  в-кристаллическим

5. Сталь подвергалась закалке и последующему отпуску. Из каких последующих превращений складывается этот процесс? а-П→ А;  б- А   →  М, М→  продукты распада;  в- П →  А, А  →   М, М →  продукт распада.

6. Какова структура чугуна, если весь углерод, входящий в состав его, будет находиться в свободном состоянии?

а-перлит + графит; 

б- феррит + углерод; 

в- феррит + графит.

7. Какие фазы существуют в структуре стали 40 при температуре 740 ˚ С?

а-феррит,

б- аустенит, 

в- феррит и аустенит

8. Какой вид термообработки  подразумевает  охлаждение деталей на воздухе после нагрева выше линий фазовый превращений?

а- отпуск 

б- нормализация

в-отжиг

9. Назовите термическую обработку стали У7 для получения твердости 58-62 HRC
а-закалка 800-820 0 С +отпуск 180-220 оС 

б- закалка 780-800 0 С +отпуск 200-300 оС 

в- закалка 850-870 0 С +отпуск 100-200 оС 

10. Какие требования необходимы для штамповых сталей горячего деформирования?

а-высокая твердость

б- пониженная вязкость 

в- повышенная вязкость

г- разгаростойкость

11. После какой из представленных химико-термических обработок не проводят термическую обработку?

а-цементация 

б- нитроцементация 

в- азотирование

12. Какие из приводимых в ответах мероприятий следует использовать, чтобы  повысить прокаливаемость и получить высокие свойства изделия по всему сечению?

а-провести нагрев под закалку при повышенных температурах, благодаря чему и повысится однородность аустенита

б- использовать взамен углеродистой стали легированную сталь

13. Каков примерно состав стали марки 3Х2В8?

а-3% C, 2% Cr, 8% W; 

б- 0,3% C, 0,2% Cr, 0,8% W; 

в- 0,3% C, 2% Cr, 8% W 

14. Как можно избавиться от Аост  в структуре инструмента из нетеплостойкой закаленной стали?

Провести отпуск при 

а- 150…170 (С

б-300( С,  или обработку холодом, 

в- 500( С

15. Какой из представленных цветных металлов имеет самую малую плотность?

а-медь 

б- свинец 

в- титан 

г- алюминий

16. Для изготовления высокопрочных клепаных конструкций элементы дюралюминиевых конструкций  соединяются дюралюминиевыми заклепками. В каком состоянии следует использовать заклепки для осуществления операции клепки?

а-после закалки;

б- после закалки и естественного старения;

в-не позднее 3…3-х часов после закалки


17. Какой из нижеперечисленных материалов будет более  жаропрочным?

а-вольфрам;

б-аустенитная сталь;

в-твердые растворы на основе вольфрама;

            г-твердые растворы на основе молибдена

18. Иглы форсунок жидкого топлива должны иметь очень точные размеры и высокую износостойкость.  Какой материал и какую термообработку для них рационально использовать?Сталь

а-18ХГС, Ц.+З.+О.  180(С,

б-38ХМЮА, азотирование при 650(С+З.+О.  180( С

в-38ХМЮА, азотирование при 500(С.

19. Каково должно быть минимальное содержание хрома в стали, чтобы она стала нержавеющей?

а- 5%; 

б-12%; 

в-13%

20. Марка стали ШХ15СГ.Назовить данную сталь согласно известным видам классификации

а-Подшипниковая 

б-Быстрорежущая 

в- Штамповая

4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по дисциплине (модулю)

(выполнение курсовой работы (проекта) по дисциплине не предусмотрено основной профессиональной образовательной программой)

