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ВВЕДЕНИЕ

В методических указаниях представлены темы и разделы, которые изучаются студентами самостоятельно, даются рекомендации по вопросам, требующим наибольшей проработки. 

В указаниях представлена методика работы студента при самостоятельном изучении курса и требования к видам отчетности по проделанной работе. 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самостоятельная работа позволяет студенту изучить теоретический материал в полном объеме при небольшом количестве аудиторных занятий. Грамотное построение самостоятельной работы способствует развитию у студента навыков самообразования. 
Целью работы является ознакомление студента с основными понятиями в области технологии заполнителей бетона. Студент должен освоить темы и разделы, указанные в рабочей программе данной дисциплины.

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ работе

2.1. тематика самостоятельной работы и объем в часах
Студентам предлагаются темы, вынесенные в рабочей программе для самостоятельной проработки, с указанием рекомендуемого времени на проработку материала по каждой теме.
	№

п/п
	Наименование видов самостоятельной работы
	Трудоемкость

(час.)
	Методические материалы



	1
	Подготовка и выполнение КР 
	20 
	 [1, 2, …] 

(см. п. 9.1)

	2
	Самостоятельное изучение отдельных тем (или разделов) дисциплины 
	55,4
	


	№
	Формы самостоятельной работы (примерные)
	Кол. отводимых часов

	1
	Подготовка и выполнение КР 
	10 

	2
	Подготовка к лабораторным работам
	10

	3
	Самостоятельное изучение отдельных тем (или разделов) дисциплины
	10

	4
	Подготовка к тестированию
	20

	5
	Подготовка к зачету
	19,75

	6
	Подготовка к дифференцированному зачету
	16,5

	
	
	

	
	Всего
	77,75


2.4. Порядок выполнения самостоятельной работы

При изучении теоретического курса студентам предлагается преимущественно самостоятельная работа по указанным темам с использованием учебной и методической литературы. При этом студенты выясняют сложные и недостаточно освещенные в литературе вопросы, которые вызывают затруднения, на индивидуальных консультациях и на практических занятиях в семестре.

2.5. Порядок отчета по самостоятельной работы

Для контроля выполнения самостоятельной работы студенту предлагается два варианта отчетности:

1) устное собеседование с преподавателем по всему освоенному материалу;

2) написание реферата по теме, заданной преподавателем.
При этом студенту предоставляется право выбора наиболее удобного для него вида отчетности.
3. Методические указания к выполнению самостоятельной работы

Для успешного освоения курса рекомендуется разбить материал на укрупненные модули (темы) и работать с каждой частью отдельно.
При работе над отдельной темой следует:

 - подобрать литературу, в которой данная тема освещается наиболее широко и понятно;

 - выделить основные понятия и определения, используемые в данной области;

 - найти в литературе описание основных понятий и определений, выявить сущность каждого из них;

 - рассмотреть вопросы, раскрывающие данную тему более подробно;

 - найти контрольные вопросы по рассматриваемой теме и попытаться ответить на них самостоятельно, либо найти ответы в методической или учебной литературе;

 - попытаться самостоятельно сформулировать контрольные вопросы по изученной теме;

 - в случае затруднений сформулировать возникшие вопросы и проконсультироваться у преподавателя.

4. Вопросы для самопроверки
1. Методика определения зернового состава и модуля крупности песка.
2. Обработка результатов определения зернового состава песка.
3. Методика определения содержания глины в комках.
4. Обработка результатов содержания комков глины в песке.
5. Методика определения содержания пылевидных и глинистых частиц в песке. Обработка результатов.
6. Сущность пикнометрического метода определения истинной плотности песка. Обработка результатов.
7. Сущность метода ускоренного определения истинной плотности песка. Обработка результатов.
8. Определение насыпной плотности песка. Обработка результатов.
9. Определение пустотности песка. Обработка результатов.
10. Определение влажности песка. Обработка результатов.
11. Какие виды песков используются для бетона?
12. Как в соответствии с модулем крупности подразделяются пески?
13. Какие примеси могут содержаться в песке?
14. Почему и до каких пределов содержание примесей ограничено стандартом?
15. Методика определения содержания примесей металлов в песке.

1. Порядок подготовки и проведения испытаний по определению зернового состава щебня.

2. Обработка результатов по определению зернового состава.

3. Порядок подготовки и проведения испытаний по определению содержания пылевидных и глинистых частиц. Обработка результатов испытаний.

4. Порядок подготовки и проведения испытания по определению глины в комках. Обработка результатов испытаний.

5. Порядок подготовки и проведения испытания по определению содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм. Обработка результатов испытания.

6. Порядок подготовки и проведения испытаний по определению дробимости щебня. Обработка результатов испытания.

7. Определение средней плотности зерен щебня.

8. Обработка результатов испытания по определению средней плотности и пористости зерен щебня.

9. Определение насыпной плотности и пустотности щебня. Обработка результатов испытания.

10. Определение водопоглощения щебня. Обработка результатов испытания.

11. Определение влажности щебня. Обработка результатов испытания.

12. По каким показателям устанавливают марку щебня.

13. Основные фракции щебня и требования к полным остаткам на контрольных ситах.

14. Группы щебня в зависимости от содержания зерен пластинчатой и игловатой формы.

15. Прочность щебня. Марки по дробимости щебня из осадочных и изверженных пород.

16. Требования по содержанию пылевидных и глинистых частиц щебня.

Примеры тестовых заданий.

1.Определить пустотность песка, если насыпная плотность песка ( = 2650 кг/м3.

Ответ: 1) 38,3(; 2) 41,1(; 3)42,6(; 4)43,1(.

2.Чему равна влажность песка, если масса пробы влажного песка 500г, а масса пробы высушенного песка – 475г.

Ответ: 1)4(; 2)5(; 3)4,5(; 4)5,5(.  

3.Подсчитать пустотность песка, если насыпная плотность после уплотнения вибрированием (н = 1960 кг/м3, а плотность песка ( = 2650 кг/м3.

Ответ: 1)20(; 2)23(; 3)26(; 4)28(.  

4.Определить пустотность гранитного щебня, если его насыпная плотность (н = 1680 кг/м3, а плотность ( = 2700 кг/м3.

Ответ: 1)35(; 2)38(; 3)40(; 4)44(.

5.Вычислить влажность гравия, если масса пробы влажного гравия 0,5 кг, а масса пробы высушенного гравия 0,485 кг.

Ответ: 1)2,7(; 2)3,1(; 3)4,6(; 4)3,9(.

6.На сколько увеличится в объеме 1 м3 песка при увлажнении до 5(, если насыпная плотность песка сухого 1500, а влажного – 1180 кг/м3?

Ответ: 1)18(; 2)22(; 3)26(; 4)33(.

7.Определить соотношение между песком и гравием (по массе) для получения наиболее плотной смеси заполнителей, если известна насыпная плотность песка (нп = 1,6, плотность гравия (камня) ( = 2,5 и насыпная плотность гравия (нг = 1,5.

Ответ: 1)0,35; 2)0,4; 3)0,425; 4)0,515.

8.Насыпная плотность щебня mн = 1,4, средняя плотность камя mV = 2,54, его плотность ( = 2,65 г/см3.

Подсчитать а) межзерновую пустотность щебня.

Ответ: 1)40(; 2)45(; 3)50(; 4)42(.  

9.По условиям задачи №8.

Подсчитать б) пористость камня, из которого изготовлен щебень.

Ответ: 1)2(; 2)4(; 3)1(; 4)5(.

10.По условиям задачи №8.

Подсчитать в) суммарную (общую) пористость (пустотность) щебня.

Ответ: 1)45(; 2)49(; 3)47(; 4)50(.

11.По условиям задачи №8.

Подсчитать г) объем камня в 1 м3 щебня.

Ответ: 1)0,5м3; 2)0,52м3; 3)0,55м3; 4)0,58м3.

12.По условиям задачи №8.

Подсчитать д) объем камня в абсолютно плотном состоянии.

Ответ: 1)0,48м3; 2)0,53м3; 3)0,5м3; 4)0,55м3.

13.Насыпная плотность сухого песка 1450 кг/м3. Подсчитать насыпную плотность песка при увлажнении его до 5(, если известно, что при W = 5( объем песка на 25( больше по сравнению с сухим.

Ответ: 1)1180 кг/м3; 2)1220 кг/м3; 3)1280 кг/м3; 4)4300 кг/м3.

14.На сколько увеличится в объеме 1 м3 песка при увлажнении до 5(, если насыпная плотность сухого 1500, а влажного - 1180 кг/м3.

Ответ: 1)30(; 2)35(; 3)33(; 4)28(.

15.Подсчитать, изменяется ли объем песка при увлажнении его до 20(, если насыпная плотность песка сухого 1500, а влажного 1800 кг/м3?

Ответ: 1)на 0,1 объема; 2) на 0,2 объема; 3) на 0,05 объема; 4)0.

16.Как изменится объем песка при увлажнении его до 30(, если насыпная плотность песка сухого 1500 кг/м3, а влажного 2160 кг/м3?

Ответ: 1)на 5(; 2)на 10(; 3)на 7(; 4)на 12(.

17.Насыпная плотность щебня равна 1400, а средняя плотность - 2500 кг/м3. Определить пустотность щебня.

Ответ: 1)40(; 2)44(; 3)46(; 4)42(.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
5.1 Основная литература

1. Дворкин Л.И. Строительные материалы из отходов промышленности: учебно-справочное  пособие/  Л.И. Дворкин, О.Л. Дворкин. – Ростов н/Д: Феникс, 2007 – 364 с.

2. Чумаков Л.Д. Технология заполнителей бетона.: учеб. пособие для вузов/ Л.Д. Чумаков. 2-е изд, перераб. И доп. – М.: АСВ, 2006 – 136 с.: ил.-Библиогр. в конце кн.- ISBN 978-5-222-11072-0.
5.2 Дополнительная литература

1. Технология бетона, строительных изделий и конструкций: – учебник для вузов.  Ю.М.Баженов, П.А.Алимов, В.В.Воронин. – М.:АСВ 2004.– 256с. ил.-Библиогр. в конце кн.- ISBN 5 - 06 - 001820 – 2 

2. Бобович Б.Б.. Переработка отходов производства и потребления: справочное пособие – «Интермет инжиринг», 2000. – 496 с.

3. Дворкин Л.И. Строительные материалы из отходов промышленности: учеб. пособие / Л.И. Дворкин, И.А. Пашков – К.: Вища школа, Головное издательство, 1989. – 208 с.: ил.- Библиогр. в конце кн.

4. Долгорев А.В. Вторичные сырьевые ресурсы в производстве строительных материалов: Физико-химический анализ: справочное пособие / А.В. Долгарев – М.: Стройиздат, 1990. – 456 с.: ил.- Библиогр. в конце кн.

5. Гринин А.С. Промышленные и бытовые отходы. Хранение, утилизация , переработка. Учебное пособие – М.: Фанер-Пресс, 2002. – 336 с.

6. Ицкович С. М.  Технология заполнителей бетона: учеб. для вузов по спец. "Производство строительных материалов, изделий и конструкций"/ С. М. Ицкович. Л. Д. Чумаков, Ю. М. Баженов. -М.: Высш. шк., 1991. - 271с.: ил.-Библиогр. в конце кн.-ISBN-5-06-001820-2.

7. Пальгунов П. П. Утилизация промышленных отходов / П. П. Пальгунов, М. В. Сумароков. — М.: Стройиздат, 1990 .— 352 с : ил. — (Охрана окружающей природной среды). — Библиогр. в конце кн.

8. Попов  К.Н. Строительные материалы и изделия: учеб. пособие для средн.проф.учеб.заведений / К.Н.Попов – М.: Высшая школа, 2006 – 440 с.: ил.-Библиогр. в конце кн.- ISBN 5 06-005686-4 /в пер./
6 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Бибилиотекарь.Ру Строительство. Бетоны. Заполнители бетонов. - Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-98-beton/, свободный.- Загл. с экрана.

2. Бетоны нового поколения. - Режим доступа: http://betons.ucoz.ru/, свободный.- Загл. с экрана.
3. Офицальный сайт информационного научно-технического журнала «Технология бетонов». - Режим доступа: http://www.tehnobeton.ru/, свободный.- Загл. с экрана.
4. Секрет бетона. Технология изделий из бетона, все о бетоне, технологии производства современного бетона. - Режим доступа: http://sekretbetona.com/content.php, свободный.- Загл. с экрана.
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