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(подпись)
1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения  представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1)

1.Определить пустотность песка, если насыпная плотность песка ( = 2650 кг/м3.

Ответ: 1) 38,3(; 2) 41,1(; 3)42,6(; 4)43,1(.

2.Чему равна влажность песка, если масса пробы влажного песка 500г, а масса пробы высушенного песка – 475г.

Ответ: 1)4(; 2)5(; 3)4,5(; 4)5,5(.  

3.Подсчитать пустотность песка, если насыпная плотность после уплотнения вибрированием (н = 1960 кг/м3, а плотность песка ( = 2650 кг/м3.

Ответ: 1)20(; 2)23(; 3)26(; 4)28(.  

Перечень контрольных заданий и вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2)

7.Определить соотношение между песком и гравием (по массе) для получения наиболее плотной смеси заполнителей, если известна насыпная плотность песка (нп = 1,6, плотность гравия (камня) ( = 2,5 и насыпная плотность гравия (нг = 1,5.

Ответ: 1)0,35; 2)0,4; 3)0,425; 4)0,515.

8.Насыпная плотность щебня mн = 1,4, средняя плотность камя mV = 2,54, его плотность ( = 2,65 г/см3.

Подсчитать а) межзерновую пустотность щебня.

Ответ: 1)40(; 2)45(; 3)50(; 4)42(.  

9.По условиям задачи №8.

Подсчитать б) пористость камня, из которого изготовлен щебень.

Ответ: 1)2(; 2)4(; 3)1(; 4)5(.

Перечень контрольных заданий и вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3)

19.Цементное тесто нормальной густоты (Н.Г.=25() при (В/Ц)т=0,25 и цементно-песчаный раствор состава 1:2 при (В/Ц)р=0,39 показали одинаковые расплывы конуса на встряхивающем столике.

Определить водопотребность песка (Вп).

Ответ: 1)5(; 2)7(; 3)8,5(; 4)6(.

20.Как изменится показатель жесткости (Ж, сек) при замене песка, водопотребность которого Вп = 8(, песком с Вп = 6(?

Ответ: 1)не изменится; 2)увеличится; 3)уменьшится.

21.На сколько л/м3изменится водопотребность бетонной смеси  при замене песка с Вп = 7( песком с Вп = 10(?

Ответ: 1)-10; 2)+10; 3)+15; 4)+20.

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1)

1. Порядок подготовки и проведения испытаний по определению зернового состава щебня.

2. Обработка результатов по определению зернового состава.

3. Порядок подготовки и проведения испытаний по определению содержания пылевидных и глинистых частиц. Обработка результатов испытаний.

4. Порядок подготовки и проведения испытания по определению глины в комках. Обработка результатов испытаний.

5. Порядок подготовки и проведения испытаний по определению зернового состава пористого гравия.

6. Обработка результатов по определению зернового состава.

7. Определение насыпной плотности и марки по насыпной плотности.

8. Определение средней плотности зерен гравия в кварцевом песке.

9. Определение объема межзерновых пустот.

10. Сущность метода определения водопотребности заполнителей.

11. Оценка влияния заполнителей на прочность раствора и бетона.
12. Основные составляющие золошлаковой смеси

13. Типы золошлаковых смесей в зависимости от зернового состава

14. Максимальные допустимые размеры зерен шлака и шлаковой составляющей

15. Содержание шлакового щебня в шлаковой составляющей

16. Подразделение золошлаковых смесей по виду сжигаемого угля

17. При одинаковом расходе цемента бетон №1 – беспесчаный, а бетон №2 – малопесчаный (содержание песка 100 кг/м3). Как наличие песка влияет на прочность крупнопористого бетона?

18. Ответ: 1)повышает; 2)не влияет; 3)снижает.

19. .Назовите свойство пористых заполнителей, способствующее значительному повышению плотности, прочности и стойкости легких бетонов.

20. Ответ: 1)водоотделение; 2)расслоение; 3)самовакуумирование; 4)седиментация.

Перечень контрольных заданий и вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2)

1. Порядок подготовки и проведения испытания по определению содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм. Обработка результатов испытания.

2. Порядок подготовки и проведения испытаний по определению дробимости щебня. Обработка результатов испытания.

3. Определение средней плотности зерен щебня.

4. Обработка результатов испытания по определению средней плотности и пористости зерен щебня.

5. Определение насыпной плотности и пустотности щебня. Обработка результатов испытания.

6. Определение водопоглощения крупного пористого заполнителя.

7. Определение коэффициента формы зерен крупного заполнителя.

8. Определение содержания расколотых зерен в гравии.

9. Какие методы оценки прочности заполнителей предусмотрены стандартами.

10. Как оценить действительную прочность заполнителей по условным показателям, получаемым в результате стандартных испытаний.

11. В чем особенности и преимущества испытаний заполнителей в бетоне.

12. Требования к влажности отгружаемой золошлаковой смеси

13. Методы определения зернового состава ЗШС

14. Определение насыпной плотности и плотности зерен шлаковой составляющей ЗШС

15. Определение стойкости шлакового щебня против силикатного и железистого

16. Какую горную породу надо выбрать для щебня в щелочестойкий бетон?

17. Ответ: 1)андезит; 2)гранит; 3)доломит; 4)кварцит.

18. Назовите вид заполнителей для бетонов, работающих в агрессивной щелочной среде.

19. Ответ: 1)гранитный; 2)карбонатный; 3)кварцевый.

Перечень контрольных заданий и вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3)
1. Определение водопоглощения щебня. Обработка результатов испытания.

2. Определение влажности щебня. Обработка результатов испытания.

3. По каким показателям устанавливают марку щебня.

4. Основные фракции щебня и требования к полным остаткам на контрольных ситах.

5. Группы щебня в зависимости от содержания зерен пластинчатой и игловатой формы.

6. Прочность щебня. Марки по дробимости щебня из осадочных и изверженных пород.
7. Требования по содержанию пылевидных и глинистых частиц щебня
8. Определение прочности заполнителя сдавливанием в цилиндре
9. Марки по прочности пористого гравия, определяемые в цилиндре
10. Требования по зерновому составу пористого гравия
11. Требования к зерновому составу пористого песка
12. Подразделение ЗШС по виду шлаковой составляющей.

13. Подразделение на виды ЗШС в зависимости от величины потери массы при прокаливании.

14. Минимальное значение удельной поверхности мелкозернистой ЗШС.

15. Насыпная плотность ЗШС для легкого бетона.

16. Требования к потере массы при определении стойкости против силикатного и железистого распада.

4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1)
1. Методика определения зернового состава и модуля крупности песка.

2. Обработка результатов определения зернового состава песка.

3. Методика определения содержания глины в комках.

4. Обработка результатов содержания комков глины в песке.

5. Методика определения содержания пылевидных и глинистых частиц в песке. Обработка результатов.

6. Сущность пикнометрического метода определения истинной плотности песка. Обработка результатов.

7. Сущность метода ускоренного определения истинной плотности песка. Обработка результатов.

8. Определение насыпной плотности песка. Обработка результатов.

9. Определение пустотности песка. Обработка результатов.

10. Определение влажности песка. Обработка результатов.

11. Какие виды песков используются для бетона?

Перечень контрольных заданий и вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2)
1. Как в соответствии с модулем крупности подразделяются пески?
2. Какие примеси могут содержаться в песке?

3. Почему и до каких пределов содержание примесей ограничено стандартом?

4.Методика определения содержания примесей металлов в песке.

5.Порядок подготовки и проведения испытаний по определению зернового состава щебня.

6. Обработка результатов по определению зернового состава.

7. Порядок подготовки и проведения испытаний по определению содержания пылевидных и глинистых частиц. Обработка результатов испытаний.

8. Порядок подготовки и проведения испытания по определению глины в комках. Обработка результатов испытаний.

9. Порядок подготовки и проведения испытания по определению содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм. Обработка результатов испытания.

Перечень контрольных заданий и вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3)
1. Порядок подготовки и проведения испытаний по определению дробимости щебня. Обработка результатов испытания.

2. Определение средней плотности зерен щебня.

3. Обработка результатов испытания по определению средней плотности и пористости зерен щебня.

4. Определение насыпной плотности и пустотности щебня. Обработка результатов испытания.

5. Определение водопоглощения щебня. Обработка результатов испытания.

6. Определение влажности щебня. Обработка результатов испытания.

7. По каким показателям устанавливают марку щебня.

8. Основные фракции щебня и требования к полным остаткам на контрольных ситах.

9. Группы щебня в зависимости от содержания зерен пластинчатой и игловатой формы.

10. Прочность щебня. Марки по дробимости щебня из осадочных и изверженных пород.

11. Требования по содержанию пылевидных и глинистых частиц щебня.

