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1. 
Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

[bookmark: _Hlk10987176]2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
2 семестр
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-16
1. Контрольный вопрос. На каких станках получают осесимметричные детали?
2. Контрольный вопрос. Важнейшие требования, предъявляемые к литейным сплавам?
3. Контрольный вопрос. Какую структуру имеет металл в отливках, полученных при литье под давлением?
4. Контрольный вопрос. Какой инструмент используется при обработке плоскостей?
5. Контрольный вопрос. На каком топливе работает вагранка?
6. Контрольный вопрос. Что относится к операциям холодной штамповки?
7. Контрольный вопрос. Какие виды сварки относят к термическому классу?
8. Контрольный вопрос. Какой квалитет точности отливки при литье под давлением?
9. Контрольный вопрос. Какой вид брака вызывает недостаточное питание отливки жидким металлом?
10. Контрольный вопрос. Почему в отливках встречаются шлаковые включения?

3 семестр
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-16
1. Контрольный вопрос. Как называется дефект, вызванный отсутствием атома в узле кристаллической решетки?
2. Контрольный вопрос. Как называются дефекты, измеряемые в двух направлениях несколькими периодами, а в третьем - десятками и сотнями тысяч периодов кристаллической решетки?
3. Контрольный вопрос. Что такое экстраплоскость?
4. Контрольный вопрос. Как называется дефект, представляющий собой область искажений кристаллической решетки вдоль края экстраплоскости?
5. Контрольный вопрос. Какими факторами определяется кристаллизация?
6. Контрольный вопрос. Чем определяется форма зерен металла?
7. Контрольный вопрос. Как зависит размер зерен металла от степени переохлаждения его при кристаллизации?
8. Контрольный вопрос. Какую структуру можно ожидать, если при кристаллизации достигнута степень переохлаждения?
9. Контрольный вопрос. Для каких сплавов компонентов А и В характерно равенство А(В) = В(А)?
10. Контрольный вопрос. Возможна ли 100-процентная концентрация растворяемого компонента в решетке растворителя?

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
2 семестр
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-16
1. Контрольный вопрос. Применяются в промышленности водоохлаждаемые кокили?
2. Контрольный вопрос. Для чего добавляется графит в антифрикционные сплавы?
3. Контрольный вопрос. За счет чего металл имеет плотную структуру при центробежном литье?
4. Контрольный вопрос. Почему металл в отливках, полученных под давлением, имеет мелкозернистую структуру?
5. Контрольный вопрос. При какой температуре происходит спекание порошков?
6. Контрольный вопрос. Для чего используется операция волочения?
7. Контрольный вопрос. Какие дефекты сварочного процесса?
8. Контрольный вопрос. Каково влияние степени эвтектичности сплава на его жидкотекучесть и процесс кристаллизации в отливках?
9. Контрольный вопрос. Область применения специальных легированных чугунов?
10. Контрольный вопрос. Какой чугун можно получать в дуговой электрической печи?
11. Контрольный вопрос. Что такое дуплекс-процесс получения белого чугуна?
12. Контрольный вопрос. Чем обеспечивается получение шаровидного графита в ВЧШГ?
13. Контрольный вопрос. Что должна обеспечивать конструкция стальной отливки и расположение ее в форме? 
14. Контрольный вопрос. Основной литейный недостаток безоловянистых алюминиевых бронз?
15. Контрольный вопрос. Чем модифицируют магниевые сплавы для увеличения прочности?
16. Контрольный вопрос. Основные способы литья тугоплавких металлов?
17. Контрольный вопрос. Что относится к исходным формовочным материалам?
18. Контрольный вопрос. Для чего применяется электрохимическая обработка отливок?
19. Контрольный вопрос. Как называется способность формовочной смеси не плавиться, не размягчаться, не спекаться?
20. Контрольный вопрос. Что такое кокиль?
21. Контрольный вопрос. Какой принцип используется при создании гибкого автоматизированного производства?
22. Контрольный вопрос. Что такое правило «полноты» при обеспечении качества отливки?
23. Контрольный вопрос. В каких печах производится выплавка чугуна?
24. Контрольный вопрос. Что является продуктом в доменном процессе?
25. Контрольный вопрос. Указать содержание железа в окатышах в процессе прямого восстановления железа из руд?
26. Контрольный вопрос. Указать содержание углерода в передельном чугуне?
27. Контрольный вопрос. Что является управлением металлургического процесса?
28. Контрольный вопрос. Какие разновидности ликвации имеют место в литейных сплавах?
29. Контрольный вопрос. Металлоемкость литых чугунных изделий меньше, чем изготовленных из проката и деформированных стальных заготовок?
30. Контрольный вопрос. Какой чугун модно получать в индукционной печи?
31. Контрольный вопрос. Как получают ковкий чугун?
32. Контрольный вопрос. Что такое сфероидизирующая обработка ВЧШГ?
33. Контрольный вопрос. Чем определяется структура и механические свойства углеродистых сталей?

3 семестр
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-16
1. Что такое порог хладноломкости?
2. Как влияет поверхностное упрочнение на чувствительность металла к концентраторам напряжений?
3. Что такое длительная прочность?
4. Что такое предел ползучести?
5. Что такое удельные механические свойства?
6. Как называется явление упрочнения материала под действием пластической деформации?
7. Что такое критическая степень деформации?
8. Что такое рекристаллизация?
9. Что такое возврат?
10. Что такое полигонизация?
11. Какое деформирование металла называют холодным?
12. Как зависит температура рекристаллизации металла от его чистоты?
13. Как называется структура, представляющая собой твердый раствор углерода в α-железе?
14. Как называется структура, представляющая собой карбид железа – Fe3C?
15. Как называется структура, представляющая собой твердый раствор углерода в δ-железе?
16. Как называется структура, представляющая собой твердый раствор углерода в γ-железе?
17.  Как называется структура, представляющая собой механическую смесь феррита и цементита?
18. Как называется структура, представляющая собой механическую смесь аустенита и цементита?
19. На каком участке диаграммы железо-цементит протекает эвтектоидная реакция?
20. На каком участке диаграммы железо-цементит протекает эвтектическая реакция?
21. Какой процесс протекает на линии HIB диаграммы железо-углерод?
22. Какая из структурных составляющих железоуглеродистых сплавов обладает при комнатной температуре наибольшей пластичностью?
23. Какая из структурных составляющих железоуглеродистых сплавов обладает наибольшей твердостью?
24. Сколько процентов углерода содержится в углеродистой заэвтектоидной стали?
25. . Каков структурный состав заэвтектоидной стали при температуре ниже 727 0С?
26. Какие железоуглеродистые сплавы называют чугунами?
27. Какой чугун называют белым?
28. В каком виде находится углерод в белом чугуне?
29. Как по микроструктуре чугуна определяют его вид (серый, ковкий, высокопрочный)?
30. Как по микроструктуре чугуна определяют его вид (ферритный, ферритно-перлитный, перлитный)?
31. Какие железоуглеродистые сплавы называют ферритными чугунами?
32. Сколько содержит связанного углерода ферритный серый чугун?
33. Сколько содержит связанного углерода перлитный серый чугун?
