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(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)
(подпись)
1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Новые конструкционные материалы». Указанные контрольные задания и  вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине «Новые конструкционные материалы», установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины «Новые конструкционные материалы», а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

 Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 

            1. Назовите структуру чугуна, если весь углерод, входящий в состав его, будет находиться в свободном состоянии

1- феррит + графит.

2-перлит + графит; 

3- феррит + углерод; 

4- перлит + углерод

2. Назовите позитивный эффект, который вызывает повышенное содержание серы в чугуне

1-увеличение жидкотекучести 

2-снижение хрупкости 

3-сфероидизация графита

4- повышение прочности

3.Вид графитных включений в высокопрочном чугуне

    1-глобулярный

    2-  хлопьевидный, 

    3- игольчатый, 

    4- пластинчатый

4.Назовите характеристику, которую обозначают две последние цифры в маркировке чугуна  КЧ 32-12

1- относительное удлинение в %, 

2-относительное сужение в %, 

3-предел текучести в МПа

4-предел прочности в МПа

5.Определите состав ледебурита при комнатной температуре:

1-Перлит+Цементит 

2- Аустенит +Цементит 

3-Феррит+Цементит

4-аустенит  + перлит

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 

1.Выберите марку чугуна для изготовления ответственных деталей машин (коленчатые валы, шатуны и т.п.). Укажите состав, обработку, структуру и  основные механические свойства деталей из этого чугуна.

2.Для изготовления некоторых деталей двигателя внутреннего сгорания выбран сплав АК2. Укажите состав, способ изготовления деталей из этого сплава и опишите характеристики механических свойств.

3. Вычертите диаграмму состояния железо—карбид железа, ука​жите структурные составляющие во всех областях диаграмм, опиши​те превращения и постройте кривую нагревания в интервале темпе​ратур от 0 до 1600.° С (с применением правила фаз) для сплава, со​держащего 1,1% С. Выберите для заданного сплава любую темпе​ратуру, лежащую между линиями ликвидуса и солидуса, и опреде​лите: состав фаз, т. е. процентное содержание углерода в фазах; ко​личественное соотношение фаз.

4.Для изготовления фрез выбрана сталь Р9Ф5:

   а) расшифруйте состав и определите, к какой группе относится данная сталь по назначению;

  б) назначьте режим термической обработки, приведите подроб​ное его обоснование, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие на всех этапах термической обработки данной стали;

   в) опишите микроструктуру и главные свойства стали после тер​мической обработки.

5.Опишите полистирол — атактический и изотактическнй, ударо​прочный. Укажите свойства и область применения.

4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по дисциплине (модулю)

(выполнение курсовой работы (проекта) по дисциплине не предусмотрено основной профессиональной образовательной программой)

