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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки 

сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.1)

1. Изотропны композиционные материалы?

1) слоистые;

2) дисперсно-упрочненные;

3) все композиционные материалы изотропны;

4) волокнистые.

2. После цементации детали подвергают?

1) дополнительная термическая обработка не требуется;

2) закалке и низкому отпуску;

3) нормализации;

4) закалке и высокому отпуску.

3. Стали марок 50Г, 50С2, 60С2ХФА используются для изготовления?

1) кузовов автомобилей;

2) пружин и рессор;

3) зубчатых колес;

4) режущего инструмента.

4. Дюралюмины … это сплавы на основе алюминия?

1) литейные;

2) деформируемые, упрочняемые термической обработкой;

3) деформируемые, не упрочняемые термической обработкой;

4) жаропрочные.

5. Особенностью кристаллического строения металлов является …

1) наличие высокосимметричной решётки;

2) плотная упаковка атомов;

3) полное отсутствие дефектов в структуре;

4) наличие жидкой фазы.
6. Содержание углерода в машиностроительных улучшаемых сталях составляет?

1) 0,6%-0,8%;

2) менее 0,25%;

3) 0,3%-0,5%;

4) более 0,8%.

7. Для устранения крупнозернистой структуры стали используют?

1) улучшение;

2) гомогенизирующий отжиг;

3) нормализация;

4) закалка.

8. Назначением фасонного резца является обработка … поверхностей?

1) внутренних цилиндрических;

2) фасонных поверхностей;

3) торцевых;

4) наружных цилиндрических.

9. Отливки сложной конфигурацией изготовляют литьем?

1) под  давлением;

2) по выплавляемым моделям;

3) в ковши;

4) центробежным.

10. Полимеры обратимо затвердевающие в результате охлаждения без участия химических реакций называются?

1) полярными;

2) термореактивными;

3) термопластичными;

4) гетероцепными.

11. Влияние на свойства металлов и сплавов оказывает …

1) плотность дислокаций;

2) воздействие комнатной температуры;

3) полировка поверхности металла;

4) термическая обработка.

12. К механическим свойствам сплавов относят …

1) плотность;

2) коррозионная стойкость;

3) предел прочности;

4) относительное удлинение.

13. Методы измерения механических свойств бывают …

1) усталостные;

2) статические;

3) динамические;

4) высокоскоростные.

14. Горячая пластическая деформация сталей это …

1) деформация при нагреве выше температуры рекристаллизации;

2) деформация при нагреве до температуры выше комнатной на 50-100 градусов;

3) деформация при температуре хрупко-вязкого перехода;

4) процесс, влияющий на структуру и свойства материала.

15. Обязательным результатом закалки стали является …

1) повышение твёрдости и вязкости стали;

2) получение квазиравновесной структуры, соответствующей диаграмме состояния железо-цементит;

3) получение структурных составляющих, присутствующих на диаграмме состояния железо-цементит в виде мелкодисперсных частиц;

4) получение мартенситной структуры.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки 

сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.2)
1. Индекс «с» у критических точек стали означает …

1) указание на скорость, при которой эти температуры были измерены;

2) произвольное обозначение критических точек;

3) номер критической точки, измеренной Ле-Шателье (по латинскому алфавиту);

4) что они были измерены при нагреве стали (от французского слова chauffage-нагрев, подогрев).

2. Сталь 50РА применяется для изготовления следующих изделий:

1) калибром до 9 мм и низким темпом;

2) калибром до 12,7 мм и среднем темпом;
3) калибром до 23 мм и среднем темпом;

4) калибром 30 мм и более с высоким темпом.

3. Какой материал является основным в составе сплавов, используемых для изготовления лейнеров?

1) молибден;

2) ванадий;

3) кобальт;

4) никель.

4. С каким минимальным внутренним диаметром можно получить заготовку способом прошивки?

1) с любым;

2) до 100 мм;

3) до 50 мм;

4) до 15 мм.

5. Частота вращения сверла при глубоком сверлении оказывает следующее   влияние на величину увода:

1) оказывает значительное влияние;

2) оказывает незначительное влияние;

3) оказывает влияние в определенном диапазоне частот;

4) не оказывает влияния.
6. Какие показатели не относятся к показателям качества?

1) показатели эргономичности;

2) показатели надежности и долговечности;

3) экономические показатели;

4) экологические показатели;

5) астрономические показатели.

7. Легирование какими элементами значительно снижает склонность стали к отпускной хрупкости II рода:  

1) Mo, V;

2) F, Pb, As;

3) Cr, Ni, Mn;

4) Si, Mo;

5) Mo, W.

8. Что является основным процессом при коррозионном растрескивании под напряжением?

1) разрушение защитной окисной пленки;

2) анодное растворение;

3) 1 и 2;

4) водородное охрупчивание;

5) выход дислокации на поверхность.

9. Вследствие чего снижается вязкость разрушения металлического материала при  воздействии жидкого металла? 

1) из-за увеличения σ

2) снижения γ

3) снижения Е

4) из-за увеличения γ

5) снижения σ.

10. В результате чего появляется обезуглероженный слой?

1) Слишком долгая шлифовка;

2) Углерод взаимодействует с кислородом;

3) Углерод испарился в результате слишком сильного нагрева при закалке;

4) Недостаточное легирование углеродом;

5) Углерод вымывается водой.

11. При каком увеличении следует определять балл неметаллических включений по ГОСТу?

1) х100;

2) х200;

3) х300;

4) х400;

5) х500.

12. Какой математической моделью описывают хрупкое разрушение?

1) модель Орована;

2) уравнение Колмогорова;

3) модель Гриффитса;

4) уравнение Ломоносова;

5) уравнение Петча-Холла.

13. Что называют максимальным коэффициентом интенсивности напряжений и как его обозначение соответственно?

1) вязкость разрушения – KCU; 

2) предел текучести – σт;

3) трещиностойкость К1с;

4) максимальная вязкость – К1max;

5) вектор Бюргерса – b.

14. Для каких материалов характерно квази-хрупкое разрушение?

1) технических металлов;

2) высокопрочных;

3) мягких;

4) недеформированных;

5) для сталей.

15. Карбоволокниты применяют для защиты:
1) тепловой; 

2) противоударной; 

3) от коррозии; 

4) от вредителей;

5) холода.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки 

сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.3)
1. Способность  материала  сопротивляться  внедрению  другого  более твердого тела     называется … 

1) прочностью;                                    

2) упругостью;    

3) вязкостью;                                      

4) пластичностью;   

5) твердостью.

2. Глубоким называют отверстие, у которого отношение длины к диаметру равно:

1) L/d ( 3;
2) L/d ( 5;

3) L/d ( 7;
4) L/d ( 10;

5) L/d ( 12.

3. Длина винтовых протяжек соотносится с длиной кольцевых протяжек следующим образом:

1) Lвинт. протяжки  = Lкольц.протяжки;

2) Lвинт. протяжки  ( Lкольц.протяжки;

3) Lвинт. протяжки  ( Lкольц.протяжки;

4) Lвинт. протяжки  ≥ Lкольц.протяжки;

5) Lвинт. протяжки  ( Lкольц.протяжки.
4. Сталь 30ХН2МФА применяется для изготовления следующих изделий:

1) калибром до 9 мм и низким темпом;

2) калибром до 12,7 мм и среднем темпом;
3)калибром до 23 мм и среднем темпом;
4) калибром до 30 мм и высоким темпом;

5) калибром 30 мм и более с высоким темпом.

5. Увеличение подачи при глубоком сверлении оказывает следующее влияние на величину увода:

1) величина увода уменьшается;

2) величина увода уменьшается, а затем возрастает;

3) величина увода возрастает;

4) величина увода возрастает, а затем уменьшается;
5) величина увода не изменяется.
6. Какова величина коэффициента интенсивности при значениях: а = 3; σ = 1; F = 1? (принять π = 3).

1) 1;

2) 9;

3) 12;

4) 6;

5) 3.

7. Каковы условия хрупкого разрушения?

1) а = акр, К1 > К1с;

2) а > акр, К1 > К1с;

3) а < акр, К1 > К1с;

4) а ≈ акр, К1 ≈ К1с;

5) а = К1, акр > К1с.

8. Чему равна скорость роста хрупкой трещины?

1) υтр ≥ υзв/4;

2) зависит от материала;

3) υтр = 100 мм/с;

4) зависит от окружающей среды;

5) υтр = υзв/4π.

9. Как соотносятся между собой диаметры входного и выходного отверстия после развертывания:

1) dвходн  = dвыход;

2) dвходн  ( dвыход;

3) dвходн  ( dвыход;

4) dвходн  ≥ dвыход;

5) dвходн  ( dвыход.

10. Поверхности контакта абразивного материала с обрабатываемой поверхностью при шлифовании и хонинговании соотносятся следующим образом:

1) Sшлиф =  Sхон;

2) Sшлиф   ( Sхон;

3) Sшлиф ( Sхон;
4) Sшлиф   ≥ Sхон;

5) Sшлиф ( Sхон.
11. Какой из существующих методов проектирования технологического процесса литья является наиболее распространенным? 

1) традиционный; 

2) неавтоматизированный; 

3) автоматизированный; 

4) автоматический; 

5) с применением ЭВМ.

12. Какой из перечисленных методов резки разделения листового проката является самым распространенным? 

1) на многодисковых ножницах; 

2) на вибрационных ножницах; 

3) на гильотинных ножницах; 

4) на дисковых ножницах; 

5) на дисковых ножницах с ЧПУ.  

13. В каком случае обработки давлением проявляется большая склонность к пластическому деформированию? 

1) растягивающие напряжения являются главными; 

2) растягивающие напряжения не являются главными; 

3) в состоянии всестороннего сжатия; 

4) напряжения сжатия малы; 

5) напряжения сжатия велики. 

14. С уменьшением какого угла резца уменьшается шероховатость обработанной поверхности детали? 

1) α; 

2) γ; 

3) φ; 

4) φ; 

5) β. 

15. Соотношение между длиной трещины и приложенным напряжением имеет вид:

1) а = α(γE/σ2);

2) σ2= γE;

3) α = 10-3σ2/γE;

4) а = Σ(E+γ)/σ3;

5) E = σ4√γ.

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки 
сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.1)
1. К чему приводит биение рабочей части сверла относительно основной конструкторской базы?

2. К чему приводит введение новых технологических размеров на финишных операциях?

3. Как называют отношение одноименных погрешностей заготовки и детали?

4. Какие требования к форме записи и обозначений, помещаемых внутри символов или рядом с ними, предъявляет ГОСТ 19.701-90 (Основные структуры алгоритмов. Назначение блоков и правила их применения)? 

5. Каким образом могут быть заданы (представлены) алгоритмы?

6. Какую составляющую силы резания учитывают чаще всего при расчетах точности обработки? 

7. Какую форму будет иметь отверстие при растачивании с подачей заготовки и использованием консольной оправки?

8. Что такое биметаллы и для каких целей их используют?

9. Какие методы коррозионной защиты Вы знаете?

10. Как меняется назначение стали при изменении содержания примесей?

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки 

сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.2)
1. Что такое сверхпластичность? Приведите марки сверхпластичных материалов.

2. Назовите основные механические свойства металлов и сплавов.

3. Что такое ударная вязкость и как она определяется?

4. В чем заключается сущность и цель термической обработки стали?

5. Какие структуры и свойства приобретает сталь после различных видов термообработки?

6. Какое строение могут иметь композиционные материалы?
7. Назовите виды упрочнителей композиционных материалов с неметаллической матрицей.

8. Какие свойства металла изменяются при деформировании в холодном состоянии? 

9. Какие  группы  сплавов  обладают  наименьшей  и  наибольшей жидкотекучестью, чем это объясняется? 

10. Физическая природа кристаллизации металлов.
11. Сравнительный анализ основных видов механических испытаний.

12. Сравнительный анализ способов измерения твердости.

13. Изложите порядок исследования ликвиации серы в стали.

14. Методика оценки величины зерна и неметаллических включений в стали.

15. Дайте классификацию сталей по содержанию углерода и микроструктуре.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки 

сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.3)
1. Какое строение могут иметь композиционные материалы?
2. Назовите виды упрочнителей композиционных материалов с неметаллической матрицей.

3. Какие свойства металла изменяются при деформировании в холодном состоянии? 

4. Какие  группы  сплавов  обладают  наименьшей  и  наибольшей жидкотекучестью, чем это объясняется? 

5. Физическая природа кристаллизации металлов.
6. Сравнительный анализ основных видов термообработки, а также указание их назначения.

7. Выберите способ термообработки следующих деталей: пружина выбрасывателя, напильник, зубило слесарное, кривошип полуавтоматики.

8. Назначьте режим термообработки (закалка с высоким отпуском) детали круглого сечения диаметром 40 мм из стали 45.

9. Изложите порядок измерения твердости по Бринеллю, Роквеллу, Польди.

10. Сравнительный анализ видов термообработки.

Задача 11. Вычертить диаграмму состояния системы «свинец – олово». Указать линии ликвидуса и солидуса, а также структурно-фазовый состав областей. Для сплава, содержащего 50% Sn, построить кривую охлаждения и описать происходящие при охлаждении превращения. Для данного сплава определить количественное соотношение структурных составляющих при температуре 200о С и схематично изобразить структуру. 

Задача 12. Вычертить диаграмму состояния «Fe – Fe3C». Указать структурно-фазовый состав областей. Построить  кривую  охлаждения  и описать превращения для сплава, содержащего 4,3% С. Схематично изобразить и описать структуру заданного сплава. 

Задача 13. Вычертить диаграмму состояния  системы «цинк – олово». Указать линии ликвидуса и солидуса, а также структурно-фазовый состав областей. Для сплава, содержащего 40% Zn, построить кривую охлаждения и описать происходящие при охлаждении превращения. Для данного сплава определить количественное соотношение структурных составляющих при температуре 250о С. Схематично изобразить и описать структуру сплава.  

Задача 14. Вычертить диаграмму состояния «Fe – Fe3C». Указать структурно-фазовый состав областей. Построить кривую охлаждения и описать превращения для сплава, содержащего 0,2% С. 

Задача 15. Вычертить диаграмму состояния  системы «медь - серебро». Указать линии ликвидуса и солидуса, а также структурно-фазовый состав областей. Для сплава, содержащего 40% Ag, построить кривую охлаждения и описать происходящие при охлаждении превращения, определить количественное соотношение структурных составляющих при температуре 900о С. Зарисовать и описать структуру заданного сплава. 

16. Сравнительный анализ видов литья.

17. Сравнительный анализ  областей  применения  электронно-лучевой  и  лазерной 

обработки.

18. Сравнительный анализ способов пайки.

19. Сравнительный анализ разновидностей горячей объемной штамповки.

20. Перечислите основные преимущества  и недостатки эвтектических  композитов  по  сравнению с искусственными.
Задача 21. Вычертить диаграмму состояния «Fe – Fe3C». Указать структурно-фазовый состав областей. Построить кривую охлаждения и описать превращения для сплава, содержащего 3,0% С. Схематично изобразить и описать структуру заданного сплава. 

Задача 22. Вычертить диаграмму состояния системы «алюминий - медь». Указать линии ликвидуса и солидуса, а также структурно-фазовый состав областей. Для сплава, содержащего 40% Cu, построить кривую охлаждения и описать происходящие при охлаждении превращения, определить количественное соотношение и состав фаз при температуре 550о С. Зарисовать и описать структуру заданного сплава. 

Задача 23. Вычертить диаграмму состояния системы «Fe – Fe3C». Указать структурно-фазовый состав областей. Построить кривую охлаждения и описать превращения для  сплава, содержащего 0,4% С. Схематично изобразить и описать структуру заданного сплава. 
Задача 24. Вычертить диаграмму состояния системы «алюминий - кремний». Указать линии ликвидуса и солидуса, а также структурно-фазовый 25 состав областей диаграммы. Для сплава, содержащего 70% Si, построить кривую охлаждения и описать происходящие при охлаждении превращения. Для данного сплава определить количественное соотношение структурных составляющих при температуре 1000о С. Схематично изобразить и описать структуру заданного сплава. 

 Задача 25. Вычертить диаграмму состояния системы «Fe – Fe3C». Указать структурно-фазовый состав областей диаграммы. Для сплава, содержащего 0,6% С, построить кривую охлаждения и описать происходящие при охлаждении превращения. Схематично изобразить и описать структуру сплава.
