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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-7 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-7.1)
1. С какой целью нагреваются заготовки перед штамповкой?
2. Как влияет нагрев заготовок перед штамповкой на усилие применяемого КПО?
3. Как влияет нагрев заготовок на трудоемкость деформирующих операций?
4. Что такое окисление стали и образование окалины?
5. Когда наиболее интенсивно идет процесс образования окалины у среднеуглеродистых сталей?
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-7 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-7.2)
1. В какой атмосфере печи происходит наиболее интенсивный рост окалины?
2. Как влияет поверхностное обезуглероживание на качество изделия?
3. Что такое передача тепла конвекцией?
4. Что такое передача тепла теплопроводностью?
5. Что такое передача тепла излучением?
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-7 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-7.3)
1. У какого стального образца, изготовленного из одного и того же прутка проката, степень черноты будет выше?
2. Как влияет теплопроводность материала нагреваемых заготовок на возможность образования в них термических трещин?
3. Как идет процесс нагрева заготовки в индукторе?
4. Как влияет температура заготовки на глубину проникновения тока в нее?
5. Как влияет частота тока на глубину проникновения тока в заготовку?
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.1)
1. Каков должен быть принцип подхода при определении частоты тока в зависимости от диаметра заготовки?
2. Какой принцип работы индуктора методического действия?
3. Как влияет увеличение толщины тепловой изоляции на термический и электрический КПД индуктора?
4. Какой должна быть температура воды на выходе из индуктора при его эксплуатации?
5. Что такое глубина проникновения тока 
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 при индукционном нагреве?
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.2)
1. Как обозначаются точки аллотропических превращений при охлаждении среднеуглеродистых сталей?
2. Как изменяется характер кривой температура – время при нагреве среднеуглеродистых сталей в диапазоне 
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 превращения, если скорость передачи тепла заготовке очень низкая?
3. Как обозначаются точки аллотропических превращений при нагреве среднеуглеродистых сталей?
4. Как влияет удельное электрическое сопротивление «
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» материала проводника при индукционном нагреве на глубину проникновения тока 
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5. Каким должно быть оптимальное отношение диаметра заготовок 
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 к глубине проникновения тока 
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Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.3)
1. Какой принцип работы индуктора периодического действия?
2. Какой принцип работы индуктора непрерывного действия?
3. Как влияет уменьшение толщины тепловой изоляции на термический и электрический КПД индуктора?
4. Каким размером сечения нужно пользоваться (как диаметром цилиндрических заготовок), при индукционном нагреве заготовок квадратного сечения для выбора частоты тока?
5. Каким размером сечения нужно пользоваться (как диаметром цилиндрических заготовок) для выбора частоты тока при индукционном нагреве заготовок прямоугольного сечения?
3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-7 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-7.1)
1. Как рассчитывается диаметр индуктора при нагреве в нем заготовок нескольких диаметров?
2. Какой наименьший КПД индуктора допускается при нагреве в нем заготовок нескольких сечений?
3. Что такое величина 
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, учитывающая влияние краевого эффекта при расчете длины индуктора?
4. По какой формуле рассчитывается длина индуктора методического действия?
5. По какой формуле рассчитывается длина индуктора периодического действия?
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-7 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-7.2)
1. По какой формуле рассчитывается длина индуктора непрерывного действия?
2. При каких температурах начинается процесс превращения 
[image: image10.wmf]a

-Fe в 
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3. При каких температурах завершается процесс перехода 
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4. При каких температурах начинается процесс перехода 
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-Fe в 
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-Fe?
5. При каких температурах завершается процесс перехода 
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Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-7 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-7.3)
1. При какой температуре нагретое до ковочной температуры железо вновь приобретает магнитные свойства?
2. Как влияет (при охлаждении заготовок из среднеуглеродистых сталей) очень низкая скорость охлаждения, при переходе 
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-Fe состояние, на кривую температура – время?
3. Как влияет увеличение содержания углерода в среднеуглеродистой стали на температуру ее плавления (линия АЕ)?
4. Как влияет повышение содержания углерода на верхний температурный предел штамповки среднеуглеродистых сталей?
5. Выше какой температуры 
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 - Fe теряет свои магнитные свойства?
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.1)
1. Какую кристаллическую решетку имеет 
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2. Какой характер (с точки зрения теплопередачи) носят реакции окисления железа?
3. Как влияет теплопроводность материала «
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» заготовки на скорость ее нагрева?
4. Как влияет теплоемкость материала «с» на его температуропроводность?
5. Как влияет плотность материала «
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» на его температуропроводность?
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.2)
1. Какие слои материала нагреваемой заготовки испытывают растягивающие напряжения?
2. Каким образом можно снизить сопротивление деформации и повысить пластичность сплава?
3. Каким образом нагрев заготовок влияет на трудоемкость деформирующих операций?
4. Что такое пережог штампуемого металла?
5. Какие виды брака поковки можно исправить термообработкой?
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.3)
1. Что такое окисление стали и образование окалины?
2. В какой атмосфере печи происходит наиболее интенсивный рост окалины?
3. Как влияет поверхностное обезуглероживание на качество изделия?
4. Какое из тел нагреется быстрее, если они изготовлены из одного и того же материала (с одинаковыми физическими свойствами), имеют одну и ту же массу, нагреваются в одних и тех же условиях?
5. Что такое передача тепла излучением?
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