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(подпись)

1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине. Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине, установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины, а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.1)

1. Опишите методику определения кислотостойкости строительных материалов, например, бетона (керамических материалов)

2. Опишите методику испытания бетона на рентгеностойкость.

3. Приведите основные методы введения углеродных нанотрубок в состав бетонной смеси.

4. Опишите методику определения водостойкости строительных материалов.

5. Приведите методику определения порога эффективности добавки в бетоны.

6. Приведите методику определения порога эффективности углеродных наноматериалов в бетоны, содержащие ПАВ в своем составе.

7. Приведите методику определения порога эффективности углеродных наноматериалов в бетоны, не содержащие ПАВ в своем составе.

8. Приведите методику определения наиболее эффективного метода введения углеродных наноматериалов в состав бетонной смеси.

9. Опишите методику определения морозостойкости керамических материалов.

10. Опишите методику определения морозостойкости бетона по ускоренному методу.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.2)

1. Каковы основные интервалы введения наноматериалов в состав бетонных смесей?

2. Опишите различия введения в состав бетонной смеси и основные различия в влиянии на свойства готового бетона углеродных нанотрубок и нанопластин.

3. Какие способы уплотнения структуры бетона (повышения водонепроницаемости) вы можете описать?

4. Опишите методику испытания бетонов на водонепроницаемость и степень влияния введения углеродных наноматериалов на водонепроницаемость бетона?

5. Приведите методику определения порога эффективности углеродных наноматериалов в бетоны, не содержащие ПАВ в своем составе.

6. Приведите методику определения наиболее эффективного метода введения углеродных наноматериалов в состав бетонной смеси.

7. Опишите методику отработки оптимального состава бетона при условии одновременного введения в его состав ПАВ и наноматериалов.

8. Опишите методику отработки оптимального состава бетона при условии учета кислотостойкости.

9. Приведите методику определения водостойкости строительных материалов.

10. Опишите методику определения оптимального режима твердения для бетонов, содержащих наноматериалы в совеем составе.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.3)

1. Приведите основы определения эффективности химической добавки в составе тяжелого бетона.

2. Опишите методики снижения себестоимости готового продукта на примере бетона, без снижения расхода цемента.

3. Приведите возможные способы повышения прочностных показателей бетона без увеличения расхода цемента и себестоимости.

4. Приведите методы снижения себестоимости бетонной продукции без увеличения расходов инертных материалов.

5. Приведите способы повышения морозостойкости строительных материалов.

6. Приведите способы повышения кислотостойкости строительных материалов.

7. Приведите способы повышения водостойкости строительных материалов на основе воздушных вяжущих веществ.

8. Приведите способы повышения водонепроницаемости материалов на основе бетона.

9. Опишите возможные изменения в составе бетона (тип цемента) для повышения морозостойкости бетонных материалов.

10. Опишите возможные изменения в составе бетона (тип цемента или вид заполнителя) для повышения кислотостойкости бетонных материалов.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.4)

1. Приведите основы определения эффективности химической добавки в составе тяжелого бетона.

2. Опишите методику эксперимента для подбора (оптимизации) состава бетона, модифицированного наноматериалами.

3. Опишите способы повышения морозостойкости бетона.

4. Как осуществляется подбор (оптимизация) состава бетона с элетропроводными свойствами?

5. Приведите методику разработки состава бетона, при условии введения в его состав трех новых компонентов.

6. Приведите методику последовательного подбора состава бетона, при условии введения в его состав помимо стандартных компонентов: ПАВ, наноматериалы, полимердобавки.

7. Опишите методику определения светопроницаемости полимербетонов.

8. Опишите последовательность разработки состава полимербетона.

9. Опишите последовательность разработки состава керамической массы с теплоизоляционными и морозостойкими свойствами (какие компоненты).

10. Приведите последовательность подбора оптимального состава ТВО для бетона, модифицированного наноматериалами.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.5)

1. Приведите основное оборудование, необходимое для определения водостойкости строительного гипса.

2. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на кислотостойкость материалов.

3. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на морозостойкость материалов.

4. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на теплопроводность материалов.

5. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на водонепроницаемость материалов.

6. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на прочностные показатели строительных материалов.

7. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на светопроницаемость строительных полимерматериалов.

8. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на активность шлаков в бетоны.

9. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на пригодность мелкого заполнителя в бетоны.

10. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на сохраняемость свойств бетонной смеси.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-10.1)

1. Опишите основное оборудование, необходимое для определения водостойкости бетона, содержащего наноматериалы в своем составе.

2. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на кислотостойкость бетона, содержащего наноматериалы в своем составе.

3. Опишите основное оборудование для проведения испытаний на морозостойкость бетона, содержащего наноматериалы в своем составе.

4. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на теплопроводность бетона, содержащего наноматериалы в своем составе.

5. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на водонепроницаемость бетона, содержащего наноматериалы в своем составе.

6. Опишите основное оборудование для проведения испытаний на прочностные показатели и эффективность добавок бетона, содержащего наноматериалы в своем составе.

7. Опишите основное оборудование для проведения испытаний на светопроницаемость полимербетона, содержащего наноматериалы в своем составе.

8. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на активность шлаков в бетоны, содержащие наноматериалы в своем составе.

9. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на пригодность мелкого заполнителя в бетоны, содержащие наноматериалы в своем составе.

10. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на сохраняемость свойств бетонной смеси, включающей наноматериалы в своем составе.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-10.2)

1. Приведите основы определения эффективности режима ТВО бетонным материалов.

2. Опишите методику эксперимента для подбора (оптимизации) состава бетона, модифицированного наноматериалами.

3. Опишите способы повышения прочностных показателей после ТВО.

4. Как осуществляется подбор (оптимизация) состава бетона с элетропроводными свойствами?

5. Опишите методику подбора оптимального режима сушки для керамических материалов.

6. Опишите методику подбора оптимального режима обжига и снижения температуры для керамических материалов..

7. Опишите методику снижения длительности режима ТВО при произволстве бетонных изделий.

8. Опишите оптимальную технологию (вид технологии) на ваш взгляд для производства мелкозернистых бетонов.

9. Опишите оптимальную технологию (вид технологии) на ваш взгляд для производства полимербетонов.

10. Опишите оптимальную технологию (вид технологии) на ваш взгляд для производства керамических изделий.

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.1)

1. Опишите методику определения водостойкости строительных материалов.

2. Как стабилизировать нанотрубки перед введением их в состав бетонной смеси?

3. Опишите методы повышения кислотостойкости тяжелого бетона.

4. Какие заполнители рекомендуются для применения в рентгеностойких бетонах?

5. Приведите методику определения порога эффективности добавки в бетоны.

6. Приведите методику определения порога эффективности углеродных наноматериалов в бетоны, содержащие ПАВ в своем составе.

7. Приведите методику определения порога эффективности углеродных наноматериалов в бетоны, не содержащие ПАВ в своем составе.

8. Приведите методику определения наиболее эффективного метода введения углеродных наноматериалов в состав бетонной смеси.

9. Опишите методику определения морозостойкости керамических материалов.

10. Опишите методику определения морозостойкости бетона по ускоренному методу.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.2)

1. Опишите методику испытания бетонов на водонепроницаемость и степень влияния введения углеродных наноматериалов на водонепроницаемость бетона?

2. Приведите основные требования в тепло-влажностной обработке бетонов, модифицированных наноматериалами.

3. Как осуществляется подбор (оптимизация) состава бетона, модифицированного наноматериалами?

4. Какие способы подготовки наноматериалов к введению их в состав бетонов и строительных растворов вы знаете?

5. Приведите методику определения порога эффективности углеродных наноматериалов в бетоны, не содержащие ПАВ в своем составе.

6. Приведите методику определения наиболее эффективного метода введения углеродных наноматериалов в состав бетонной смеси.

7. Опишите методику отработки оптимального состава бетона при условии одновременного введения в его состав ПАВ и наноматериалов.

8. Опишите методику отработки оптимального состава бетона при условии учета кислотостойкости.

9. Приведите методику определения водостойкости строительных материалов.

10. Приведите методику определения кислотостойкости полимерных строительных материалов.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.3)

1. Приведите основы определения эффективности химической добавки в составе тяжелого бетона.

2. Опишите методики снижения себестоимости готового продукта на примере бетона, без снижения расхода цемента.

3. Приведите возможные способы повышения прочностных показателей бетона без увеличения расхода цемента и себестоимости.

4. Приведите методы снижения себестоимости бетонной продукции без увеличения расходов инертных материалов.

5. Приведите способы повышения морозостойкости строительных материалов.

6. Приведите способы повышения кислотостойкости строительных материалов.

7. Приведите способы повышения водостойкости строительных материалов на основе воздушных вяжущих веществ.

8. Приведите способы повышения водонепроницаемости материалов на основе бетона.

9. Опишите возможные изменения в составе бетона (тип цемента) для повышения морозостойкости бетонных материалов.

10. Опишите возможные изменения в составе бетона (тип цемента или вид заполнителя) для повышения кислотостойкости бетонных материалов.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.4)

1. Опишите методику эксперимента для подбора (оптимизации) состава бетона, модифицированного наноматериалами.

2. Как осуществляется стабилизация углеродных нанотрубок химическими добавками при введении их в состав бетонов?

3. Какой природы применимы пластификаторы в бетонах с наноуглеродными материалами в их составе?

4. Опишите способы подбора (оптимизации) состава полимербетона, модифицированного наноматериалами

5. Приведите методику разработки состава бетона, при условии введения в его состав трех новых компонентов.

6. Приведите методику последовательного подбора состава бетона, при условии введения в его состав помимо стандартных компонентов: ПАВ, наноматериалы, полимердобавки.

7. Опишите методику определения светопроницаемости полимербетонов.

8. Опишите последовательность разработки состава полимербетона.

9. Опишите последовательность разработки состава керамической массы с теплоизоляционными и морозостойкими свойствами (какие компоненты).

10. Приведите последовательность подбора оптимального состава ТВО для бетона, модифицированного наноматериалами.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.5)

1. Приведите основное оборудование, необходимое для определения водостойкости строительного гипса.

2. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на кислотостойкость материалов.

3. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на морозостойкость материалов.

4. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на теплопроводность материалов.

5. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на водонепроницаемость материалов.

6. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на прочностные показатели строительных материалов.

7. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на светопроницаемость строительных полимерматериалов.

8. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на активность шлаков в бетоны.

9. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на пригодность мелкого заполнителя в бетоны.

10. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на сохраняемость свойств бетонной смеси.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-10.1)

1. Опишите основное оборудование, необходимое для определения водостойкости бетона, содержащего наноматериалы в своем составе.

2. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на кислотостойкость бетона, содержащего наноматериалы в своем составе.

3. Опишите основное оборудование для проведения испытаний на морозостойкость бетона, содержащего наноматериалы в своем составе.

4. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на теплопроводность бетона, содержащего наноматериалы в своем составе.

5. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на водонепроницаемость бетона, содержащего наноматериалы в своем составе.

6. Опишите основное оборудование для проведения испытаний на прочностные показатели и эффективность добавок бетона, содержащего наноматериалы в своем составе.

7. Опишите основное оборудование для проведения испытаний на светопроницаемость полимербетона, содержащего наноматериалы в своем составе.

8. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на активность шлаков в бетоны, содержащие наноматериалы в своем составе.

9. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на пригодность мелкого заполнителя в бетоны, содержащие наноматериалы в своем составе.

10. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на сохраняемость свойств бетонной смеси, включающей наноматериалы в своем составе.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-10.2)

1. Приведите основы определения эффективности режима ТВО бетонным материалов.

2. Опишите методику эксперимента для подбора (оптимизации) состава бетона, модифицированного наноматериалами.

3. Опишите способы повышения прочностных показателей после ТВО.

4. Как осуществляется подбор (оптимизация) состава бетона с элетропроводными свойствами?

5. Опишите методику подбора оптимального режима сушки для керамических материалов.

6. Опишите методику подбора оптимального режима обжига и снижения температуры для керамических материалов.

7. Опишите методику снижения длительности режима ТВО при произволстве бетонных изделий.

8. Опишите оптимальную технологию (вид технологии) на ваш взгляд для производства мелкозернистых бетонов.

9. Опишите оптимальную технологию (вид технологии) на ваш взгляд для производства полимербетонов.

10. Опишите оптимальную технологию (вид технологии) на ваш взгляд для производства керамических изделий.
4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.1)

1. Опишите методику определения кислотостойкости строительных материалов, например, бетона (керамических материалов)

2. Опишите методику испытания бетона на рентгеностойкость.

3. Приведите основные методы введения углеродных нанотрубок в состав бетонной смеси.

4. Опишите методику определения водостойкости строительных материалов.

5. Приведите методику определения порога эффективности добавки в бетоны.

6. Приведите методику определения порога эффективности углеродных наноматериалов в бетоны, содержащие ПАВ в своем составе.

7. Приведите методику определения порога эффективности углеродных наноматериалов в бетоны, не содержащие ПАВ в своем составе.

8. Приведите методику определения наиболее эффективного метода введения углеродных наноматериалов в состав бетонной смеси.

9. Опишите методику определения морозостойкости керамических материалов.

10. Опишите методику определения морозостойкости бетона по ускоренному методу.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.2)

1. Опишите методику испытания бетонов на водонепроницаемость и степень влияния введения углеродных наноматериалов на водонепроницаемость бетона?

2. Приведите основные требования в тепло-влажностной обработке бетонов, модифицированных наноматериалами.

3. Как осуществляется подбор (оптимизация) состава бетона, модифицированного наноматериалами?

4. Какие способы подготовки наноматериалов к введению их в состав бетонов и строительных растворов вы знаете?

5. Приведите методику определения порога эффективности углеродных наноматериалов в бетоны, не содержащие ПАВ в своем составе.

6. Приведите методику определения наиболее эффективного метода введения углеродных наноматериалов в состав бетонной смеси.

7. Опишите методику отработки оптимального состава бетона при условии одновременного введения в его состав ПАВ и наноматериалов.

8. Опишите методику отработки оптимального состава бетона при условии учета кислотостойкости.

9. Приведите методику определения водостойкости строительных материалов.

10. Приведите методику определения кислотостойкости полимерных строительных материалов.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.3)

1. Приведите основы определения эффективности химической добавки в составе тяжелого бетона.

2. Опишите методики снижения себестоимости готового продукта на примере бетона, без снижения расхода цемента.

3. Приведите возможные способы повышения прочностных показателей бетона без увеличения расхода цемента и себестоимости.

4. Приведите методы снижения себестоимости бетонной продукции без увеличения расходов инертных материалов.

5. Приведите способы повышения морозостойкости строительных материалов.

6. Приведите способы повышения кислотостойкости строительных материалов.

7. Приведите способы повышения водостойкости строительных материалов на основе воздушных вяжущих веществ.

8. Приведите способы повышения водонепроницаемости материалов на основе бетона.

9. Опишите возможные изменения в составе бетона (тип цемента) для повышения морозостойкости бетонных материалов.

10. Опишите возможные изменения в составе бетона (тип цемента или вид заполнителя) для повышения кислотостойкости бетонных материалов.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.4)

1. Опишите методику эксперимента для подбора (оптимизации) состава бетона, модифицированного наноматериалами.

2. Как осуществляется стабилизация углеродных нанотрубок химическими добавками при введении их в состав бетонов?

3. Какой природы применимы пластификаторы в бетонах с наноуглеродными материалами в их составе?

4. Опишите способы подбора (оптимизации) состава полимербетона, модифицированного наноматериалами

5. Приведите методику разработки состава бетона, при условии введения в его состав трех новых компонентов.

6. Приведите методику последовательного подбора состава бетона, при условии введения в его состав помимо стандартных компонентов: ПАВ, наноматериалы, полимердобавки.

7. Опишите методику определения светопроницаемости полимербетонов.

8. Опишите последовательность разработки состава полимербетона.

9. Опишите последовательность разработки состава керамической массы с теплоизоляционными и морозостойкими свойствами (какие компоненты).

10. Приведите последовательность подбора оптимального состава ТВО для бетона, модифицированного наноматериалами.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.5)

1. Приведите основное оборудование, необходимое для определения водостойкости строительного гипса.

2. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на кислотостойкость материалов.

3. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на морозостойкость материалов.

4. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на теплопроводность материалов.

5. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на водонепроницаемость материалов.

6. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на прочностные показатели строительных материалов.

7. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на светопроницаемость строительных полимерматериалов.

8. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на активность шлаков в бетоны.

9. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на пригодность мелкого заполнителя в бетоны.

10. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на сохраняемость свойств бетонной смеси.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-10.1)

1. Опишите основное оборудование, необходимое для определения водостойкости бетона, содержащего наноматериалы в своем составе.

2. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на кислотостойкость бетона, содержащего наноматериалы в своем составе.

3. Опишите основное оборудование для проведения испытаний на морозостойкость бетона, содержащего наноматериалы в своем составе.

4. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на теплопроводность бетона, содержащего наноматериалы в своем составе.

5. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на водонепроницаемость бетона, содержащего наноматериалы в своем составе.

6. Опишите основное оборудование для проведения испытаний на прочностные показатели и эффективность добавок бетона, содержащего наноматериалы в своем составе.

7. Опишите основное оборудование для проведения испытаний на светопроницаемость полимербетона, содержащего наноматериалы в своем составе.

8. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на активность шлаков в бетоны, содержащие наноматериалы в своем составе.

9. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на пригодность мелкого заполнителя в бетоны, содержащие наноматериалы в своем составе.

10. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на сохраняемость свойств бетонной смеси, включающей наноматериалы в своем составе.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-10.2)

1. Приведите основы определения эффективности режима ТВО бетонным материалов.

2. Опишите методику эксперимента для подбора (оптимизации) состава бетона, модифицированного наноматериалами.

3. Опишите способы повышения прочностных показателей после ТВО.

4. Как осуществляется подбор (оптимизация) состава бетона с элетропроводными свойствами?

5. Опишите методику подбора оптимального режима сушки для керамических материалов.

6. Опишите методику подбора оптимального режима обжига и снижения температуры для керамических материалов..

7. Опишите методику снижения длительности режима ТВО при произволстве бетонных изделий.

8. Опишите оптимальную технологию (вид технологии) на ваш взгляд для производства мелкозернистых бетонов.

9. Опишите оптимальную технологию (вид технологии) на ваш взгляд для производства полимербетонов.

10. Опишите оптимальную технологию (вид технологии) на ваш взгляд для производства керамических изделий.
