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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.3)

1. Что из нижеперечисленного является критерием оптимизации?
A) реакция на воздействия факторов, которые определяют поведение изучаемой системы

B) реакция взаимодействия изучаемых систем

C) критерий, который достаточно полно характеризует параметры объекта исследования

D)  критерий, оценивающий параметры, определяющие поведение системы.

2. Если задача оптимального управления – это выбор и реализация такого варианта, при котором критерий оптимизации имеет:

A) всегда максимальное значение при данных конкретных условиях производства

B) всегда минимальное значение при данных конкретных условиях производства

C) максимальное или минимальное значение при данных конкретных условиях производства

D) среднее значение по условиям эксперимента

3.В процессе производства любого композиционного строительного материала (в том числе и материала, содержащего наноматериалы) приходиться анализировать множество связей между составом, структурой, технологией и свойствами получаемого материала. Эти сложные системы можно разделить на два класса:

A) доминированные и статистическиер.

B) детерминированные и стехеометрические.

C) детерминированные и стохастические.

D) Статистические и аналитические.

4. При каком условии при выполнении технологического эксперимента можно добиться экстремума:

A) лишь одного критерия

B) двух произвольно заданных критериев одновременно

C) нескольких критериев оптимизации

D) только одного или двух произвольно заданных критериев.

5. По стадии научных исследований эксперименты делят на:

A) низшие, средние и высшие

B) лабораторные, стендовые и промышленные

C) аналитические

D) лабораторные и промышленные

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.4)

1. Назначение математических методов планирования экспериментов

A) Математические методы не заменяют собой традиционные в технологии материалов физические, химические и другие методы познания, а дополняют и развивают их, обеспечивая качественный новый уровень технологических и материаловедческих знаний

B)  Математические методы полностью заменяют собой традиционные в технологии материалов физические, химические и другие методы познания, обеспечивая качественный новый уровень технологических и материаловедческих знаний

C) Получение в кратчайшие сроки качественных материалов

D) Для получения композиционных материалов с различными свойствами

2.В процессе производства любого композиционного строительного материала приходиться анализировать множество связей между составом, структурой, технологией и свойствами получаемого материала. Эти сложные системы можно разделить на два класса:

A) доминированные и статистическиер.

B) детерминированные и стехеометрические.

C) детерминированные и стохастические.

D) Статистические и аналитические.
3. В каком году у нас в стране впервые были применены методы планирования эксперимента:

A) 1963 г

B) 1978 г

C) 1968 г

D) 1951 г

4. В качестве критерия оптимизации могут быть выбраны….
A) различные показатели (свойства материала, производительность завода или цеха

B) строго только свойства изучаемого материала (прочность, морозостойкость и др.)

C) критерий, описывающий степень влияния условий на поведение системы

D) критерий описывающий воспроизводимость опытов.
5. Критерий оптимизации в задачах управления запасами:

А) минимизация издержек;

Б) реализация прибавочной стоимости;

С) обеспечение непрерывности процесса воспроизводства;

D) высокая рентабельность.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.5)

1. Как определяется необходимое количество параллельных определений для получения достоверных результатов анализа.
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2. Что понимается под селективным растворителем.
А) вступающий в реакции обмена;
B) вступающий в окислительно-восстановительные реакции;
C) физические визуальные испытания;
D) химические определения/

3. С какими составляющими цементного камня взаимодействуют газы III группы.
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4. Для работы в каких средах может применяться кварц?

А) щелочных;

B) кислых;

C) нейтральных;

D) других.
5. Назовите потерю массы для стойкого металла…

А) 1,0-3,0 г/м;
B) 3,0-10,0 г/м;
C) 0,1-1,0 г/м;
D) 5,0-7,3 г/м.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.1)

1. Определить пустотность песка, если насыпная плотность песка 
[image: image9.wmf]3

м

/

кг

2650

=

r

.

А) 
[image: image10.wmf]%

3

,

38

;

B) 
[image: image11.wmf]%

1

,

41

;

C) 
[image: image12.wmf]%

6

,

42

;

D) 
[image: image13.wmf]%

1

,

43

.

2. Насыпная плотность щебня 
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3.На сколько 
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4. При какой крупности заполнителя, мм, крупнопористый бетон будет наиболее  плотным и прочным.
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5. Какую горную породу надо выбрать для щебня в щелочестойкий бетон.

А) андезит;

B) гранит;

C) доломит;

D) кварцит.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.3)

1. Какой бетон (при условии присутствия в нем нанокомпонентов) при прочих равных условиях, прочнее
A) на щебне;
B) на граните;
C) на брекчии;
D) на шунгузите.
2.Битумы (как вяжущее в наносодержащих композициях) растворяются в
A) щелочах;
B) кислотах;
C) органических растворителях;
D) минеральных растворителях.
3. Какой из указанных цементов не пропаривают при твердении
A) пуццолановый;
B) глиноземистый;
C) шлакопортландцемент;
D) известково-шламовый.
4.Какой из перечисленных бетонов имеет ячеистую структуру
A) тяжелый;
B) газобетон;

C) керамзитобетон;

D) аглопоритобетон.
5. Твердая часть битума называется
A) асфальтенами;

B) асфальтом;
C) гудроном;
D) наполнителем.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.4)

1. Уплотненные на каких виброплощадках мелкозернистые бетонные смеси, содержащие нанокомпоненты, после уплотнения содержат меньше количества вовлеченного воздуха?

А) с вертикально направленными колебаниями;

В) с горизонтально направленными колебаниями;

С) при вибрировании с пригрузом;

D) для таких бетонных смесей вибрирование запрещено.
2. В качестве критерия оптимизации могут быть выбраны

A) различные показатели (свойства изучаемого материала, производительность завода или цеха

B) строго только свойства изучаемого материала (прочность, морозостойкость и другие свойства)

C) критерий, описывающий степень влияния условий эксперимента на поведение системы

D) критерий описывающий воспроизводимость опытов

3. Задача оптимального управления состоит в том, чтобы выбрать и реализовать такой вариант, при котором критерий оптимизации имеет:

A) всегда максимальное значение при данных конкретных условиях производства

B) всегда минимальное значение при данных конкретных условиях производства

C) максимальное или минимальное значение при данных конкретных условиях производства

D) среднее значение по условиям эксперимента

4. При выполнении технологического эксперимента можно добиться экстремума:

A) лишь одного критерия;
B) двух произвольно заданных критериев одновременно;
C) нескольких критериев оптимизации;
D) только одного или двух произвольно заданных критериев.
5. В каких бетоносмесителях лучше осуществлять перемешивание бетонной смеси, содержащей нанокомпоненты?

А) турбулентные;
B) реверсивные;
C) планетарно-роторные;

D) вращающиеся.
3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.3)

1. Приведите основы определения эффективности химической добавки в составе тяжелого бетона.
2. Опишите методики снижения себестоимости готового продукта на примере бетона, без снижения расхода цемента.

3. Приведите возможные способы повышения прочностных показателей бетона без увеличения расхода цемента и себестоимости.

4. Приведите методы снижения себестоимости бетонной продукции без увеличения расходов инертных материалов.

5. Приведите способы повышения морозостойкости строительных материалов.

6. Приведите способы повышения кислотостойкости строительных материалов.

7. Приведите способы повышения водостойкости строительных материалов на основе воздушных вяжущих веществ.

8. Приведите способы повышения водонепроницаемости материалов на основе бетона.

9. Опишите возможные изменения в составе бетона (тип цемента) для повышения морозостойкости бетонных материалов.

10. Опишите возможные изменения в составе бетона (тип цемента или вид заполнителя) для повышения кислотостойкости бетонных материалов.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.4)

1. Приведите основы определения эффективности химической добавки в составе тяжелого бетона.

2. Опишите методику эксперимента для подбора (оптимизации) состава бетона, модифицированного наноматериалами.

3. Опишите способы повышения морозостойкости бетона.

4. Как осуществляется подбор (оптимизация) состава бетона с элетропроводными свойствами?
5. Приведите методику разработки состава бетона, при условии введения в его состав трех новых компонентов.

6. Приведите методику последовательного подбора состава бетона, при условии введения в его состав помимо стандартных компонентов: ПАВ, наноматериалы, полимердобавки.

7. Опишите методику определения светопроницаемости полимербетонов.

8. Опишите последовательность разработки состава полимербетона.

9. Опишите последовательность разработки состава керамической массы с теплоизоляционными и морозостойкими свойствами (какие компоненты).

10. Приведите последовательность подбора оптимального состава ТВО для бетона, модифицированного наноматериалами.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.5)

1. Приведите основное оборудование, необходимое для определения водостойкости строительного гипса.

2. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на кислотостойкость материалов.

3. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на морозостойкость материалов.

4. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на теплопроводность материалов.
5. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на водонепроницаемость материалов.
6. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на прочностные показатели строительных материалов.
7. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на светопроницаемость строительных полимерматериалов.
8. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на активность шлаков в бетоны.
9. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на пригодность мелкого заполнителя в бетоны.
10. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на сохраняемость свойств бетонной смеси.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.1)

1. Какие параметры контролируются (входной контроль) у мелкого заполнителя?
2. Какие параметры контролируются (входной контроль) у мелкого заполнителя?

3. Какие параметры контролируются (входной контроль) у вяжущих веществ (цемент, гипс, битум)?

4. Какие параметры контролируются (входной контроль) у поверхностно-активных веществ (химических добавок)?

5. Какие параметры контролируются (входной контроль) у наноматериалов (углеродных нанотрубок, нанопластин)?

6. Какие параметры контролируются (входной контроль) у наноматериалов, поступающих на производство в виде растворов добавок (углеродных нанотрубок, нанопластин)?

7. Как контролируется плотность, концентрация химических добавок в бетоны?

8. Кто на производстве отвечает за входной контроль материалов?

9. Какие параметры контролируются (входной контроль) у полимерных материалов?

10. Какие параметры контролируются (входной контроль) у выгорающих добавок в керамические материалы?

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.3)

1. Какие меры должны быть предприняты для контроля дозирования наноматериалов при формовании?

2. Приведите нормативные документы, регламентирующие способы введения наноматериалов в состав строительных материалов?

3. Как осуществляется перемешивание (усреднение) наноматериалов в составе мелкозернистых бетонов (учитывая воздухововлечение)?
4. Как осуществляется перемешивание наноматериалов при приготовлении бетона, для исключения получения брака при формовании?
5. Какие меры должны быть предприняты для контроля режима перемешивания (усреднения) мелкодисперсных материалов при формовании, в чем схожи эти меры с производственными?
6. В соответствии с какими нормативными документами контролируются прочностные характеристики наносодержащих материалов (бетон, керамика)?

7. На основании каких показателей оценивается однородность бетонной смеси, содержащей наноструктурные компоненты?

8. В соответствии с какими нормами принимается оптимальный расход наноструктурных компонентов в бетонную смесь (или на основании каких расчетов, испытаний)?

9. Как осуществляется дозирование наноструктурных компонентов в бетонную смесь (учитывая малые количества необходимого материала)?

10. В соответствии с какими требованиями к бетонной смеси и бетона определяется эффективное количество наноструктурных компонентов в бетоны?
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.4)

1. Как осуществлялся контроль дозирования наноматериалов в состав бетона?
2. Как осуществлялся контроль дозирования наноматериалов в состав бетона для исключения получения брака при формовании?
3. Какие меры предприняты на лабораторных работах для контроля дозирования мелкодисперсных материалов при формовании, в чем схожи эти меры с производственными?
4. Какие меры предприняты на лабораторных работах для контроля дозирования наноматериалов при формовании, в чем схожи эти меры с производственными?

5. Приведите нормативные документы, регламентирующие способы введения наноматериалов в состав строительных материалов?

6. Как осуществляется перемешивание (усреднение) наноматериалов в состав бетона?
7. Как осуществляется перемешивание наноматериалов при приготовлении бетона, для исключения получения брака при формовании?
8. Какие меры предприняты на лабораторных работах для контроля режима перемешивания (усреднения) мелкодисперсных материалов при формовании, в чем схожи эти меры с производственными?
9. Какие меры предприняты на лабораторных работах для контроля перемешивания наноматериалов при формовании, в чем схожи эти меры с производственными?

10. Какие меры предприняты на лабораторных работах (бакалавриата) для контроля режима уплотнения бетонов, в составе которых содержаться мелкодисперсные материалы и наноматериалы, при формовании, в чем схожи эти меры с производственными?
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