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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

фонда оценочных средств (оценочных материалов)
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    Барковская С.В., доцент, канд. техн. наук                            _______________


(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)
(подпись)

1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.1)  
1. Контрольный вопрос. При рядовом щебне (5 – 40 мм) водопотребность бетонной смеси 
[image: image1.wmf]3
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. Укажите наиболее вероятную водопотребность при фракционированном щебне крупностью 5 – 10 мм.

	А) 160
	B) 170
	C) 180
	D) 200


2. Контрольный вопрос. Составы равнопрочных бетонов 1 
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 ОК = 5 см, состав 2 ОК = 2 см Ц = .

	А) 380
	B) 360
	C) 340
	D) 360


3. Контрольный вопрос. Укажите вероятную величину призменной прочности высокомарочного бетона (относительно кубиковой), если для бетона марки 200 
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	А) 0,65 R
	B) 0,7 R
	C) 0,75 R
	D) 0,8 R


4. Контрольный вопрос. Следует ли при замене в составе бетона песка водопотребностью 
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 песком с показателем 
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п
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 изменять его содержание или количество песка должно оставаться прежним.

	А) прежнее количество
	B) увеличить
	C) уменьшить
	D) сильно увеличить


5. Контрольный вопрос. Укажите  вероятный объем гелевых пор П, л в 
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 бетона в возрасте 28 суток при расходе портландцемента 
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	А) 
20
	B) 30
	C) 50
	D) 69


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.3)  
1. Контрольный вопрос. Каким станет предельное напряжение сдвига τ0 цементного теста при возрастании концентрации цемента в нем

	А) увеличится
	B) снизится
	C) не изменится
	D) изменится


2. Контрольный вопрос. Покажите кривую, отражающую влияние количества щебня в бетоне на прочность последнего
[image: image8.wmf])
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	А) 1
	B) 2
	C) 3
	D) 4


3. Контрольный вопрос. Бетон 1 Ц = 300 кг В = 150 кг 
[image: image9.wmf]2
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. Бетон 2 Ц = 300 кг В = 200 кг 
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	А) 375
	B) 350
	C) 300
	D) 250


4. Контрольный вопрос. Каким должен быть вероятный расход цемента для бетона марки 700 на заполнителе крупностью до 40 мм, если при крупности заполнителя 20 мм 
[image: image11.wmf]3
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	А) 500
	B) 550
	C) 600
	D) 650


5. Контрольный вопрос. Как повлияет на плотность крупнозернистого бетона замена рядового заполнителя (крупностью 5 – 40 мм) однофракционным (10 – 20 мм).

	А) не повлияет
	B) повысит
	C) снизит
	D) повлияет


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.5)
1. Контрольный вопрос. При рядовом щебне (5 – 40 мм) водопотребность бетонной смеси 
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. Укажите наиболее вероятную водопотребность при фракционированном щебне крупностью 5 – 10 мм.

	А) 160
	B) 170
	C) 180
	D) 200


2. Контрольный вопрос. Составы равнопрочных бетонов 1 
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 ОК = 5 см, состав 2 ОК = 2 см Ц = .

	А) 380
	B) 360
	C) 340
	D) 360


3.Контрольный вопрос. Какое воздействие сильно снижает вязкость цементного теста

	А) нагрев
	B) охлаждение
	C) вибрирование
	D) вакуумирование


4. Контрольный вопрос. Какая величина добавки ЛСТ (% от содержания цемента) рациональна для тяжелого бетона.

	А) 0,25
	B) 0,3
	C) 0,4
	D) 0,5


5. Контрольный вопрос. Бетон 1 Ц = 300 кг В = 150 кг 
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б

см

/

кгс

375

R

. Бетон 2 Ц = 300 кг В = 200 кг 
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	А) 375
	B) 350
	C) 300
	D) 250


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.1)
1.Контрольный вопрос. Какое воздействие сильно снижает вязкость цементного теста

	А) нагрев
	B) охлаждение
	C) вибрирование
	D) вакуумирование


2. Контрольный вопрос. Какая величина добавки ЛСТ (% от содержания цемента) рациональна для тяжелого бетона.

	А) 0,25
	B) 0,3
	C) 0,4
	D) 0,5


3. Контрольный вопрос. Бетон 1 Ц = 300 кг В = 150 кг 
[image: image16.wmf]2
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	А) 375
	B) 350
	C) 300
	D) 250


4. Контрольный вопрос. Каким должен быть вероятный расход цемента для бетона марки 700 на заполнителе крупностью до 40 мм, если при крупности заполнителя 20 мм 
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	А) 500
	B) 550
	C) 600
	D) 650


5. Контрольный вопрос. Как повлияет на плотность крупнозернистого бетона замена рядового заполнителя (крупностью 5 – 40 мм) однофракционным (10 – 20 мм).

	А) не повлияет
	B) повысит
	C) снизит
	D) повлияет


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.2)  
1. Контрольный вопрос. Каким станет предельное напряжение сдвига τ0 цементного теста при возрастании концентрации цемента в нем

	А) увеличится
	B) снизится
	C) не изменится
	D) изменится


2. Контрольный вопрос. Покажите кривую, отражающую влияние количества щебня в бетоне на прочность последнего
[image: image19.wmf])
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	А) 1
	B) 2
	C) 3
	D) 4


3. Контрольный вопрос. Состав бетона 1 Ц = 350 кг В = 175 кг (л) Ж = 25 сек. Состав бетона 2 Ц = 365 кг В = 175 кг (л) Ж = 

	А)  20
	B)  25
	C)  30
	D)  35


4. Контрольный вопрос. В 
[image: image20.wmf]3
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 бетонной смеси, показатель жесткости которой Ж = 50 сек, содержится Ц = 380 кг В/Ц = 0,45. Назвать вероятную жесткость смеси, если снизить содержание цемента до 350 кг, а В/Ц повысить до 0,5.

	А) 30
	B) 50
	C) 70
	D) 90


5. Контрольный вопрос. Как изменится прочность бетона при замене щебня гравием того же зернового состав бетона 1 Ц = 350 кг В = 175 кг (л) Ж = 25 сек. Состав бетона 2 Ц = 365 кг В = 175 кг (л) Ж = 
	А)  20
	B)  25
	C)  30
	D)  35


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.3)
1. Контрольный вопрос. При рядовом щебне (5 – 40 мм) водопотребность бетонной смеси 
[image: image21.wmf]3
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. Укажите наиболее вероятную водопотребность при фракционированном щебне крупностью 5 – 10 мм.

	А) 160
	B) 170
	C) 180
	D) 200


2. Контрольный вопрос. Составы равнопрочных бетонов 1 
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 ОК = 5 см, состав 2 ОК = 2 см Ц = .

	А) 380
	B) 360
	C) 340
	D) 360


3. Контрольный вопрос. Укажите вероятную величину призменной прочности высокомарочного бетона (относительно кубиковой), если для бетона марки 200 
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	А) 0,65 R
	B) 0,7 R
	C) 0,75 R
	D) 0,8 R


4. Контрольный вопрос. Следует ли при замене в составе бетона песка водопотребностью 
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 изменять его содержание или количество песка должно оставаться прежним.

	А) прежнее количество
	B) увеличить
	C) уменьшить
	D) сильно увеличить


5. Контрольный вопрос. Укажите  вероятный объем гелевых пор П, л в 
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 бетона в возрасте 28 суток при расходе портландцемента 
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3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.1)  
1. Опишите методику определения кислотостойкости строительных материалов, например, бетона (керамических материалов)

2. Опишите методику испытания бетона на рентгеностойкость.

3. Приведите основные методы введения углеродных нанотрубок в состав бетонной смеси.

4. Опишите методику определения водостойкости строительных материалов.

5. Приведите методику определения порога эффективности добавки в бетоны.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.3)  
1. Приведите основы определения эффективности химической добавки в составе тяжелого бетона.

2. Опишите методики снижения себестоимости готового продукта на примере бетона, без снижения расхода цемента.

3. Приведите возможные способы повышения прочностных показателей бетона без увеличения расхода цемента и себестоимости.

4. Приведите методы снижения себестоимости бетонной продукции без увеличения расходов инертных материалов.

5. Приведите способы повышения морозостойкости строительных материалов.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.5)
1. Приведите основное оборудование, необходимое для определения водостойкости строительного гипса.

2. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на кислотостойкость материалов.

3. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на морозостойкость материалов.

4. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на теплопроводность материалов.

5. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на водонепроницаемость материалов.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.1)
1. Приведите методику определения порога эффективности углеродных наноматериалов в бетоны, содержащие ПАВ в своем составе.

2. Приведите методику определения порога эффективности углеродных наноматериалов в бетоны, не содержащие ПАВ в своем составе.

3. Приведите методику определения наиболее эффективного метода введения углеродных наноматериалов в состав бетонной смеси.

4. Опишите методику определения морозостойкости керамических материалов.

5. Опишите методику определения морозостойкости бетона по ускоренному методу.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.2)  
1. Приведите способы повышения кислотостойкости строительных материалов.

2. Приведите способы повышения водостойкости строительных материалов на основе воздушных вяжущих веществ.

3. Приведите способы повышения водонепроницаемости материалов на основе бетона.

4. Опишите возможные изменения в составе бетона (тип цемента) для повышения морозостойкости бетонных материалов.

5. Опишите возможные изменения в составе бетона (тип цемента или вид заполнителя) для повышения кислотостойкости бетонных материалов.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.3)
1. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на прочностные показатели строительных материалов.

2. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на светопроницаемость строительных полимерматериалов.

3. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на активность шлаков в бетоны.

4. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на пригодность мелкого заполнителя в бетоны.

5. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на сохраняемость свойств бетонной смеси.

0








0














_1693074081.unknown

_1693074085.unknown

_1693074087.unknown

_1693074088.unknown

_1693074089.unknown

_1693074086.unknown

_1693074083.unknown

_1693074084.unknown

_1693074082.unknown

_1693074079.unknown

_1693074080.unknown

_1693074078.unknown

