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(подпись)

1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.2)

1. Каковы основные интервалы введения наноматериалов в состав бетонных смесей?

2. Опишите различия введения в состав бетонной смеси и основные различия в влиянии на свойства готового бетона углеродных нанотрубок и нанопластин.

3. Какие способы уплотнения структуры бетона (повышения водонепроницаемости) вы можете описать?

4. Опишите методику испытания бетонов на водонепроницаемость и степень влияния введения углеродных наноматериалов на водонепроницаемость бетона.

5. Опишите способы оптимизации состава бетона с применением наноматериалов.

6. Опишите способы введения наноматериалов в состав бетонной смеси.

7. Опишите способы гомогенизации бетонной смеси с применением наноматериалов в лабораторных и производственных условиях.

8. Приведите список мер по разработке состава бетона с применением наноматериалов, а также способы адаптации существующих составов на производстве к условиям введения наноматериалов в смеси.

9. Приведите методику определения водостойкости строительных материалов.

10. Опишите методику определения оптимального режима твердения для бетонов, содержащих наноматериалы в совеем составе.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.4)

1. Приведите основы определения эффективности химической добавки в составе тяжелого бетона.

2. Опишите методику эксперимента для подбора (оптимизации) состава бетона, модифицированного наноматериалами.

3. Опишите способы повышения морозостойкости бетона.

4. Как осуществляется подбор (оптимизация) состава бетона с элетропроводными свойствами?
5. Опишите последовательность работы лаборатории на стадии разработки составов бетона с применением наноматериалов.

6. Приведите несколько примеров научных работ других исследователей, разрабатывающих материалы с применением нанотехнологий, которые помогли вам при работе над курсовым проектом.

7. Приведите основы определения эффективности действия добавок в состав материала в лабораторных условиях.

8. Как осуществляется адаптация лабораторных научно-исследовательских разработок в производство?

9. Опишите последовательность разработки состава керамической массы с теплоизоляционными и морозостойкими свойствами (какие компоненты).

10. Приведите последовательность подбора оптимального состава ТВО для бетона, модифицированного наноматериалами.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.5)

1. Приведите основное оборудование, необходимое для определения водостойкости строительного гипса.

2. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на кислотостойкость материалов.

3. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на морозостойкость материалов.

4. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на теплопроводность материалов.
5. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на водонепроницаемость материалов.
6. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на прочностные показатели строительных материалов.
7. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на светопроницаемость строительных полимерматериалов.
8. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на активность шлаков в бетоны.
9. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на пригодность мелкого заполнителя в бетоны.
10. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на сохраняемость свойств бетонной смеси.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-10.2)

1. Приведите основы определения эффективности режима ТВО бетонным материалов.

2. Опишите методику эксперимента для подбора (оптимизации) состава бетона, модифицированного наноматериалами.

3. Опишите способы повышения прочностных показателей после ТВО.

4. Как осуществляется подбор (оптимизация) состава бетона с элетропроводными свойствами?
5. Опишите методику подбора оптимального режима сушки для керамических материалов.

6. Опишите методику подбора оптимального режима обжига и снижения температуры для керамических материалов..

7. Опишите методику снижения длительности режима ТВО при произволстве бетонных изделий.

8. Опишите оптимальную технологию (вид технологии) на ваш взгляд для производства мелкозернистых бетонов.

9. Опишите оптимальную технологию (вид технологии) на ваш взгляд для производства полимербетонов.

10. Опишите оптимальную технологию (вид технологии) на ваш взгляд для производства керамических изделий.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.1)

1. Какие параметры контролируются (входной контроль) у мелкого заполнителя?

2. Какие параметры контролируются (входной контроль) у мелкого заполнителя?

3. Какие параметры контролируются (входной контроль) у вяжущих веществ (цемент, гипс, битум)?

4. Какие параметры контролируются (входной контроль) у поверхностно-активных веществ (химических добавок)?

5. Какие параметры контролируются (входной контроль) у наноматериалов (углеродных нанотрубок, нанопластин)?

6. Какие параметры контролируются (входной контроль) у наноматериалов, поступающих на производство в виде растворов добавок (углеродных нанотрубок, нанопластин)?

7. Как контролируется плотность, концентрация химических добавок в бетоны?

8. Кто на производстве отвечает за входной контроль материалов?

9. Какие параметры контролируются (входной контроль) у полимерных материалов?

10. Какие параметры контролируются (входной контроль) у выгорающих добавок в керамические материалы?

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.2)

1. Какие способы подготовки наноматериалов к введению их в состав бетонов и строительных растворов вы знаете?
2. Какой природы применимы пластификаторы в бетонах с наноуглеродными материалами в их составе?
3. Как стабилизировать нанотрубки перед введением их в состав бетонной смеси?
4. Как осуществляется контроль условий хранения достаточно инертных наноматериалов в производственных условиях?

5. Приведите основы определения эффективности химической добавки в составе тяжелого бетона.

6. Опишите методику эксперимента для подбора (оптимизации) состава бетона, модифицированного наноматериалами.

7. Как осуществляется контроль дозирования нанокомпонентов в лабораторных и производственных условиях, при условии их малых доз в составах?
8. Как осуществляется подбор (оптимизация) состава бетона с элетропроводными свойствами?
9. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на пригодность мелкого заполнителя в бетоны.
10. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на сохраняемость свойств бетонной смеси.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.3)

1. Какие меры должны быть предприняты для контроля дозирования наноматериалов при формовании?

2. Приведите нормативные документы, регламентирующие способы введения наноматериалов в состав строительных материалов?

3. Как осуществляется перемешивание (усреднение) наноматериалов в составе мелкозернистых бетонов (учитывая воздухововлечение)?
4. Как осуществляется перемешивание наноматериалов при приготовлении бетона, для исключения получения брака при формовании?
5. Какие меры должны быть предприняты для контроля режима перемешивания (усреднения) мелкодисперсных материалов при формовании, в чем схожи эти меры с производственными?
6. В соответствии с какими нормативными документами контролируются прочностные характеристики наносодержащих материалов (бетон, керамика)?

7. На основании каких показателей оценивается однородность бетонной смеси, содержащей наноструктурные компоненты?

8. В соответствии с какими нормами принимается оптимальный расход наноструктурных компонентов в бетонную смесь (или на основании каких расчетов, испытаний)?

9. Как осуществляется дозирование наноструктурных компонентов в бетонную смесь (учитывая малые количества необходимого материала)?

10. В соответствии с какими требованиями к бетонной смеси и бетона определяется эффективное количество наноструктурных компонентов в бетоны?
3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.2)

1. Опишите методику испытания бетонов на водонепроницаемость и степень влияния введения углеродных наноматериалов на водонепроницаемость бетона?

2. Приведите основные требования в тепло-влажностной обработке бетонов, модифицированных наноматериалами.

3. Как осуществляется подбор (оптимизация) состава бетона, модифицированного наноматериалами?

4. Какие способы подготовки наноматериалов к введению их в состав бетонов и строительных растворов вы знаете?
5. Опишите различия введения в состав бетонной смеси и основные различия в влиянии на свойства готового бетона углеродных нанотрубок и нанопластин.

6. Какие способы уплотнения структуры бетона (повышения водонепроницаемости) вы можете описать?

7. Опишите методику испытания бетонов на водонепроницаемость и степень влияния введения углеродных наноматериалов на водонепроницаемость бетона.

8. Опишите способы оптимизации состава бетона с применением наноматериалов.

9. Приведите методику определения водостойкости строительных материалов.

10. Опишите методику определения оптимального режима твердения для бетонов, содержащих наноматериалы в совеем составе.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.4)

1. Опишите методику определения водостойкости строительных материалов.

2. Как стабилизировать нанотрубки перед введением их в состав бетонной смеси?

3. Опишите методы повышения кислотостойкости тяжелого бетона.

4. Какие заполнители рекомендуются для применения в рентгеностойких бетонах?

5. Опишите методику эксперимента для подбора (оптимизации) состава бетона, модифицированного наноматериалами.

6. Как осуществляется стабилизация углеродных нанотрубок химическими добавками при введении их в состав бетонов?

7. Какой природы применимы пластификаторы в бетонах с наноуглеродными материалами в их составе?

8. Опишите способы подбора (оптимизации) состава полимербетона, модифицированного наноматериалами.

9. Опишите последовательность разработки состава керамической массы с теплоизоляционными и морозостойкими свойствами (какие компоненты).

10. Приведите последовательность подбора оптимального состава ТВО для бетона, модифицированного наноматериалами.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.5)

1. Приведите основное оборудование, необходимое для определения водостойкости строительного гипса.

2. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на кислотостойкость материалов.

3. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на морозостойкость материалов.

4. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на теплопроводность материалов.
5. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на водонепроницаемость материалов.
6. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на прочностные показатели строительных материалов.
7. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на светопроницаемость строительных полимерматериалов.
8. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на активность шлаков в бетоны.
9. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на пригодность мелкого заполнителя в бетоны.
10. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на сохраняемость свойств бетонной смеси.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-10.2)

1. Приведите основы определения эффективности режима ТВО бетонным материалов.

2. Опишите методику эксперимента для подбора (оптимизации) состава бетона, модифицированного наноматериалами.

3. Опишите способы повышения прочностных показателей после ТВО.

4. Как осуществляется подбор (оптимизация) состава бетона с элетропроводными свойствами?
5. Опишите методику подбора оптимального режима сушки для керамических материалов.

6. Опишите методику подбора оптимального режима обжига и снижения температуры для керамических материалов..

7. Опишите методику снижения длительности режима ТВО при произволстве бетонных изделий.

8. Опишите оптимальную технологию (вид технологии) на ваш взгляд для производства мелкозернистых бетонов.

9. Опишите оптимальную технологию (вид технологии) на ваш взгляд для производства полимербетонов.

10. Опишите оптимальную технологию (вид технологии) на ваш взгляд для производства керамических изделий.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.1)

1. Какие параметры контролируются (входной контроль) у мелкого заполнителя?

2. Какие параметры контролируются (входной контроль) у мелкого заполнителя?

3. Какие параметры контролируются (входной контроль) у вяжущих веществ (цемент, гипс, битум)?

4. Какие параметры контролируются (входной контроль) у поверхностно-активных веществ (химических добавок)?

5. Какие параметры контролируются (входной контроль) у наноматериалов (углеродных нанотрубок, нанопластин)?

6. Какие параметры контролируются (входной контроль) у наноматериалов, поступающих на производство в виде растворов добавок (углеродных нанотрубок, нанопластин)?

7. Как контролируется плотность, концентрация химических добавок в бетоны?

8. Кто на производстве отвечает за входной контроль материалов?

9. Какие параметры контролируются (входной контроль) у полимерных материалов?

10. Какие параметры контролируются (входной контроль) у выгорающих добавок в керамические материалы?

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.2)

1. Опишите методику эксперимента для подбора (оптимизации) состава бетона, модифицированного наноматериалами.
2. Как осуществляется подбор (оптимизация) состава бетона с элетропроводными свойствами?
3. Как стабилизировать нанотрубки перед введением их в состав бетонной смеси?
4. Как осуществляется контроль условий хранения достаточно инертных наноматериалов в производственных условиях?

5. Приведите основы определения эффективности химической добавки в составе тяжелого бетона.

6. Какие способы подготовки наноматериалов к введению их в состав бетонов и строительных растворов вы знаете?

7. Как осуществляется контроль дозирования нанокомпонентов в лабораторных и производственных условиях, при условии их малых доз в составах?
8. Какой природы применимы пластификаторы в бетонах с наноуглеродными материалами в их составе?
9. В соответствии с какими нормативными документами контролируются прочностные характеристики наносодержащих материалов (бетон, керамика)?

10. На основании каких показателей оценивается однородность бетонной смеси, содержащей наноструктурные компоненты?

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.3)

1. Какие меры должны быть предприняты для контроля дозирования наноматериалов при формовании?

2. Приведите нормативные документы, регламентирующие способы введения наноматериалов в состав строительных материалов?

3. Как осуществляется перемешивание (усреднение) наноматериалов в составе мелкозернистых бетонов (учитывая воздухововлечение)?
4. Как осуществляется перемешивание наноматериалов при приготовлении бетона, для исключения получения брака при формовании?
5. Какие меры должны быть предприняты для контроля режима перемешивания (усреднения) мелкодисперсных материалов при формовании, в чем схожи эти меры с производственными?
6. В соответствии с какими нормативными документами контролируются прочностные характеристики наносодержащих материалов (бетон, керамика)?

7. На основании каких показателей оценивается однородность бетонной смеси, содержащей наноструктурные компоненты?

8. В соответствии с какими нормами принимается оптимальный расход наноструктурных компонентов в бетонную смесь (или на основании каких расчетов, испытаний)?

9. Как осуществляется дозирование наноструктурных компонентов в бетонную смесь (учитывая малые количества необходимого материала)?

10. В соответствии с какими требованиями к бетонной смеси и бетона определяется эффективное количество наноструктурных компонентов в бетоны?
4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.2)

1. Каковы основные интервалы введения наноматериалов в состав бетонных смесей?

2. Опишите различия введения в состав бетонной смеси и основные различия в влиянии на свойства готового бетона углеродных нанотрубок и нанопластин.

3. Какие способы уплотнения структуры бетона (повышения водонепроницаемости) вы можете описать?

4. Опишите методику испытания бетонов на водонепроницаемость и степень влияния введения углеродных наноматериалов на водонепроницаемость бетона.

5. Опишите способы оптимизации состава бетона с применением наноматериалов.

6. Опишите способы введения наноматериалов в состав бетонной смеси.

7. Опишите способы гомогенизации бетонной смеси с применением наноматериалов в лабораторных и производственных условиях.

8. Приведите список мер по разработке состава бетона с применением наноматериалов, а также способы адаптации существующих составов на производстве к условиям введения наноматериалов в смеси.

9. Приведите методику определения водостойкости строительных материалов.

10. Опишите методику определения оптимального режима твердения для бетонов, содержащих наноматериалы в совеем составе.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.4)

1. Приведите основы определения эффективности химической добавки в составе тяжелого бетона.

2. Опишите методику эксперимента для подбора (оптимизации) состава бетона, модифицированного наноматериалами.

3. Опишите способы повышения морозостойкости бетона.

4. Как осуществляется подбор (оптимизация) состава бетона с элетропроводными свойствами?
5. Опишите последовательность работы лаборатории на стадии разработки составов бетона с применением наноматериалов.

6. Приведите несколько примеров научных работ других исследователей, разрабатывающих материалы с применением нанотехнологий, которые помогли вам при работе над курсовым проектом.

7. Приведите основы определения эффективности действия добавок в состав материала в лабораторных условиях.

8. Как осуществляется адаптация лабораторных научно-исследовательских разработок в производство?

9. Опишите последовательность разработки состава керамической массы с теплоизоляционными и морозостойкими свойствами (какие компоненты).

10. Приведите последовательность подбора оптимального состава ТВО для бетона, модифицированного наноматериалами.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.5)

1. Приведите основное оборудование, необходимое для определения водостойкости строительного гипса.

2. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на кислотостойкость материалов.

3. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на морозостойкость материалов.

4. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на теплопроводность материалов.
5. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на водонепроницаемость материалов.
6. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на прочностные показатели строительных материалов.
7. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на светопроницаемость строительных полимерматериалов.
8. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на активность шлаков в бетоны.
9. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на пригодность мелкого заполнителя в бетоны.
10. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на сохраняемость свойств бетонной смеси.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-10.2)

1. Приведите основы определения эффективности режима ТВО бетонным материалов.

2. Опишите методику эксперимента для подбора (оптимизации) состава бетона, модифицированного наноматериалами.

3. Опишите способы повышения прочностных показателей после ТВО.

4. Как осуществляется подбор (оптимизация) состава бетона с элетропроводными свойствами?
5. Опишите методику подбора оптимального режима сушки для керамических материалов.

6. Опишите методику подбора оптимального режима обжига и снижения температуры для керамических материалов..

7. Опишите методику снижения длительности режима ТВО при произволстве бетонных изделий.

8. Опишите оптимальную технологию (вид технологии) на ваш взгляд для производства мелкозернистых бетонов.

9. Опишите оптимальную технологию (вид технологии) на ваш взгляд для производства полимербетонов.

10. Опишите оптимальную технологию (вид технологии) на ваш взгляд для производства керамических изделий.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.1)

1. Какие параметры контролируются (входной контроль) у мелкого заполнителя?

2. Какие параметры контролируются (входной контроль) у мелкого заполнителя?

3. Какие параметры контролируются (входной контроль) у вяжущих веществ (цемент, гипс, битум)?

4. Какие параметры контролируются (входной контроль) у поверхностно-активных веществ (химических добавок)?

5. Какие параметры контролируются (входной контроль) у наноматериалов (углеродных нанотрубок, нанопластин)?

6. Какие параметры контролируются (входной контроль) у наноматериалов, поступающих на производство в виде растворов добавок (углеродных нанотрубок, нанопластин)?

7. Как контролируется плотность, концентрация химических добавок в бетоны?

8. Кто на производстве отвечает за входной контроль материалов?

9. Какие параметры контролируются (входной контроль) у полимерных материалов?

10. Какие параметры контролируются (входной контроль) у выгорающих добавок в керамические материалы?

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.2)

1. Какие способы подготовки наноматериалов к введению их в состав бетонов и строительных растворов вы знаете?
2. Какой природы применимы пластификаторы в бетонах с наноуглеродными материалами в их составе?
3. Как стабилизировать нанотрубки перед введением их в состав бетонной смеси?
4. Как осуществляется контроль условий хранения достаточно инертных наноматериалов в производственных условиях?

5. Приведите основы определения эффективности химической добавки в составе тяжелого бетона.

6. Опишите методику эксперимента для подбора (оптимизации) состава бетона, модифицированного наноматериалами.

7. Как осуществляется контроль дозирования нанокомпонентов в лабораторных и производственных условиях, при условии их малых доз в составах?
8. Как осуществляется подбор (оптимизация) состава бетона с элетропроводными свойствами?
9. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на пригодность мелкого заполнителя в бетоны.
10. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на сохраняемость свойств бетонной смеси.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.3)

1. Какие меры должны быть предприняты для контроля дозирования наноматериалов при формовании?

2. Приведите нормативные документы, регламентирующие способы введения наноматериалов в состав строительных материалов?

3. Как осуществляется перемешивание (усреднение) наноматериалов в составе мелкозернистых бетонов (учитывая воздухововлечение)?
4. Как осуществляется перемешивание наноматериалов при приготовлении бетона, для исключения получения брака при формовании?
5. Какие меры должны быть предприняты для контроля режима перемешивания (усреднения) мелкодисперсных материалов при формовании, в чем схожи эти меры с производственными?
6. В соответствии с какими нормативными документами контролируются прочностные характеристики наносодержащих материалов (бетон, керамика)?

7. На основании каких показателей оценивается однородность бетонной смеси, содержащей наноструктурные компоненты?

8. В соответствии с какими нормами принимается оптимальный расход наноструктурных компонентов в бетонную смесь (или на основании каких расчетов, испытаний)?

9. Как осуществляется дозирование наноструктурных компонентов в бетонную смесь (учитывая малые количества необходимого материала)?

10. В соответствии с какими требованиями к бетонной смеси и бетона определяется эффективное количество наноструктурных компонентов в бетоны?
