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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.3)

1. Какие дополнительны мероприятия должны быть дополнительно внедрены при формовании бетонов с наностуктурными компонентами по сравнения с традиционной технологией изготовления бетонов?

2. Какие дополнительны мероприятия должны быть дополнительно внедрены при виброуплотнении бетонных смесей с наностуктурными компонентами по сравнения с традиционной технологией изготовления бетонов?

3. Какие дополнительны мероприятия должны быть дополнительно внедрены при ТВО бетонов с наностуктурными компонентами по сравнения с традиционной технологией изготовления бетонов?
4. Какие дополнительны мероприятия (подготовительные работы) должны быть дополнительно проведены перед формованием бетонных смесей с наностуктурными компонентами по сравнения с традиционной технологией изготовления бетонов?

5. Какие дополнительны мероприятия должны быть дополнительно внедрены при ТВО бетонов с наностуктурными компонентами (совместно с ПАВ) по сравнения с традиционной технологией изготовления бетонов?
6. Приведите основы определения эффективности химической добавки в составе тяжелого бетона.
7. Опишите методики снижения себестоимости готового продукта на примере бетона, без снижения расхода цемента.

8. Приведите возможные способы повышения прочностных показателей бетона без увеличения расхода цемента и себестоимости.

9. Приведите методы снижения себестоимости бетонной продукции без увеличения расходов инертных материалов.

10. Приведите способы повышения морозостойкости строительных материалов.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.4)

1. Как осуществлялось введение мелкодисперсных и наноматериалов в состав при формовании?

2. Как осуществлялась подготовка мелкодисперсных и наноструктурированных компонентов в состав материала при его формовании?

3. Какова удельная поверхность (и по средствам каких приборов вы ее измерили) для наностуктурированных и мелкодисперсных компонентов, входящих в состав вашего материала?

4. Какова методика определения удельной поверхности наноматериалов?

5. Приведите нормативные документы, регламентирующие методы испытаний наноматериалов?

6. Приведите нормативные документы, регламентирующие способы введения наноматериалов в состав строительных материалов?

7. Какие способы подготовки компонентов при изготовлении для строительного материала, разрабатываемого в вашей диссертации, вы будете использовать на основе патентного поиска?

8. Если в результате проведения математического планирования эксперимента все коэффициенты уравнения регрессии не значимы, то в чем причина?
9. Какую технологию подготовки, получения, изготовления строительного материала вашей диссертации вы предлагаете после проведения аналитического обзора технической литературы?

10. Какие стадии подготовки сырьевых компонентов или полуфабриката вы предлагаете изменить в технологии изготовления вашего строительного материала?

11. Как обеспечивается достоверность полученных результатов эксперимента?
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.5)

1. На основе каких методик осуществляется режим приготовления наномодифицированных бетонных смесей?

2. На основе каких методик осуществляется режим приготовления наномодифицированных керамических материалов?

3. Какова методика определения удельной поверхности наноматериалов?

4. Приведите нормативные документы, регламентирующие методы испытаний наноматериалов?

5. Приведите нормативные документы, регламентирующие способы введения наноматериалов в состав строительных материалов?
6. Какое специальное оборудование необходимо для определения светопроницаемости строительных материалов?

7. Какое оборудование необходимо для определения тонкости помола вяжущего вещества (удельной поверхности)?

8. Какое оборудование необходимо для определения водонепроницаемости строительного материала?

9. По какой методике определяется удельная поверхность цементных вяжущих?

10. В соответствии с какой методикой определяется кислотостойкость строительного материала?
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.1)

1. Какие параметры контролируются (входной контроль) у мелкого заполнителя?

2. Какие параметры контролируются (входной контроль) у мелкого заполнителя?

3. Какие параметры контролируются (входной контроль) у вяжущих веществ (цемент, гипс, битум)?

4. Какие параметры контролируются (входной контроль) у поверхностно-активных веществ (химических добавок)?

5. Какие параметры контролируются (входной контроль) у наноматериалов (углеродных нанотрубок, нанопластин)?

6. Какие параметры контролируются (входной контроль) у наноматериалов, поступающих на производство в виде растворов добавок (углеродных нанотрубок, нанопластин)?

7. Как контролируется плотность, концентрация химических добавок в бетоны?

8. Кто на производстве отвечает за входной контроль материалов?

9. Какие параметры контролируются (входной контроль) у полимерных материалов?

10. Какие параметры контролируются (входной контроль) у выгорающих добавок в керамические материалы?

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.2)

1. По каким методикам осуществлялся контроль свойств разрабатываемого вами материала, при условии отсутствия стандартных методик испытаний?

2. Как осуществлялся контроль режима формования при исследовании вашего материала, в чем различия с производственным контролем?

3. Как осуществлялся контроль режима уплотнения, при условии необходимости формования данного материала с пригрузом?

4. Как осуществлялся контроль режима твердения материала, при каких условиях должно проходить твердения данного вида материала?

5. Какие погрешности подачи температуры твердения допускаются при тепловой обработке вашего материала?

6. Какова методика определения удельной поверхности наноматериалов?

7. Приведите нормативные документы, регламентирующие методы испытаний наноматериалов?

8. Приведите нормативные документы, регламентирующие способы введения наноматериалов в состав строительных материалов?

9. Какие мероприятия необходимо осуществить для обеспечения безопасности при формовке или испытании вашего материала в дальнейших ваших эксперимента?

10. По средства введения каких отходов промышленности возможно получить аналоговый материал без снижения эксплуатационных свойств и с снижение его себестоимости?
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.3)

1. Какие меры должны быть предприняты для контроля дозирования наноматериалов при формовании?

2. Приведите нормативные документы, регламентирующие способы введения наноматериалов в состав строительных материалов?

3. Как осуществляется перемешивание (усреднение) наноматериалов в составе мелкозернистых бетонов (учитывая воздухововлечение)?
4. Как осуществляется перемешивание наноматериалов при приготовлении бетона, для исключения получения брака при формовании?
5. Какие меры должны быть предприняты для контроля режима перемешивания (усреднения) мелкодисперсных материалов при формовании, в чем схожи эти меры с производственными?
6. В соответствии с какими нормативными документами контролируются прочностные характеристики наносодержащих материалов (бетон, керамика)?

7. На основании каких показателей оценивается однородность бетонной смеси, содержащей наноструктурные компоненты?

8. В соответствии с какими нормами принимается оптимальный расход наноструктурных компонентов в бетонную смесь (или на основании каких расчетов, испытаний)?

9. Как осуществляется дозирование наноструктурных компонентов в бетонную смесь (учитывая малые количества необходимого материала)?

10. В соответствии с какими требованиями к бетонной смеси и бетона определяется эффективное количество наноструктурных компонентов в бетоны?
