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(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)
(подпись)

1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1)

1. В каких строительных конструкциях будет применим ваш материал и шире ли этот круг по сравнению с материалами-аналогами?

2. В процессе производства любого композиционного строительного материала приходиться анализировать множество связей между составом, структурой, технологией и свойствами получаемого материала. На какие классы можно разделить эти сложные системы?
3. В каких агрессивных средах и на каких производства применимы конструкции, изготовленные из вашего материала?

4. Как отразиться на технологии монтажа изменение состава материала-прототипа ?

5. Применим ли полученный вами полимербетон в условиях воздействия агрессивных сред?

6. Приведите нормативные документы, регламентирующие способы введения наноматериалов в состав строительных материалов?

7. Какие способы подготовки компонентов при изготовлении для строительного материала, разрабатываемого в вашей диссертации, вы будете использовать на основе патентного поиска?

8. Если в результате проведения математического планирования эксперимента все коэффициенты уравнения регрессии не значимы, то в чем причина?
9. Какую технологию подготовки, получения, изготовления строительного материала вашей диссертации вы предлагаете после проведения аналитического обзора технической литературы?

10. Какие стадии подготовки сырьевых компонентов или полуфабриката вы предлагаете изменить в технологии изготовления вашего строительного материала?

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3)

1. Какие публикации планируются на основе ваших исследований?

2. Сколько факторов будет в математической модели, которую вам необходимо получить в ходе проработки магистерской диссертации?
3. Как предшествующие исследователи оценивали экологическую безопасность данного материала?
4. Какие испытания должны быть произведены по вашей теме для осуществления практического (производственного) внедрения?

5. Как осуществляется подготовка промежуточного отчета о НИР в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32?

6. Как осуществляется подготовка заключительного отчета о НИР в соответствии с требованиями ГОСТ7.32?
7. Перечислите основные структурные элементы отчета о НИР в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32?

8. Кто в соответствии с ГОСТ 7.32 несет ответственность за достоверность приведенных в отчете результатов (исполнители, организация – заказчик, испытательная лаборатория)?

9. Данные каких исследований подлежат включению в промежуточный отчет НИР, а какие в заключительный?

10. При получении результатов исследований в каком случае делается вывод о необходимости проведения дополнительных испытаний?
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.4)

1. Как осуществлялось введение мелкодисперсных и наноматериалов в состав при формовании?
2. Как осуществлялась подготовка мелкодисперсных и наноструктурированных компонентов в состав материала при его формовании?
3. Какова удельная поверхность (и по средствам каких приборов вы ее измерили) для наностуктурированных и мелкодисперсных компонентов, входящих в состав вашего материала?

4. Какова методика определения удельной поверхности наноматериалов?
5. За счет каких технологических приемов достигается распределение мелкодисперсных наноматериалов в составе бетонной смеси?

6. Какова особенность введения наноструктурированных систем в состав бетонной смеси совместно с ПАВ?

7. Какие ПАВ рекомендованы для совместного использования с углеродными наноструктурированными материалами в составе бетонов?

8. Улучшение каких свойств (характеристик) следует ожидать при введение наноструктурированных материалов в состав тяжелых бетонов?
9. Улучшение каких свойств (характеристик) следует ожидать при введение наноструктурированных материалов в состав мелкозернистых бетонов?
10. Улучшение каких свойств (характеристик) следует ожидать при введение наноструктурированных материалов в состав полимерсодержащих бетонов?

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-10.1)

1. Как должны быть оснащены места формовщиков на предприятиях, изготавливающих ЖБИ? Какие средства индивидуальной защиты применяются при этом?

2. Как должны быть оснащены места арматурщиков на предприятиях, изготавливающих ЖБИ? Какие средства индивидуальной защиты применяются при этом?

3. Как должны быть оснащены места крановщиков на предприятиях, изготавливающих ЖБИ? Какие средства индивидуальной защиты применяются при этом?

4. Как должны быть оснащены места работы пропарщиков на предприятиях, изготавливающих ЖБИ? Какие средства индивидуальной защиты применяются при этом?

5. Как осуществляется защита от вибрации на предприятиях, изготавливающих ЖБИ? Какие дополнительные мероприятия (оборудование) рассчитывается (внедряется) при этом?

6. Опишите основное оборудование для проведения испытаний на прочностные показатели и эффективность добавок бетона, содержащего наноматериалы в своем составе.
7. Опишите основное оборудование для проведения испытаний на светопроницаемость полимербетона, содержащего наноматериалы в своем составе.
8. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на активность шлаков в бетоны, содержащие наноматериалы в своем составе.
9. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на пригодность мелкого заполнителя в бетоны, содержащие наноматериалы в своем составе.
10. Приведите основное оборудование для проведения испытаний на сохраняемость свойств бетонной смеси, включающей наноматериалы в своем составе.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-10.2)

1. Как осуществляется подбор транспортного оборудования линий производства ЖБИ? Как при проведении данного расчета обеспечить достаточный уровень полезного использования?

2. Сколько камер ТВО ямного типа устанавливается дополнительно на случай выхода из строя основных?

3. Как осуществляется подбор основных и вспомогательных площадей при проектировании предприятий или переоснащении производства?

4. Какие мероприятия предусмотрены в случае переоснащения существующего предприятия ЖБИ с производства бетонных изделий на производство полимербетонных изделий?

5. Какие мероприятия в технологии и в выборе сырьевых материалов предусмотрены в случае внедрения на существующем предприятии технологии производства кислотостойких изделий?
6. Опишите методику подбора оптимального режима обжига и снижения температуры для керамических материалов..

7. Опишите методику снижения длительности режима ТВО при произволстве бетонных изделий.

8. Опишите оптимальную технологию (вид технологии) на ваш взгляд для производства мелкозернистых бетонов.

9. Опишите оптимальную технологию (вид технологии) на ваш взгляд для производства полимербетонов.

10. Опишите оптимальную технологию (вид технологии) на ваш взгляд для производства керамических изделий.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.2)

1. Какова методика определения удельной поверхности наноматериалов?

2. Приведите нормативные документы, регламентирующие методы испытаний наноматериалов?

3. Приведите нормативные документы, регламентирующие способы введения наноматериалов в состав строительных материалов?
4. Методика определения дисперсности наноструктурированных систем?

5. Какие нормативные документы регламентируют работу с ПАВ при приготовлении бетонных смесей?

6. Какие нормативные документы регламентируют дозирование и методики введения наноструктурированных материалов в состав бетонных смесей?

7. На основе каких методик осуществляется режим приготовления наномодифицированных бетонных смесей?

8. На основе каких методик осуществляется режим приготовления наномодифицированных керамических материалов?

9. На основе каких методик осуществляется режим приготовления наномодифицированных полимербетонов?

10. На основе каких методик осуществляется режим приготовления наномодифицированных материалов на основе стеклорасплавов?

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.4)

1. Как осуществлялся контроль дозирования наноматериалов в состав бетона?
2. Как осуществлялся контроль дозирования наноматериалов в состав бетона, разрабатываемого в вашей диссертации, для исключения получения брака при формовании?
3. Какие меры были вами предприняты для контроля дозирования мелкодисперсных материалов при формовании, в чем схожи эти меры с производственными?
4. Какие меры были вами предприняты для контроля дозирования наноматериалов при формовании, в чем схожи эти меры с производственными?

5. Приведите нормативные документы, регламентирующие способы введения наноматериалов в состав строительных материалов?
6. Как осуществлялось перемешивание (усреднение) наноматериалов в состав бетона?
7. Как осуществлялся перемешивание наноматериалов при приготовлении бетона, разрабатываемого в вашей диссертации, для исключения получения брака при формовании?
8. Какие меры были вами предприняты для контроля режима перемешивания (усреднения) мелкодисперсных материалов при формовании, в чем схожи эти меры с производственными?
9. Какие меры были вами предприняты для контроля перемешивания наноматериалов при формовании, в чем схожи эти меры с производственными?

10. Какие меры были вами предприняты для контроля режима уплотнения бетонов, в составе которых содержаться мелкодисперсные материалы и наноматериалы, при формовании, в чем схожи эти меры с производственными?
