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1 Цель и задачи прохождения практики
Целью прохождения практики является получение практических навыков проработки составов материала, являющегося предметом исследования в рамках темы магистерской диссертации, и работы самостоятельно по стандартным методикам испытаний, регламентируемых ГОСТ. Необходимо добиться получения эффективного строительного материала на базе классичских составов путем расчетов составов и пробных замесов материала с новыми или измененными дозировками прежних компонентов.

Главное назначение практики: студенты сознательно используют знания, приобретенные при изучении специальных дисциплин в применении на практике для изменения свойств готового материала путем изменения состава или способов обработки.

Задачами прохождения практики являются:

- обучение планированию (магистрант должен понимать какие свойства материала планируется изменить введением в состав того или иного компонента, в каких диапазонах расхода действуют сырьевые компоненты материалов);

- умение анализировать (магистрантам необходимо помимо стандартного подхода обладать критическим мышлением для возможности освоения новых технологических процессов производства строительных материалов);

- умение составлять письменный отчет (студент должен уметь составлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски, иметь понятие о библиографии и аналитическом сборе информации);

- закрепление и углубление полученных теоретических знаний.

2 Вид, тип практики, способ и форма ее проведения
Вид практики – производственная;
Тип практики – проектная;
Способ проведения практики – стационарная;
Форма проведения практики – непрерывно.
3 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы (формируемыми компетенциями) и индикаторами их достижения, установленными в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы, приведён ниже.
В результате прохождения практики обучающийся должен:
Знать:
1) критерии анализа новых направлений исследований в своей предметной области (код компетенции – ПК – 1, код индикатора – ПК – 1.1);
2) метрологическое обеспечение разработки, производства и испытаний бетонов с наноструктурирующими компонентами (код компетенции – ПК – 9, код индикатора – ПК – 9.5);
3) принципы организации и контроля производства бетонных смесей с наноструктурирующими компонентами (код компетенции – ПК – 10, код индикатора – ПК – 10.1);

Уметь:
1) выполнять обоснование перспектив проведения исследований в сфере инженерно-технического проектирования для технологии производства строительных материалов, изделий и конструкций (код компетенции – ПК – 1, код индикатора – ПК – 1.2);

2) выполнять руководство испытаниями новых и модифицированных бетонов с наноструктурирующими компонентами (код компетенции – ПК – 9, код индикатора – ПК – 9.1);

3) выполнять организацию разработки и оптимизации рецептур бетонных и растворных смесей с наноструктурирующими компонентами (код компетенции – ПК – 9, код индикатора – ПК – 9.2);

4) организовывать научно-исследовательской работы по разработке новых бетонов и растворов с наноструктурирующими компонентами (код компетенции – ПК – 9, код индикатора – ПК – 9.4);

5) проводить патентные исследования и определение показателей технического уровня проектируемого бетона с наноструктурирующими компонентами с заданными свойствами (код компетенции – ПК – 9, код индикатора – ПК – 9.6);

6) выполнять контроль использования оборудования и сырьевых материалов по производству бетонных смесей с наноструктурирующими компонентами (код компетенции – ПК – 10, код индикатора – ПК – 10.3);

7) выполнить контроль соблюдения условий труда, предусмотренных требованиями охраны труда и производственной санитарии (код компетенции – ПК – 10, код индикатора – ПК – 10.4);

8) управлять персоналом подразделений по производству бетонных смесей с наноструктурирующими компонентами (код компетенции – ПК – 10, код индикатора – ПК – 10.5).

Владеть:
1) формированием программ проведения исследований в новых направлениях (код компетенции – ПК – 1, код индикатора – ПК – 1.3);

2) разработкой и проведением мероприятий по повышению качества выпускаемой продукции и оптимизации технологических процессов производства бетонов наноструктурирующими компонентами (код компетенции – ПК – 9, код индикатора – ПК – 9.3);

3) организацией полного использования производственных мощностей оборудования и внедрением рациональных технологических процессов (код компетенции – ПК – 10, код индикатора – ПК – 10.2).
Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

4 Место практики в структуре образовательной программы
Практика относится к вариативной части основной профессиональной образовательной программы.

Практика проводится в 4 семестре.
5 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в академических часах
	Номер семестра
	Формы промежуточной аттестации
	Общий объем в зачетных единицах
	Продолжи- тельность
	Объем контактной работы в академических часах
	Объем иных форм образовательной деятельности в академических часах

	
	
	
	в неделях
	в академи-ческих часах
	Работа с руководителем практики от университета
	Промежуточная аттестация
	

	Очная форма обучения

	4
	ДЗ
	3
	2
	108
	0,75
	0,25
	107


Условные сокращения: ДЗ – дифференцированный зачет (зачет с оценкой).
К иным формам образовательной деятельности при прохождении практики относятся:

– ознакомление с техникой безопасности;

– изучение технической, нормативной и патентной документации на разрабатываемый вид материала;

– выполнение обучающимся индивидуального задания под руководством руководителя практики;

– cоставление обучающимся отчёта по практике.

6 Структура и содержание практики
Обучающиеся в период прохождения практики выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики, соблюдают правила внутреннего распорядка организации, на базе которой проводится практика, соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.

При прохождении практики магистранту руководителем выдается индивидуальное задание в соответствии с темой магистерской диссертации. Магистрант на основе ранее изученных и установленных им составов материалов (бетона, керамической массы) прорабатывает различные технологии, которые имеют место быть при производстве какого-либо типа продукции на основе разрабатываемого материала. В условиях лаборатории кафедры ССМиК магистрант для полученных оптимальных составов своего материала при проведении математического планирования эксперимента подбирает оптимальную технологию изготовления или оптимальные режимы переработки сырья или подготовки бетонной смеси (бетона), может быть осуществлен подбор оптимального способа введения того или иного компонента в состав смеси (например, наноструктурированных материалов) или подбор оптимальных условий твердения готового материала.

По итогам практики магистрантом оформляется отчет с изложением всех проведенных исследований и выводами с результатами.

Этапы (периоды) проведения практики

	№
	Этапы (периоды) проведения практики
	Виды работ

	1
	Организационный
	Проведение организационного собрания. Инструктаж по технике безопасности. Разработка индивидуального задания.

	2
	Основной
	Выполнение индивидуального задания.

	3
	Заключительный
	Составление отчёта по практике. Защита отчёта по практике (дифференцированный зачет).


Примеры индивидуальных заданий
Задание 1. Исследовать и определить оптимальные режимы твердения (набора прочности) для мелкозернистых бетонов с введением карбонатного микронаполнителя.

Задание 2. Исследовать и определить оптимальные условия введения углеродных нанотрубок в состав полимербетона, а также условия обеспечения гомогенности смеси (условия перемешивания сырьевой массы).

Задание 3. Исследовать и определить оптимальные условия твердения для набора прочности материалов на основе гипсовых вяжущих веществ с введением в состав сырьевой смеси пластифицирующих добавок.

Задание 4. Исследовать и определить оптимальные режимы формования для мелкозернистых бетонов с введением карбонатного микронаполнителя.

Задание 5. Исследовать и определить оптимальные условия твердения полимербетонов содержащих углеродные нанотрубки в составе, а также условия обеспечения гомогенности смеси.

Задание 6. Исследовать и определить оптимальные условия твердения для набора прочности материалов на основе полимерцементных вяжущих, при условии подбора оптимального количества катализатора твердения для обеспечения наименьших сроков схватывания полимерцементной смеси.

Задание 7. Исследовать и определить оптимальные режимы твердения (набора прочности) для мелкозернистых бетонов с введением микрокремнезема в состав бетонной смеси.

Задание 8. Исследовать и определить оптимальные условия введения углеродных нанотрубок в состав бетонной смеси совместно с ПАВ, а также условия обеспечения гомогенности смеси (условия перемешивания сырьевой массы).

Задание 9. Исследовать и определить оптимальные условия твердения для набора прочности материалов на цементных вяжущих, при условии предварительного определения порога эффективности используемой химической добавки.

Задание 10. Исследовать и определить порог эффективности используемой химической добавки в составе разрабатываемой бетонной смеси, а также влияние (совместное влияние) химической добавки и наноструктурированных материалов на сроки твердения бетонной смеси.

7 Формы отчетности по практике
Промежуточная аттестация обучающегося по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой), в ходе которого осуществляется защита обучающимся отчета по практике. Шкала соответствия оценок в стобалльной и академической системах оценивания результатов обучения при прохождении практики представлена ниже.

	Система оценивания 

результатов обучения 
	Оценки

	Стобалльная система оценивания
	0 – 39
	40 – 60
	61 – 80
	81 – 100

	Академическая система оценивания 

(дифференцированный зачет)
	Неудовлетворительно
	Удовлетворительно
	Хорошо
	Отлично


По результатам выполнения задания на практику каждый магистрант индивидуально составляет отчет. Составление отчета должно закончено к моменту окончания практики. Отчет студента проверяют и подписывают руководитель, который оценивает работу студента по выбранной тематике.
Сдача студентами отчета по практике производится в последний день практики.
Обязательными элементами отчета должны быть:

- титульный лист установленной формы;

- разделы по методике подбора оптимальных составов, оптимальных режимов или оптимальной технологии с приведением необходимых графических зависимостей и таблиц с результатами экспериментов определения основных свойств материала в тех или иных условиях твердения (обработки). 

Требования к отчёту по практике

Обязательными элементами отчета должны быть:

- титульный лист установленной формы;

- разделы по методике подбора оптимальных режимов (порогов эффективности);

- таблицы с результатами экспериментов определения основных свойств материала;

- графические зависимости прочностных свойств материалов от условий твердения или условий введения составляющих сырьевой массы или иных, оговоренных в задании на практику условий;

- выводы по проделанной работе.
Отчет оформляется в виде пояснительной записки (с выделение каждого раздела) на листах нелинованной бумаги формата А4 (до 20 страниц машинописного текста) с включением необходимых рисунков и таблиц. Отчет оформляется на стандартных листах писчей бумаги формата А4 в соответствии с ГОСТ 2.105и ГОСТ ГОСТ 21.110. Каждая страница должна иметь рамку и штамп, оформленные в соответствии с ГОСТ 21. 10 и сшита.

Отчет начинается с титульного листа. На нем приводятся сведения о министерстве, наименовании университета и кафедры, наименование практики, указание студента-исполнителя и руководителя практики, город и год. на второй странице приводится содержание отчета.

Все страницы, кроме титульной, нумеруются арабскими цифрами.

Отчет должен быть изложен кратко и ясно, без лишних повторений и подробностей, написан четко и разборчиво. Не допускается сокращение слов, за исключение общепринятых. При использовании литературных материалов необходимо давать на них ссылку, указывая порядковый номер по списку источников, выделенный двумя квадратными скобками. Приводимые формулы и численные подсчёты должны иметь расшифровку букв, чисел и размерность входящих в них величин.

Графики и рисунки нумеруются и подписываются. Формулы приводятся в общем виде с пояснением символов. После формулы приводится числовая подстановка исходных параметров и результат вычисления с единицами измерения. Расчёты выполняют в определенной последовательности, теоретически обосновывают и сопровождают пояснительным текстом и выводами.

Отчет должен иметь содержание и перечень использованной литературы.

Страницы, таблицы и рисунки должны быть пронумерованы, иметь наименование. В конце отчета – список литературы по следующей форме:

- для книг – фамилия и инициалы автора, название книги, из​дательство, место издания, год издания;

- для статей – фамилия и инициалы автора, название статьи, название журнала (сборника), том или номер, год издания.

8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Ниже приведен перечень контрольных вопросов и (или) заданий, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках защиты отчета по практике. Они позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения, указанных в разделе 3.
Перечень контрольных вопросов
1. Какие новые публикации вы нашли при прохождении практики в области вашего строительного материала диссертации или его аналогов этого материала? (код компетенции – ПК-1, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3).
2. Какие новые методы обработки сырья вы выявили в ходе прохождении практики в области вашего строительного материала диссертации или его аналогов этого материала? (код компетенции – ПК-1, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3).
3. Какое новое оборудование или технологии производства вы выявили в ходе прохождении практики в области вашего строительного материала диссертации или его аналогов этого материала? (код компетенции – ПК-1, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3).
4. Какие новые способы уплотнения материалов, составы которых как прототипы вы используете в своей работе, вы нашли в ходе выполнения задания по практике? (код компетенции – ПК-1, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3).
5. Какие новые способы тепловой обработки вы выявили в ходе прохождении практики в области вашего строительного материала диссертации или его аналогов этого материала? (код компетенции – ПК-1, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3).
6. На чем основан ваш выбор построения данной математической модели проведения эксперимента в области вашего строительного материала диссертации? (код компетенции – ПК-1, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3).
7. Что даст введение дополнительных компонентов в состав вашего строительного материала, как это отразится на его свойствах? (код компетенции – ПК-1, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3).
8. Что даст изменения технологии производства вашего строительного материала по сравнению с материалами-аналогами, как это отразится на его свойствах? (код компетенции – ПК-1, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3).
9. На основе чего вы выбрали трехфакторный план эксперимента в своей работе? (код компетенции – ПК-1, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3)
10. Какие предварительные испытания были проведены в качестве подготовки к математическому планированию эксперимента? (код компетенции – ПК-1, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3).

11. Методы исследования из какой области пригодились вам в ходе прохождения НИР для выявления дополнительных физико-механических свойства материала, разрабатываемого вами в диссертации? (код компетенции – ПК-1, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3).
12. Как вы построили проведение (ход проведения) экспериментов для отсеивания компонентов (замены компонентов) в составе вашего строительного материала, прорабатываемого в диссертации? (код компетенции – ПК-1, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3).
13. Методы исследования из какой смежной области пригодились вам в ходе прохождения практики и для изучения каких свойств материалов? (код компетенции – ПК-1, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3)
14. На основе каких данных были выбраны факторы варьирования при проведении математического планирования при отработке состава вашего строительного материала, прорабатываемого в диссертации? (код компетенции – ПК-1, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3).
15. Как осуществлялся подбор методов исследования свойств разрабатываемого вами материала, при условии отсутствия стандартных методик проведения эксперимента по данному свойству? (код компетенции – ПК-1, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3).
16. Какова методика определения удельной поверхности наноматериалов? (код компетенции – ПК-9, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, ПК-9.4, ПК-9.5, ПК-9.6).
17. Приведите нормативные документы, регламентирующие методы испытаний наноматериалов? (код компетенции – ПК-9, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, ПК-9.4, ПК-9.5, ПК-9.6)
18. Приведите нормативные документы, регламентирующие способы введения наноматериалов в состав строительных материалов? (код компетенции – ПК-9, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, ПК-9.4, ПК-9.5, ПК-9.6)
19. Методика определения дисперсности наноструктурированных систем? (код компетенции – ПК-9, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, ПК-9.4, ПК-9.5, ПК-9.6)
20. Какие нормативные документы регламентируют работу с ПАВ при приготовлении бетонных смесей? (код компетенции – ПК-9, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, ПК-9.4, ПК-9.5, ПК-9.6)
21. Какова методика расчета состава бетона с введение наноструктурных компонентов? (код компетенции – ПК-9, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, ПК-9.4, ПК-9.5, ПК-9.6)
22. Приведите нормативную документацию методик расчета состава бетона с введение наноструктурных компонентов? (код компетенции – ПК-9, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, ПК-9.4, ПК-9.5, ПК-9.6)
23. Какова методика расчета состава бетона с введение мелкодисперсных компонентов компонентов? Приведите нормативные документы. (код компетенции – ПК-9, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, ПК-9.4, ПК-9.5, ПК-9.6)
24. Какие нормативные документы регламентируют дозирование и методики введения наноструктурированных материалов в состав бетонных смесей? (код компетенции – ПК-9, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, ПК-9.4, ПК-9.5, ПК-9.6)
25. На основе каких методик осуществляется режим приготовления наномодифицированных бетонных смесей? (код компетенции – ПК-9, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, ПК-9.4, ПК-9.5, ПК-9.6)
26. Какие дополнительны мероприятия должны быть дополнительно внедрены при формовании бетонов с наностуктурными компонентами по сравнения с традиционной технологией изготовления бетонов? (код компетенции – ПК-9, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, ПК-9.4, ПК-9.5, ПК-9.6)
27. Какие дополнительны мероприятия должны быть дополнительно внедрены при виброуплотнении бетонных смесей с наностуктурными компонентами по сравнения с традиционной технологией изготовления бетонов? (код компетенции – ПК-9, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, ПК-9.4, ПК-9.5, ПК-9.6)
28. Какие дополнительны мероприятия должны быть дополнительно внедрены при ТВО бетонов с наностуктурными компонентами по сравнения с традиционной технологией изготовления бетонов? (код компетенции – ПК-9, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, ПК-9.4, ПК-9.5, ПК-9.6)
29. Какие дополнительны мероприятия (подготовительные работы) должны быть дополнительно проведены перед формованием бетонных смесей с наностуктурными компонентами по сравнения с традиционной технологией изготовления бетонов? (код компетенции – ПК-9, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, ПК-9.4, ПК-9.5, ПК-9.6)
30. Какие дополнительны мероприятия должны быть дополнительно внедрены при ТВО бетонов с наностуктурными компонентами (совместно с ПАВ) по сравнения с традиционной технологией изготовления бетонов? (код компетенции – ПК-9, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, ПК-9.4, ПК-9.5, ПК-9.6)
31. Как осуществлялось введение мелкодисперсных и наноматериалов в состав при формовании? (код компетенции – ПК-9, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, ПК-9.4, ПК-9.5, ПК-9.6)
32. Как осуществлялась подготовка мелкодисперсных и наноструктурированных компонентов в состав материала при его формовании? (код компетенции – ПК-9, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, ПК-9.4, ПК-9.5, ПК-9.6)
33. Какова удельная поверхность (и по средствам каких приборов вы ее измерили) для наностуктурированных и мелкодисперсных компонентов, входящих в состав вашего материала? (код компетенции – ПК-9, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, ПК-9.4, ПК-9.5, ПК-9.6)
34. Улучшение каких свойств (характеристик) следует ожидать при введение наноструктурированных материалов в состав мелкозернистых бетонов при условии виброуплотнения смесей с пригрузом? (код компетенции – ПК-9, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, ПК-9.4, ПК-9.5, ПК-9.6)
35. Как осуществлялось совместное введение ПАВ и углеродных нанотрубок в состав полимерсодержащих бетонов при условии быстрого отверждения смеси? (код компетенции – ПК-9, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, ПК-9.4, ПК-9.5, ПК-9.6)
36. На основе каких методик осуществляется режим приготовления наномодифицированных бетонных смесей? (код компетенции – ПК-9, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, ПК-9.4, ПК-9.5, ПК-9.6)
37. На основе каких методик осуществляется режим приготовления наномодифицированных керамических материалов? (код компетенции – ПК-9, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, ПК-9.4, ПК-9.5, ПК-9.6)
38. Какова методика определения удельной поверхности наноматериалов? (код компетенции – ПК-9, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, ПК-9.4, ПК-9.5, ПК-9.6)
39. Приведите нормативные документы, регламентирующие методы испытаний наноматериалов? (код компетенции – ПК-9, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, ПК-9.4, ПК-9.5, ПК-9.6)
40. Приведите нормативные документы, регламентирующие способы введения наноматериалов в состав строительных материалов? (код компетенции – ПК-9, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, ПК-9.4, ПК-9.5, ПК-9.6)
41. На основе каких данных патентных исследований были выбраны прорабатываемые в эксперименте факторы? (код компетенции – ПК-9, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, ПК-9.4, ПК-9.5, ПК-9.6)
42. Какие способы подготовки компонентов при изготовлении для строительного материала, разрабатываемого в вашей диссертации, вы будете использовать на основе патентного поиска? (код компетенции – ПК-9, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, ПК-9.4, ПК-9.5, ПК-9.6)
43. Какие новые способы уплотнения материалов на основе проведенного патентного поиска применимы к разрабатываемому вами материалу? (код компетенции – ПК-9, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, ПК-9.4, ПК-9.5, ПК-9.6)
44. Какие новые способы тепловой обработки материалов на основе проведенного патентного поиска применимы к разрабатываемому вами материалу? (код компетенции – ПК-9, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, ПК-9.4, ПК-9.5, ПК-9.6)
45. Какие новые способы перемешивания исходных компонентов должны быть внедрены для возможности производственного изготовления разрабатываемого вами материала? (код компетенции – ПК-9, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, ПК-9.4, ПК-9.5, ПК-9.6)
46. Как должны быть оснащены места формовщиков на предприятиях, изготавливающих ЖБИ? Какие средства индивидуальной защиты применяются при этом? (код компетенции – ПК-10, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, ПК-10.4, ПК-10.5)
47. Как должны быть оснащены места арматурщиков на предприятиях, изготавливающих ЖБИ? Какие средства индивидуальной защиты применяются при этом? (код компетенции – ПК-10, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, ПК-10.4, ПК-10.5)
48. Как должны быть оснащены места крановщиков на предприятиях, изготавливающих ЖБИ? Какие средства индивидуальной защиты применяются при этом? (код компетенции – ПК-10, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, ПК-10.4, ПК-10.5)
49. Как должны быть оснащены места работы пропарщиков на предприятиях, изготавливающих ЖБИ? Какие средства индивидуальной защиты применяются при этом? (код компетенции – ПК-10, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, ПК-10.4, ПК-10.5)
50. Как осуществляется защита от вибрации на предприятиях, изготавливающих ЖБИ? Какие дополнительные мероприятия (оборудование) рассчитывается (внедряется) при этом? (код компетенции – ПК-10, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, ПК-10.4, ПК-10.5)
51. Как осуществляется подбор транспортного оборудования линий производства ЖБИ? Как при проведении данного расчета обеспечить достаточный уровень полезного использования? (код компетенции – ПК-10, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, ПК-10.4, ПК-10.5)
52. Сколько камер ТВО ямного типа устанавливается дополнительно на случай выхода из строя основных? (код компетенции – ПК-10, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, ПК-10.4, ПК-10.5)
53. Как осуществляется подбор основных и вспомогательных площадей при проектировании предприятий или переоснащении производства? (код компетенции – ПК-10, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, ПК-10.4, ПК-10.5)
54. Какие мероприятия предусмотрены в случае переоснащения существующего предприятия ЖБИ с производства бетонных изделий на производство полимербетонных изделий? (код компетенции – ПК-10, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, ПК-10.4, ПК-10.5)
55. Какие мероприятия в технологии и в выборе сырьевых материалов предусмотрены в случае внедрения на существующем предприятии технологии производства кислотостойких изделий? (код компетенции – ПК-10, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, ПК-10.4, ПК-10.5)
56. Сколько мастеров-ремонтников, обслуживающих оборудование на линиях производства ЖБИ должно быть предусмотрено? (код компетенции – ПК-10, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, ПК-10.4, ПК-10.5)
57. Сколько суток в годовом запасе времени при производстве ЖБИ предусматривается на ремонт? Какие мероприятия вы можете предложить для сокращения этого времени? (код компетенции – ПК-10, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, ПК-10.4, ПК-10.5)
58. Как предусматривается работа формовщиков и пропарщиков при условии работы формовочного цеха в две смены, а тепловой обработки в три? (код компетенции – ПК-10, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, ПК-10.4, ПК-10.5)
59. На сколько суток работы предприятия по производству ЖБИ должен быть предусмотрен запас сырьевых компонентов (цемента, песка, щебня)? (код компетенции – ПК-10, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, ПК-10.4, ПК-10.5)
60. Как осуществляется расчет загруженности крана на производстве ЖБИ? (код компетенции – ПК-10, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, ПК-10.4, ПК-10.5)
61. Кто отвечает за соблюдение техники безопасности в формовочном цехе линии производства ЖБИ в соответствии с нормативными документами? (код компетенции – ПК-10, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, ПК-10.4, ПК-10.5)
62. Как часто должен проводиться инструктаж по технике безопасности на производствах ЖБИ в соответствии с нормативными документами? (код компетенции – ПК-10, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, ПК-10.4, ПК-10.5)
63. Кто отвечает за соблюдение техники безопасности в арматурном цехе линии производства ЖБИ в соответствии с нормативными документами? (код компетенции – ПК-10, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, ПК-10.4, ПК-10.5)
64. Кто должен проводить инструктаж по технике безопасности на производствах ЖБИ в соответствии с нормативными документами рабочим формовочного цеха? (код компетенции – ПК-10, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, ПК-10.4, ПК-10.5)
65. Как часто осуществляется обновление средств индивидуальной защиты на производства ЖБИ в соответствии с нормативными документами? (код компетенции – ПК-10, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, ПК-10.4, ПК-10.5)
66. Приведите наиболее часто встречающуюся структуру (состав работающих) формовочного цеха по производству ЖБИ? (код компетенции – ПК-10, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, ПК-10.4, ПК-10.5)
67. Приведите наиболее часто встречающуюся структуру (состав работающих) лаборатории контроля качества продукции предприятия по производству ЖБИ? (код компетенции – ПК-10, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, ПК-10.4, ПК-10.5)
68. Приведите наиболее часто встречающуюся структуру (состав работающих) арматурного цеха по производству ЖБИ? (код компетенции – ПК-10, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, ПК-10.4, ПК-10.5)
69. Приведите наиболее часто встречающуюся структуру (состав работающих) бетоносмесительного узла предприятия по производству ЖБИ? (код компетенции – ПК-10, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, ПК-10.4, ПК-10.5)
70. Как, где осуществляется хранение, дозирование наноструктурированных материалов и какие рабочие отвечают за работу с данным компонентом? (код компетенции – ПК-10, коды индикаторов достижения компетенции – ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, ПК-10.4, ПК-10.5)
9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
Для проведения практики используется материально-техническая база кафедры ССМиК (лаборатория Строительных материалов), ее аудиторный фонд, соответствующий действующим санитарным, противопожарным нормам и требованиям к технике безопасности. Кафедра обладает специализированным лабораторным оборудованием (приборы и системы контроля качества: контроль бетона и материалов, неразрушающий контроль прочности строительных материалов, испытание заполнителей и т.д.), позволяющим проводить производственную практику.

10 Перечень учебной литературы и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения практики

Основная литература

1. Ервашова Н.И. Методы получения и исследования наноматериалов и наноструктур: лабораторный практикум по нанотехнологиям / Н.И. Ервашова, Т.В. Долгова, В.И. Панов, А.А. Ежов, Е.Д. Мишина. – Москва: Лаборатория Пилот, 2016. – 297с.

2. Баженов Ю.М. Наномодифицированные цементные бетоны: учеб. пособие / Ю.М. Баженов, Л.И. Алимов, В.В. Воронин – Москва: Издательство АСВ, 2017. – 198с.

3. Борисов Ю.М. Эффективные строительные конструкции на основе композитов специального назначения : учебное пособие / Ю.М. Борисов, Ю.Б. Потапов, Д.Е. Барабаш [и др.]. Эффективные строительные конструкции на основе композитов специального назначения, 2031-06-07. – Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 93 с. ISBN 978-5-4497-1135-9.
4. Широкий Г. Т. Строительные материалы и изделия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Т. Широкий, М.Г. Бортницкая. – Электрон. текстовые данные. – Минск : РИПО, 2020. – 403 с. – ISBN 978-985-503-990-8. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система Ibooks: [сайт]. – URL: https://ibooks.ru/products/372033 . – Режим доступа: по паролю
5. Фетисов Г.П. Материаловедение и технология материалов. В 2 ч. Часть 1: Учебник Для СПО / под ред. Фетисова Г.П. 8-е изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 386 с.

6. Фетисов Г.П. Материаловедение и технология материалов. В 2 ч. Часть 2 : Учебник Для СПО / под ред. Фетисова Г.П. 8-е изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 389 с.
Дополнительная литература

1. Пшеничный Г.Н. Строительные материалы и технологии: активированные бетоны: Учебное пособие для вузов / Пшеничный Г. Н. 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 224 с. ISBN 978-5-534-11474-4

2. Фетисов Г.П. Материаловедение и технология материалов. В 2 ч. Часть 1: Учебник Для СПО / под ред. Фетисова Г.П. 8-е изд., пер. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 386 с. ISBN 978-5-534-09896-9

3. Дворкин Л.И. Строительные минеральные вяжущие вещества [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.И. Дворкин, О.Л. Дворкин. – Электронные тестовые данные – Москва: Инфра-Инжененрия, 2011. – 544с. – ISBN 978-5-9729-0035-0. –Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: [сайт]. – URL: https://ibooks.ru/products. – Режим доступа: по паролю.
4. Князева, В.П. Экология. Основы реставрации: Учеб. пособие/В.П. Князева. – М.: «Архитектура-С», 2005. – 400с.: ил. – Библиогр. в конце кн. – ISBN 5-9647-0045-4.

5. Прудков, Е.Н. Экологическая оценка строительных материалов, содержащих промышленный отход: Учеб. пособие/Е.Н. Прудков. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2007. – 110с.: ил. – Библиогр. в начале кн. – ISBN 978-5-7679-1157-8.
6. Лысенко Е.И., Котлярова Л.В., Ткаченко Г.А. и др. Современные отделочные и облицовочные материалы: Учебно-справочное пособие. – Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – 448с.

7. Ким, Б.Г. Строительные машины и оборудование стройиндустрии: учеб. пособие / Б.Г. Ким, Н.Н. Тур, В.А. Пенчук, [и др.]. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2015 – 279 с. . – Библиогр. в конце кн. – ISBN 978-5-9984-0601-0.

8. Борщевский, А.А. Механическое оборудование для производства строительных материалов и изделий: учеб. пособие / А.А. Борщевский, А.С. Ильин. – М.: Альянс, 2014. – 368 с. . – Библиогр. в конце кн. – ISBN 978-5-903034-63-5.

9. Кудрявцев, Е.М. Комплексная механизация строительно-монтажных работ: учеб. пособие / Е.М. Кудрявцев. – М.: Высш. шк., 2012. – 258 с. . – Библиогр. в конце кн. – ISBN 978-5-9309333-24.

10. Зоткин А.Г. Бетоны с эффективными добавками [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Г. Зоткин. – Электрон. текстовые данные. – Москва: Инфра-Инженерия, 2014. – 160 с. – ISBN 978-5-9729-0079-4. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: [сайт]. – URL: https://ibooks.ru/products/344580 . – Режим доступа: по паролю.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. http://files.stroyinf.ru/ – Библиотека нормативной документации.

2. http://www.elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека

3. http://www.izvuzstr.sibstrin.ru/ - Официальны сайт Журнала «Известия вузов. Строительство». Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет
11 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
1. Текстовый редактор Microsoft Word;

2. Программа для работы с электронными таблицами Microsoft Excel;

3. Компьютерная справочная правовая система Консультант Плюс;

4. Пакет офисных приложений «МойОфис».
