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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Текущий контроль успеваемости обучающегося по дисциплине (модулю) проводится в форме тестирования.

Образцы оценочных средств представлены далее

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.1)

1.Что такое разносопротивляющийся изотропный материал?

A)Материал по разному сопротивляется растяжению и сжатию

B)Материал по разному сопротивляется растяжению, сдвигу и сжатию

C)Материал по разному сопротивляется растяжению, кручению и сжатию

D)Материал по разному сопротивляется кручению и сжатию

E)Материал, у которого деформационные, прочностные, пластические или реологические характеристики завися от вида напряженного состояния

2.Что такое разномодульный изотропный материал?

A)Материал по разному сопротивляется растяжению и сжатию

B)Материал по разному сопротивляется растяжению, сдвигу и сжатию

C)Материал, имеющий разные тангенсы углов наклона секущих аппроксимирующих прямых, описывающих слабо нелинейные диаграммы деформирования в универсальных инвариантов и коэффициенты поперечной деформации при осевом растяжении и сжатии

D)Материал по разному сопротивляется кручению и сжатию

E)Материал, у которого деформационные, прочностные, пластические или реологические характеристики завися от вида напряженного состояния

3.Что такое разнопрочный изотропный материал?

A)Материал, имеющий разные пределы прочности при растяжении и сжатии

B)Материал, имеющий разные пределы текучести при растяжении и сжатии

C)Материал, имеющий разные тангенсы углов наклона секущих аппроксимирующих прямых, описывающих слабо нелинейные диаграммы деформирования в универсальных инвариантов и коэффициенты поперечной деформации при осевом растяжении и сжатии

D)Материал, имеющий разные пределы прочности при разных видах напряженного состояния

E)Материал, у которого деформационные, прочностные, пластические или реологические характеристики завися от вида напряженного состояния

4.Что такое разнопластичный изотропный материал?

A)Материал, имеющий разные пределы текучести при разных видах напряженного состояния

B)Материал, имеющий разные пределы текучести при растяжении и сжатии

C)Материал, имеющий разные тангенсы углов наклона секущих аппроксимирующих прямых, описывающих слабо нелинейные диаграммы деформирования в универсальных инвариантов и коэффициенты поперечной деформации при осевом растяжении и сжатии

D)Материал, имеющий разные пределы прочности при разных видах напряженного состояния

E)Материал, у которого деформационные, прочностные, пластические или реологические характеристики завися от вида напряженного состояния

5. Что такое разноползучий изотропный материал?

A)Материал, имеющий разные пределы текучести при разных видах напряженного состояния

B)Материал, имеющий разные пределы текучести при растяжении и сжатии

C)Материал, имеющий разные тангенсы углов наклона секущих аппроксимирующих прямых, описывающих слабо нелинейные диаграммы деформирования в универсальных инвариантов и коэффициенты поперечной деформации при осевом растяжении и сжатии

D)Материал, имеющий разные скорости деформаций при разных видах напряженного состояния

E)Материал, у которого деформационные, прочностные, пластические или реологические характеристики завися от вида напряженного состояния

6.Что такое деформационная разносопротивляемость изотропного материала?

A)Материал по разному сопротивляется растяжению и сжатию

B)Материал по разному сопротивляется растяжению, сдвигу и сжатию

C)Материал, имеющий разные диаграммы деформирования в универсальных инвариантов и функции поперечной деформации при осевом растяжении и сжатии

D)Материал по разному сопротивляется кручению и сжатию

E)Материал, имеющий разные диаграммы деформирования в универсальных инвариантов и функции поперечной деформации при разных видах напряженного состояния

7. Что такое пластическая разносопротивляемость изотропного материала?

A)Материал по разному сопротивляется растяжению и сжатию

B)Материал по разному сопротивляется растяжению, сдвигу и сжатию

C)Материал, имеющий разные диаграммы деформирования в универсальных инвариантов и функции поперечной деформации при осевом растяжении и сжатии

D)Материал имеет разные пределы текучести при разных видах напряженного состояния

E)Материал, имеющий разные диаграммы деформирования в универсальных инвариантов и функции поперечной деформации при разных видах напряженного состояния

8.Что такое прочностная разносопротивляемость изотропного материала?

A)Материал по разному сопротивляется растяжению и сжатию

B)Материал по разному сопротивляется растяжению, сдвигу и сжатию

C)Материал, имеющий разные пределы прочности при разных видах напряженного состояния 

D)Материал имеет разные пределы текучести при разных видах напряженного состояния

E)Материал, имеющий разные диаграммы деформирования в универсальных инвариантов и функции поперечной деформации при разных видах напряженного состояния

9.Что такое реологическая разносопротивляемость изотропного материала?

A)Материал по разному сопротивляется растяжению и сжатию

B) Материал, имеющий разные скорости деформаций при разных видах напряженного состояния

C)Материал, имеющий разные пределы прочности при разных видах напряженного состояния 

D)Материал имеет разные пределы текучести при разных видах напряженного состояния

E)Материал, имеющий разные диаграммы деформирования в универсальных инвариантов и функции поперечной деформации при разных видах напряженного состояния

10.Чем может характеризоваться вид напряженного состояния?

A)Фазовым инвариантом

B)Знаком главного напряжения

C)Знаком гидростатического напряжения

D)Отношением гидростатического напряжения к интенсивности напряжений

E)Все перечисленные

11. Чем может характеризоваться вид напряженного состояния?

A)Главными нормированным напряжениями

B)Знаком главного напряжения

C)Знаком гидростатического напряжения

D)Отношением гидростатического напряжения к интенсивности напряжений

E)Все перечисленные

12. Чем может характеризоваться вид напряженного состояния?

A)Октаэдрическими нормированным напряжениями

B)Знаком главного напряжения

C)Знаком гидростатического напряжения

D)Отношением гидростатического напряжения к интенсивности напряжений

E)Все перечисленные

13.Чем может характеризоваться вид напряженного состояния?

A)Фазовым инвариантом

B)Главными нормированным напряжениями

C)Знаком гидростатического напряжения

D)Отношением гидростатического напряжения к интенсивности напряжений

E)Все перечисленные

14.Чем может характеризоваться вид напряженного состояния?

A)Фазовым инвариантом

B)Октаэдрическими нормированным напряжениями

C)Знаком гидростатического напряжения

D)Отношением гидростатического напряжения к интенсивности напряжений

E)Все перечисленные

15.Чем может характеризоваться вид напряженного состояния?

A)Фазовым инвариантом

B)Знаком главного напряжения

C)Главными нормированным напряжениями

D)Отношением гидростатического напряжения к интенсивности напряжений

E)Все перечисленные

16. Чем может характеризоваться вид напряженного состояния?

A)Фазовым инвариантом

B)Знаком главного напряжения

C)Октаэдрическими нормированными напряжениями

D)Отношением гидростатического напряжения к интенсивности напряжений

E)Все перечисленные

17.Чем может характеризоваться вид напряженного состояния?

A)Фазовым инвариантом

B)Знаком главного напряжения

C)Знаком гидростатического напряжения

D)Главными нормированными напряжениями

E)Все перечисленные

18.Чем может характеризоваться вид напряженного состояния?

A)Фазовым инвариантом

B)Знаком главного напряжения

C)Знаком гидростатического напряжения

D)Октаэдрическими нормированными напряжениями

E)Все перечисленные

19.Чем может характеризоваться вид напряженного состояния?

A)Фазовым инвариантом

B)Знаком главного напряжения

C)Октаэдрическими нормированными напряжениями

D)Главными нормированными напряжениями

E)Все перечисленные

20.Чем может характеризоваться вид напряженного состояния?

A)Фазовым инвариантом

B)Главными нормированными напряжениями

C)Знаком гидростатического напряжения

D)Октаэдрическими нормированными напряжениями

E)Все перечисленные

21.Чем может характеризоваться вид напряженного состояния?

A)Главными нормированными напряжениями

B)Знаком главного напряжения

C)Знаком гидростатического напряжения

D)Октаэдрическими нормированными напряжениями

E)Все перечисленные

22.Чем может характеризоваться вид напряженного состояния?

A)Фазовым инвариантом

B)Отношением гидростатического напряжения к интенсивности напряжений

C)Октаэдрическими нормированными напряжениями

D)Главными нормированными напряжениями

E)Все перечисленные

23.Чем может характеризоваться вид напряженного состояния?

A)Знаком главного напряжения

B)Отношением гидростатического напряжения к интенсивности напряжений

C)Октаэдрическими нормированными напряжениями

D)Главными нормированными напряжениями

E)Все перечисленные

24.Чем может характеризоваться вид напряженного состояния?

A)Знаком гидростатического напряжения

B)Отношением гидростатического напряжения к интенсивности напряжений

C)Октаэдрическими нормированными напряжениями

D)Главными нормированными напряжениями

E)Все перечисленные

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.2)

25.Чем может характеризоваться вид деформированного состояния?

A)Фазовым инвариантом

B)Знаком главной деформации

C)Знаком средней деформации

D)Отношением средней деформации к интенсивности деформаций

E)Все перечисленные

26.Чем может характеризоваться вид деформированного состояния?

A)Главными нормированными деформациями

B)Знаком главной деформации

C)Знаком средней деформации

D)Отношением средней деформации к интенсивности деформаций

E)Все перечисленные

27.Чем может характеризоваться вид деформированного состояния?

A)Октаэдрическими нормированными деформациями

B)Знаком главной деформации

C)Знаком средней деформации

D)Отношением средней деформации к интенсивности деформаций

E)Все перечисленные

28.Чем может характеризоваться вид деформированного состояния?

A)Фазовым инвариантом

B)Главными нормированными деформациями

C)Знаком средней деформации

D)Отношением средней деформации к интенсивности деформаций

E)Все перечисленные

29.Чем может характеризоваться вид деформированного состояния?

A)Фазовым инвариантом

B)Октаэдрическими нормированными деформациями

C)Знаком средней деформации

D)Отношением средней деформации к интенсивности деформаций

E)Все перечисленные

30.Чем может характеризоваться вид деформированного состояния?

A)Фазовым инвариантом

B)Знаком главной деформации

C)Главными нормированными деформациями

D)Отношением средней деформации к интенсивности деформаций

E)Все перечисленные

31.Чем может характеризоваться вид деформированного состояния?

A)Фазовым инвариантом

B)Знаком главной деформации

C)Октаэдрическими нормированными деформациями

D)Отношением средней деформации к интенсивности деформаций

E)Все перечисленные

32.Чем может характеризоваться вид деформированного состояния?

A)Фазовым инвариантом

B)Знаком главной деформации

C)Знаком средней деформации

D)Главными нормированными деформациями

E)Все перечисленные

33.Чем может характеризоваться вид деформированного состояния?

A)Фазовым инвариантом

B)Знаком главной деформации

C)Знаком средней деформации

D)Октаэдрическими нормированными деформациями

E)Все перечисленные

34.Чем может характеризоваться вид деформированного состояния?

A)Фазовым инвариантом

B)Знаком главной деформации

C)Октаэдрическими нормированными деформациями

D)Главными нормированными деформациями

E)Все перечисленные

35.Чем может характеризоваться вид деформированного состояния?

A)Фазовым инвариантом

B)Главными нормированными деформациями

C)Знаком средней деформации

D)Октаэдрическими нормированными деформациями

E)Все перечисленные

36.Чем может характеризоваться вид деформированного состояния?

A)Главными нормированными деформациями

B)Знаком главной деформации

C)Знаком средней деформации

D)Октаэдрическими нормированными деформациями

E)Все перечисленные

37.Чем может характеризоваться вид деформированного состояния?

A)Фазовым инвариантом

B)Отношением средней деформации к интенсивности деформаций

C)Октаэдрическими нормированными деформациями

D)Главными нормированными деформациями

E)Все перечисленные

38.Чем может характеризоваться вид деформированного состояния?

A)Знаком главной деформации

B)Отношением средней деформации к интенсивности деформаций

C)Октаэдрическими нормированными деформациями

D)Главными нормированными деформациями

E)Все перечисленные

39.Чем может характеризоваться вид деформированного состояния?

A)Знаком средней деформации

B)Отношением средней деформации к интенсивности деформаций

C)Октаэдрическими нормированными деформациями

D)Главными нормированными деформациями

E)Все перечисленные

40.Что такое главное нормированное напряжение?

A)Главное нормальное напряжение

B)Главное касательное напряжение

C)Отношение главного напряжения к модулю полного напряжения в главных осях

D)Отношение главного напряжения к гидростатическому напряжению

Е)Отношение главного напряжения к интенсивности напряжений

41.Что такое октаэдрическое нормальное нормированное напряжение?

A)Отношение среднего напряжения к интенсивности напряжений

B)Отношение среднего напряжения к октаэдрическому касательному напряжению
C)Отношение среднего напряжения к модулю полного октаэдрического напряжения
D)Отношение октаэдрического касательного напряжения к модулю полного октаэдрического напряжения

E)Отношение октаэдрического касательного напряжения к интенсивности напряжений

42.Что такое октаэдрическое касательное нормированное напряжение?

A)Отношение среднего напряжения к интенсивности напряжений

B)Отношение среднего напряжения к октаэдрическому касательному напряжению
C)Отношение среднего напряжения к модулю полного октаэдрического напряжения
D)Отношение октаэдрического касательного напряжения к модулю полного октаэдрического напряжения

E)Отношение октаэдрического касательного напряжения к интенсивности напряжений

43.Что такое октаэдрическая средняя нормированная деформация?

A)Отношение средней деформации к интенсивности деформаций

B)Отношение средней деформации к октаэдрической сдвиговой деформациии
C)Отношение средней деформации к модулю полной октаэдрической деформации
D)Отношение октаэдрической сдвиговой деформации к модулю полной октаэдрической деформации

E)Отношение октаэдрического сдвиговой деформации к интенсивности н деформаций

44.Что такое октаэдрическая сдвиговая нормированная деформация?

A)Отношение средней деформации к интенсивности деформаций

B)Отношение средней деформации к октаэдрической сдвиговой деформациии
C)Отношение средней деформации к модулю полной октаэдрической деформации
D)Отношение октаэдрической сдвиговой деформации к модулю полной октаэдрической деформации

E)Отношение октаэдрического сдвиговой деформации к интенсивности деформаций

45.Что такое главная нормированная деформация?

A)Главная осевая деформация

B)Главная сдвиговая деформация

C)Отношение главной деформации к модулю полной деформации в главных осях

D)Отношение главной деформации к средней деформации

Е)Отношение главной деформации к интенсивности деформаций

46.Что такое 
[image: image2.wmf]+

Е
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A)Модуль упругости при осевом сжатии

B)Модуль упругости при сжатии в одной плоскости

C)Модуль упругости при сжатии в двух плоскостях

D)Модуль упругости при осевом растяжении

E)Модуль упругости при объемном растяжении

47.Что такое 
[image: image3.wmf]-

Е

?

A)Модуль упругости при осевом сжатии

B)Модуль упругости при сжатии в одной плоскости

C)Модуль упругости при сжатии в двух плоскостях

D)Модуль упругости при осевом растяжении

E)Модуль упругости при объемном сжатии

48. Что такое 
[image: image4.wmf]+

n

?

A)Коэффициент поперечной деформации при осевом сжатии

B)Коэффициент поперечной деформации при сжатии в одной плоскости

C)Коэффициент поперечной деформации при сжатии в двух плоскостях

D)Коэффициент поперечной деформации при осевом растяжении

E)Коэффициент поперечной деформации при объемном растяжении

49.Что такое 
[image: image5.wmf]-

n

?

A)Коэффициент поперечной деформации при осевом сжатии

B)Коэффициент поперечной деформации при сжатии в одной плоскости

C)Коэффициент поперечной деформации при сжатии в двух плоскостях

D)Коэффициент поперечной деформации при осевом растяжении

E)Коэффициент поперечной деформации при объемном сжатии

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.3)

50.Что такое 
[image: image6.wmf]]
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A)Модуль упругости при осевом сжатии

B)Модуль сдвига при сдвиге в одной плоскости

C)Модуль сдвига при сдвиге в двух плоскостях

D)Модуль сдвига при чистом сдвиге

E)Осредненный модуль сдвига

51.Что такое 
[image: image7.wmf]]
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A)Модуль упругости при осевом сжатии

B)Модуль сдвига при сдвиге в одной плоскости

C)Модуль сдвига при сдвиге в двух плоскостях

D)Модуль сдвига при чистом сдвиге

E)Осредненный модуль сдвига

52.Какие недостатки имеет фазовый инвариант как параметр, характеризующий вид напряженного состояния?

A)Одинаковые значения при осевом сжатии и двухосном растяжении

B)Не единственность значений во всем спектре видов напряженного состояния

C)Не единственность значений во всем спектре видов напряженного состояния и неопределенность при гидростатическом напряженном состоянии

D)Неопределенность при чистом сдвиге

E)Разрывность функции

53. Какие недостатки имеет фазовый инвариант как параметр, характеризующий вид деформированного состояния?

A)Одинаковые значения при осевом сжатии и двухосном растяжении

B)Не единственность значений во всем спектре видов деформированного состояния

C)Не единственность значений во всем спектре видов деформированного состояния и неопределенность при гидростатическом напряженном состоянии

D)Неопределенность при чистом сдвиге

E)Разрывность функции

54.Какие недостатки имеет отношение гидростатического напряжения к интенсивности напряжений как параметр, характеризующий вид напряженного состояния?

A)Одинаковые значения при осевом сжатии и двухосном растяжении

B)Не единственность значений во всем спектре видов напряженного состояния

C)Не единственность значений во всем спектре видов напряженного состояния и неопределенность при гидростатическом напряженном состоянии

D)Неопределенность при чистом сдвиге

E)Неопределенность при гидростатическом напряженном состоянии

55.Какие недостатки имеет отношение средней деформации к интенсивности деформаций как параметр, характеризующий вид деформированного состояния?

A)Одинаковые значения при осевом сжатии и двухосном растяжении

B)Не единственность значений во всем спектре видов деформированного состояния

C)Не единственность значений во всем спектре видов деформированного состояния и неопределенность при гидростатическом напряженном состоянии

D)Неопределенность при чистом сдвиге

E)Неопределенность при гидростатическом напряженном состоянии

56.Какие недостатки имеет функция знак гидростатического напряжения как параметр, характеризующий вид напряженного состояния?

A)Одинаковые значения при осевом сжатии и двухосном растяжении

B)Не единственность значений во всем спектре видов напряженного состояния

C)Не единственность значений во всем спектре видов напряженного состояния и неопределенность при гидростатическом напряженном состоянии, разрывной энергетической поверхности

D)Неопределенность при чистом сдвиге, разрывной энергетической поверхности

E)Неопределенность при гидростатическом напряженном состоянии, разрывной энергетической поверхности

57.Какие недостатки имеет знак средней деформации как параметр, характеризующий вид деформированного состояния?

A)Одинаковые значения при осевом сжатии и двухосном растяжении

B)Не единственность значений во всем спектре видов деформированного состояния, разрывной энергетической поверхности

C)Не единственность значений во всем спектре видов деформированного состояния и неопределенность при гидростатическом напряженном состоянии, разрывной энергетической поверхности

D)Неопределенность при чистом сдвиге, разрывной энергетической поверхности

E)Неопределенность при гидростатическом напряженном состоянии, разрывной энергетической поверхности

58.Какие недостатки имеет функция знак главного напряжения как параметр, характеризующий вид напряженного состояния?

A)Одинаковые значения при осевом сжатии и двухосном растяжении

B)Не единственность значений во всем спектре видов напряженного состояния

C)Не единственность значений во всем спектре видов напряженного состояния и неопределенность при гидростатическом напряженном состоянии, разрывной энергетической поверхности

D)Необходимость знать распределение напряжений по знакам при решении прикладных задач, разрывной энергетической поверхности, кусочность соотношений

E)Разрывной энергетической поверхности, кусочность соотношений

59.Какие недостатки имеет знак главных деформаций как параметр, характеризующий вид деформированного состояния?

A)Одинаковые значения при осевом сжатии и двухосном растяжении

B)Не единственность значений во всем спектре видов деформированного состояния, разрывной энергетической поверхности

C)Не единственность значений во всем спектре видов деформированного состояния и неопределенность при гидростатическом напряженном состоянии, разрывной энергетической поверхности

D)Необходимость знать распределение деформаций по знакам при решении прикладных задач, разрывной энергетической поверхности, кусочность соотношений

E)Разрывной энергетической поверхности, кусочность соотношений

60.Что такое разрыхление изотропных материалов?

A)Увеличение в объеме при гидростатическом сжатии

B)Увеличение в объеме при гидростатическом растяжении

C)Увеличение в объеме при чистом сдвиге

D)Увеличение в объеме при любых видах напряженного состояния

E)Увеличение в объеме при напряженном состоянии, отличающемся от гидростатического растяжения, где присутствуют касательные напряжения

61.Что такое пластическое уплотнение изотропных материалов?

A)Уменьшение в объеме при гидростатическом сжатии

B)Уменьшение в объеме при гидростатическом растяжении

C)Уменьшение в объеме при чистом сдвиге

D)Уменьшение в объеме при любых видах напряженного состояния

E)Уменьшение в объеме при напряженном состоянии, отличающемся от гидростатического сжатия, где присутствуют касательные напряжения

62.Что такое дилатансия или дилатация изотропных материалов?

A)Уменьшение или увеличение в объеме при гидростатическом сжатии

B)Уменьшение или увеличение в объеме при гидростатическом растяжении

C)Уменьшение или увеличение в объеме при чистом сдвиге

D)Уменьшение или увеличение в объеме при любых видах напряженного состояния

E)Уменьшение или увеличение в объеме при напряженном состоянии, отличающемся от гидростатического и под влиянием касательных напряжений

63.Может быть разносопротивляющийся материал дилатирующим?

A)Нет

B)Да

C)Зависит о вида реализуемого напряженного состояния

D)Зависит о вида реализуемого деформированного состояния

E)Практически всегда, но зависит от соотношений механических характеристик при растяжении и сжатии

64.Может быть дилатирующий материал разносопротивляющимся?

A)Нет

B)Да

C)Зависит о вида реализуемого напряженного состояния

D)Зависит о вида реализуемого деформированного состояния

E)Практически всегда, если разносопротвляемость не рассматривать как зависимость механических характеристик материала от фазового инварианта

65.Может быть дилатирующий материал разрыхляющимся?

A)Нет

B)Да

C)Зависит о вида реализуемого напряженного состояния

D)Зависит о вида реализуемого деформированного состояния

E)Разрыхляемость это одна сторона проявления дилатансии

66.Может быть дилатирующий материал пластически уплотняющимся?

A)Нет

B)Да

C)Зависит о вида реализуемого напряженного состояния

D)Зависит о вида реализуемого деформированного состояния

E)Пластическая и упругая сжимаемость это одна сторона проявления дилатансии

67.Как связаны законы изменения объема, формы и фазовая характеристика для разносопротвляющихся материалов?

A)Полностью независимы

B)Полностью совместны

C)Могут быть связаны через обобщенный модуль дилатансии, если разность фаз не равна нулю

D)Могут быть связаны через обобщенный модуль дилатансии, если разность фаз не равна нулю, а при равенство фаз, связаны только законы изменения объема и формы

E)Могут быть связаны через обобщенный модуль дилатансии

68.Как связаны законы изменения объема, формы и фазовая характеристика для дилатирующих материалов?

A)Полностью независимы

B)Полностью совместны

C)Могут быть связаны через обобщенный модуль дилатансии, если разность фаз не равна нулю

D)Могут быть связаны через обобщенный модуль дилатансии, если разность фаз не равна нулю, а при равенство фаз, связаны только законы изменения объема и формы

E)Могут быть связаны через обобщенный модуль дилатансии

69.Как связаны законы изменения объема, формы и фазовая характеристика для разрыхляющихся материалов?

A)Полностью независимы

B)Полностью совместны

C)Могут быть связаны через обобщенный модуль дилатансии, если разность фаз не равна нулю

D)Могут быть связаны через обобщенный модуль дилатансии, если разность фаз не равна нулю, а при равенство фаз, связаны только законы изменения объема и формы

E)Могут быть связаны через обобщенный модуль дилатансии

70.Как связаны законы изменения объема, формы и фазовая характеристика для пластически уплотняющихся материалов?

A)Полностью независимы

B)Полностью совместны

C)Могут быть связаны через обобщенный модуль дилатансии, если разность фаз не равна нулю

D)Могут быть связаны через обобщенный модуль дилатансии, если разность фаз не равна нулю, а при равенство фаз, связаны только законы изменения объема и формы

E)Могут быть связаны через обобщенный модуль дилатансии

71.В каких осях должны быть построены диаграммы деформирования изотропного материала, чтобы утверждать о наличии у материала деформационной разносопротивляемости?

A)В главных осях напряжений и деформаций

B)В произвольных осях тензоров напряжений и деформаций

C)В осях октаэдрических инвариантов

D)В осях интенсивность напряжений и деформаций

E)В каких угодно

72.В каких осях должны быть построены диаграммы деформирования изотропного материала, чтобы утверждать о наличии у материала дилатансии?

A)В главных осях напряжений и деформаций

B)В произвольных осях тензоров напряжений и деформаций

C)В осях октаэдрических инвариантов

D)В осях интенсивность напряжений и деформаций

E)В каких угодно

73.В каких осях должны быть построены диаграммы деформирования изотропного материала, чтобы утверждать о наличии у материала деформационной разрыхляемости?

A)В главных осях напряжений и деформаций

B)В произвольных осях тензоров напряжений и деформаций

C)В осях октаэдрических инвариантов

D)В осях интенсивность напряжений и деформаций

E)В каких угодно

74.В каких осях должны быть построены диаграммы деформирования изотропного материала, чтобы утверждать о наличии у материала деформационной пластической уплотняемости?

A)В главных осях напряжений и деформаций

B)В произвольных осях тензоров напряжений и деформаций

C)В осях октаэдрических инвариантов

D)В осях интенсивность напряжений и деформаций

E)В каких угодно

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1)

75.В каких осях должны быть построены диаграммы деформирования изотропного материала, чтобы утверждать о нулевой разности фаз?

A)В главных осях напряжений и деформаций

B)В произвольных осях тензоров напряжений и деформаций

C)В осях октаэдрических инвариантов

D)В осях интенсивность напряжений и деформаций

E)В осях «фаза напряжений – фаза деформаций»

76.Могут ли стали быть разносопротивляющимися?

A)Нет

B)Да

C)Зависит о вида реализуемого напряженного состояния

D)Зависит о вида реализуемого деформированного состояния

E)Зависит от температуры испытания

77.Могут ли чугуны быть разносопротивляющимися?

A)Нет

B)Да

C)Зависит о вида реализуемого напряженного состояния

D)Зависит о вида реализуемого деформированного состояния

E)Зависит от температуры испытания

78. Могут ли графиты быть разносопротивляющимися?

A)Нет

B)Да

C)Зависит о вида реализуемого напряженного состояния

D)Зависит о вида реализуемого деформированного состояния

E)Зависит от марки графита

79.Могут ли чугуны быть разрыхляющимися?

A)Нет

B)Да

C)Зависит о вида реализуемого напряженного состояния

D)Зависит о вида реализуемого деформированного состояния

E)Зависит от температуры испытания

80.Могут ли чугуны быть дилатирующими?

A)Нет

B)Да

C)Зависит о вида реализуемого напряженного состояния

D)Зависит о вида реализуемого деформированного состояния

E)Зависит от температуры испытания

81.Может ли фторопласт-4 быть разносопротивляющимися?

A)Нет

B)Да

C)Зависит о вида реализуемого напряженного состояния

D)Зависит о вида реализуемого деформированного состояния

E)Зависит от температуры испытания

82.Могут ли бетоны быть разносопротивляющимися?

A)Нет

B)Да

C)Зависит о вида реализуемого напряженного состояния

D)Зависит о вида реализуемого деформированного состояния

E)Зависит от температуры испытания

83.Могут ли бетоны быть разрыхляющимися?

A)Нет

B)Да

C)Зависит о вида реализуемого напряженного состояния

D)Зависит о вида реализуемого деформированного состояния

E)Зависит от температуры испытания

84.Могут ли бетоны быть дилатирующими?

A)Нет

B)Да

C)Зависит о вида реализуемого напряженного состояния

D)Зависит о вида реализуемого деформированного состояния

E)Зависит от температуры испытания

85.Могут ли бетоны быть пластически сжимаемыми?

A)Нет

B)Да

C)Зависит о вида реализуемого напряженного состояния

D)Зависит о вида реализуемого деформированного состояния

E)Зависит от вида бетона

86.Укажите наихудший вариант сопротивления в пластической области для разносопротивляющегося материала при плоском напряженном состоянии?

A)Одноосное растяжение

B)Одноосное сжатие

C)Двухосное сжатие

D)Двухосное растяжение

E)Сжатие с растяжением

87.Какие гипотезы положены в основу теории разномодульных материалов С.А.Амбарцумяна?

A)Механические характеристики материала зависят от знака главного напряжения 

B)Механические характеристики материала зависят от знака гидростатического напряжения

C)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта

D)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта и знака гидростатического напряжения

E)Механические характеристики материала определяются в зависимости от отношения гидростатического напряжения к интенсивности напряжений

88.Какие гипотезы положены в основу теории разномодульных материалов Г.С.Шапиро?

A)Механические характеристики материала зависят от знака главного напряжения 

B)Механические характеристики материала зависят от знака гидростатического напряжения

C)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта

D)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта и знака гидростатического напряжения

E)Механические характеристики материала определяются в зависимости от отношения гидростатического напряжения к интенсивности напряжений

89. Какие гипотезы положены в основу теории разномодульных материалов Л.А.Толоконникова?

A)Механические характеристики материала зависят от знака главного напряжения 

B)Механические характеристики материала зависят от знака гидростатического напряжения

C)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта

D)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта и знака гидростатического напряжения

E)Механические характеристики материала определяются в зависимости от отношения гидростатического напряжения к интенсивности напряжений

90.Какие гипотезы положены в основу теории разномодульных материалов Ю.И.Цвелодуба?

A)Механические характеристики материала зависят от знака главного напряжения 

B)Механические характеристики материала зависят от знака гидростатического напряжения

C)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта

D)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта и знака гидростатического напряжения

E)Механические характеристики материала определяются в зависимости от отношения гидростатического напряжения к интенсивности напряжений

91.Какие гипотезы положены в основу теории разномодульных материалов Н.Г.Тамурова и Г.В.Туровцева?

A)Механические характеристики материала зависят от знака главного напряжения 

B)Механические характеристики материала зависят от знака гидростатического напряжения

C)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта

D)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта и знака гидростатического напряжения

E)Механические характеристики материала определяются в зависимости от отношения гидростатического напряжения к интенсивности напряжений

92.Какие гипотезы положены в основу теории разномодульных материалов Ю.Н.Работнова и Е.В.Ломакина?

A)Механические характеристики материала зависят от знака главного напряжения 

B)Механические характеристики материала зависят от знака гидростатического напряжения

C)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта

D)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта и знака гидростатического напряжения

E)Механические характеристики материала определяются в зависимости от отношения гидростатического напряжения к интенсивности напряжений

93.Какие гипотезы положены в основу теории разномодульных материалов А.В.Березина?

A)Механические характеристики материала зависят от знака главного напряжения 

B)Механические характеристики материала зависят от знака гидростатического напряжения

C)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта

D)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта и знака гидростатического напряжения

E)Механические характеристики материала определяются в зависимости от отношения гидростатического напряжения к интенсивности напряжений

94.Какие гипотезы положены в основу теории разносопротивляющихся материалов В.М.Панферова?

A)Механические характеристики материала зависят от знака главного напряжения 

B)Механические характеристики материала зависят от знака гидростатического напряжения

C)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта

D)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта и знака гидростатического напряжения

E)Механические характеристики материала определяются в зависимости от отношения средней деформации к интенсивности деформаций и знака средней деформации

95.Какие гипотезы положены в основу теории разносопротивляющихся материалов А.А.Золочевского?

A)Механические характеристики материала зависят от знака главного напряжения 

B)Механические характеристики материала зависят от знака гидростатического напряжения

C)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта

D)Механические характеристики материала зависят от эквивалентных напряжений: линейного, квадратичного и кубического (приведенных к первой степени)

E)Механические характеристики материала определяются в зависимости от отношения средней деформации к интенсивности деформаций и знака средней деформации

96.Какие гипотезы положены в основу теории разносопротивляющихся материалов Г.В.Бригадирова и Н.М.Матченко?

A)Механические характеристики материала зависят от знака главного напряжения 

B)Механические характеристики материала зависят от знака гидростатического напряжения

C)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта

D)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта и знака гидростатического напряжения

E)Механические характеристики материала определяются в зависимости от отношения средней деформации к интенсивности деформаций и знака средней деформации

97.Какие гипотезы положены в основу теории разносопротивляющихся материалов Н.М.Матченко и Л.А.Шерешевского?

A)Механические характеристики материала зависят от знака главного напряжения 

B)Механические характеристики материала зависят от знака гидростатического напряжения

C)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта

D)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта и знака гидростатического напряжения

E)Механические характеристики материала определяются в зависимости от отношения средней деформации к интенсивности деформаций и знака средней деформации

98.Какие гипотезы положены в основу теории разносопротивляющихся материалов Р.М.Джонса?

A)Механические характеристики материала зависят от знака главного напряжения 

B)Механические характеристики материала зависят от знака гидростатического напряжения

C)Механические характеристики материала зависят от знака главного напряжения и весовых коэффициентов

D)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта и знака гидростатического напряжения

E)Механические характеристики материала определяются в зависимости от отношения средней деформации к интенсивности деформаций и знака средней деформации

99.Какие гипотезы положены в основу теории разносопротивляющихся материалов А.П.Авхимкова и Б.Ф.Власова?

A)Механические характеристики материала зависят от знака главного напряжения 

B)Механические характеристики материала зависят от знака гидростатического напряжения

C)Механические характеристики материала зависят от знака главного напряжения и весовых коэффициентов

D)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта и знака гидростатического напряжения

E)Механические характеристики материала определяются в зависимости от отношения средней деформации к интенсивности деформаций и знака средней деформации

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2)

100.Какие гипотезы положены в основу теории разносопротивляющихся материалов Д.А.Гаврилова?

A)Механические характеристики материала зависят от знака главного напряжения 

B)Механические характеристики материала зависят от знака гидростатического напряжения

C)Механические характеристики материала зависят от знака главного напряжения и весовых коэффициентов

D)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта и знака гидростатического напряжения

E)Механические характеристики материала определяются в зависимости от отношения средней деформации к интенсивности деформаций и знака средней деформации

101.Какие гипотезы положены в основу теории разносопротивляющихся материалов К.В.Берта?

A)Механические характеристики материала зависят от знака главного напряжения 

B)Механические характеристики материала зависят от знака гидростатического напряжения

C)Механические характеристики материала зависят от знака главного напряжения в направлении армирующих волокон

D)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта и знака гидростатического напряжения

E)Механические характеристики материала определяются в зависимости от отношения средней деформации к интенсивности деформаций и знака средней деформации

102.Чем определяются зависимости механических характеристик изотропного материала от вида напряженного состояния в теории Матченко-Трещева?

A)Механические характеристики материала определяются в зависимости от нормированных главных напряжений или октаэдрических

B)Механические характеристики материала определяются в зависимости от нормированных октаэдрических напряжений

C)Механические характеристики материала зависят от знака главного напряжения в направлении армирующих волокон

D)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта и знака гидростатического напряжения

E)Механические характеристики материала определяются в зависимости от нормированных главных напряжений

103.Какие гипотезы положены в основу теории нелинейно разносопротивляющихся материалов В.В.Петрова, И.Г.Овчинникова?

A)Механические характеристики материала зависят от знака главного напряжения 

B)Механические характеристики материала зависят от знака гидростатического напряжения

C)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта

D)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта и знака гидростатического напряжения

E)Механические характеристики материала определяются в зависимости от отношения гидростатического напряжения к интенсивности напряжений

104.Какие гипотезы положены в основу теории нелинейно разносопротивляющихся материалов Г.С.Шапиро?

A)Механические характеристики материала зависят от знака главного напряжения 

B)Механические характеристики материала зависят от знака гидростатического напряжения

C)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта

D)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта и знака гидростатического напряжения

E)Механические характеристики материала определяются в зависимости от отношения гидростатического напряжения к интенсивности напряжений

105.Какие гипотезы положены в основу теории нелинейно разносопротивляющихся материалов Л.А.Толоконникова – Н.М.Матченко?

A)Механические характеристики материала зависят от знака главного напряжения 

B)Механические характеристики материала зависят от знака гидростатического напряжения

C)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта

D)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта и знака гидростатического напряжения

E)Механические характеристики материала определяются в зависимости от отношения гидростатического напряжения к интенсивности напряжений

106.Какие гипотезы положены в основу теории нелинейно разносопротивляющихся материалов Р.М.Джонса?

A)Механические характеристики материала зависят от знака главного напряжения 

B)Механические характеристики материала зависят от знака гидростатического напряжения

C)Механические характеристики материала зависят от знака главного напряжения и весовых коэффициентов

D)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта и знака гидростатического напряжения

E)Механические характеристики материала определяются в зависимости от отношения средней деформации к интенсивности деформаций и знака средней деформации

107.Какие гипотезы положены в основу теории нелинейно разносопротивляющихся материалов Д.А.Гаврилова?

A)Механические характеристики материала зависят от знака главного напряжения 

B)Механические характеристики материала зависят от знака гидростатического напряжения

C)Механические характеристики материала зависят от знака главного напряжения и весовых коэффициентов

D)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта и знака гидростатического напряжения

E)Механические характеристики материала определяются в зависимости от отношения средней деформации к интенсивности деформаций и знака средней деформации

108. Какие гипотезы положены в основу теории нелинейно разносопротивляющихся материалов Г.В.Туровцева?

A)Механические характеристики материала зависят от знака главного напряжения 

B)Механические характеристики материала зависят от знака гидростатического напряжения

C)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта

D)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта и знака гидростатического напряжения

E)Механические характеристики материала определяются в зависимости от отношения гидростатического напряжения к интенсивности напряжений

109.Какие гипотезы положены в основу теории нелинейно разносопротивляющихся материалов Е.В.Ломакина?

A)Механические характеристики материала зависят от знака главного напряжения 

B)Механические характеристики материала зависят от знака гидростатического напряжения

C)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта

D)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта и знака гидростатического напряжения

E)Механические характеристики материала определяются в зависимости от отношения гидростатического напряжения к интенсивности напряжений

110.Какие гипотезы положены в основу теории нелинейно разносопротивляющихся материалов А.В.Березина?

A)Механические характеристики материала зависят от знака главного напряжения 

B)Механические характеристики материала зависят от знака гидростатического напряжения

C)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта

D)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта и знака гидростатического напряжения

E)Механические характеристики материала определяются в зависимости от отношения гидростатического напряжения к интенсивности напряжений

111.Какие гипотезы положены в основу теории нелинейно разносопротивляющихся материалов Р.М.Джонса?

A)Механические характеристики материала зависят от знака главного напряжения 

B)Механические характеристики материала зависят от знака гидростатического напряжения

C)Механические характеристики материала зависят от знака главного напряжения и весовых коэффициентов

D)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта и знака гидростатического напряжения

E)Механические характеристики материала определяются в зависимости от отношения средней деформации к интенсивности деформаций и знака средней деформации

112.Какие гипотезы положены в основу теории нелинейно разносопротивляющихся материалов Д.А.Гаврилова?

A)Механические характеристики материала зависят от знака главного напряжения 

B)Механические характеристики материала зависят от знака гидростатического напряжения

C)Механические характеристики материала зависят от знака главного напряжения и весовых коэффициентов

D)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта и знака гидростатического напряжения

E)Механические характеристики материала определяются в зависимости от отношения средней деформации к интенсивности деформаций и знака средней деформации

113.Какие гипотезы положены в основу теории нелинейно разносопротивляющихся материалов К.В.Берта?

A)Механические характеристики материала зависят от знака главного напряжения 

B)Механические характеристики материала зависят от знака гидростатического напряжения

C)Механические характеристики материала зависят от знака главного напряжения в направлении армирующих волокон

D)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта и знака гидростатического напряжения

E)Механические характеристики материала определяются в зависимости от отношения средней деформации к интенсивности деформаций и знака средней деформации

114.Чем определяются зависимости механических характеристик упруго-пластического изотропного материала от вида напряженного состояния в теории Матченко-Трещева?

A)Механические характеристики материала определяются в зависимости от нормированных главных напряжений или октаэдрических

B)Механические характеристики материала определяются в зависимости от нормированных октаэдрических напряжений

C)Механические характеристики материала зависят от знака главного напряжения в направлении армирующих волокон

D)Механические характеристики материала зависят от фазового инварианта и знака гидростатического напряжения

E)Механические характеристики материала определяются в зависимости от нормированных главных напряжений

115.Какие ограничения на механические характеристики изотропного материала накладывает разномодульная теория С.А.Амбарцумяна?
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E)Все перечисленные

116.Какие ограничения на механические характеристики изотропного материала накладывает разномодульная теория Б.М.Пахомова?
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E)Все перечисленные

117.Какие ограничения на механические характеристики изотропного материала накладывает разномодульная теория Л.А.Толоконникова?
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E)Все перечисленные

118.Какие ограничения на механические характеристики изотропного материала накладывает разномодульная теория Ю.Н.Работнова и Е.В.Ломакина?
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E)Все перечисленные

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3)

119.Какие теории обобщает модель Матченко-Трещева?

A)А.С.Амбарцумяна

B)Л.А.Толоконникова

C)Матченко-Шерешевского

D)Бригадирова-Матченко

E)Все перечисленные

120.Какие теории обобщает модель Матченко-Трещева?

A)А.С.Амбарцумяна

B)Л.А.Толоконникова

C)Матченко-Шерешевского

D)Г.С.Шапиро

E)Все перечисленные

121.Какие теории обобщает модель Матченко-Трещева?

A)А.С.Амбарцумяна

B)Л.А.Толоконникова

C)Г.С.Шапиро

D)Бригадирова-Матченко

E)Все перечисленные

122.Какие теории обобщает модель Матченко-Трещева?

A)А.С.Амбарцумяна

B)Г.С.Шапиро

C)Матченко-Шерешевского

D)Бригадирова-Матченко

E)Все перечисленные

123.Какие теории обобщает модель Матченко-Трещева?

A)Г.С.Шапиро

B)Л.А.Толоконникова

C)Матченко-Шерешевского

D)Бригадирова-Матченко

E)Все перечисленные

124.Какие теории обобщает модель Матченко-Трещева?

A)Ю.Н.Работнова-Е.В.Ломакина

B)Л.А.Толоконникова

C)Матченко-Шерешевского

D)Бригадирова-Матченко

E)Все перечисленные

125.Какие теории обобщает модель Матченко-Трещева?

A)Ю.Н.Работнова-Е.В.Ломакина

B)Л.А.Толоконникова

C)Матченко-Шерешевского

D)Г.С.Шапиро

E)Все перечисленные

126.Какие теории обобщает модель Матченко-Трещева?

A)Ю.Н.Работнова-Е.В.Ломакина

B)Л.А.Толоконникова

C)Г.С.Шапиро

D)Бригадирова-Матченко

E)Все перечисленные

127.Какие теории обобщает модель Матченко-Трещева?

A)Ю.Н.Работнова-Е.В.Ломакина

B)Г.С.Шапиро

C)Матченко-Шерешевского

D)Бригадирова-Матченко

E)Все перечисленные

128.Какие теории обобщает модель Матченко-Трещева?

A)С.А.Амбарцумяна

B)Л.А.Толоконникова

C)Матченко-Шерешевского

D)Бригадирова-Матченко

E)Все перечисленные

129.Какие недостатки имеют деформационные теории разносопротивляющихся изотропных материалов?

A)Кусочность соотношений

B)Зависимость некоррелируемых механических характеристик

C)Непотенциальность соотношений

D)Узкая область устойчивости потенциалов

E)Все перечисленные

130.Какие недостатки имеют деформационные теории разносопротивляющихся изотропных материалов?

A)Кусочность соотношений

B)Зависимость некоррелируемых механических характеристик

C)Непотенциальность соотношений

D)Неудовлетворительное описание диаграмм деформирования при сложных напряженных состояниях

E)Все перечисленные

131.Какие недостатки имеют деформационные теории разносопротивляющихся изотропных материалов?

A)Кусочность соотношений

B)Зависимость некоррелируемых механических характеристик

C)Неудовлетворительное описание диаграмм деформирования при сложных напряженных состояниях

D)Узкая область устойчивости потенциалов

E)Все перечисленные

132.Какие недостатки имеют деформационные теории разносопротивляющихся изотропных материалов?

A)Кусочность соотношений

B)Неудовлетворительное описание диаграмм деформирования при сложных напряженных состояниях

C)Непотенциальность соотношений

D)Узкая область устойчивости потенциалов

E)Все перечисленные

133.Какие недостатки имеют деформационные теории разносопротивляющихся изотропных материалов?

A)Неудовлетворительное описание диаграмм деформирования при сложных напряженных состояниях

B)Зависимость некоррелируемых механических характеристик

C)Непотенциальность соотношений

D)Узкая область устойчивости потенциалов

E)Все перечисленные

134.Какая поверхность соответствует условию пластичности Треска-Сен-Венана?

A)Цилиндр, ось которого совпадает с гидростатической

B)Шестигранная призма, ось которого совпадает с гидростатической

C)Шестигранная пирамида, ось которого совпадает с гидростатической

D)Элипсоид, ось которого совпадает с гидростатической

E)Параболоид

135.Какая поверхность соответствует условию пластичности Губера-Мизеса-Генки?

A)Цилиндр, ось которого совпадает с гидростатической

B)Шестигранная призма, ось которого совпадает с гидростатической

C)Шестигранная пирамида, ось которого совпадает с гидростатической

D)Элипсоид, ось которого совпадает с гидростатической

E)Параболоид

136.Какая поверхность соответствует условию пластичности Мора?

A)Цилиндр, ось которого совпадает с гидростатической

B)Шестигранная призма, ось которого совпадает с гидростатической

C)Шестигранная пирамида, ось которого совпадает с гидростатической

D)Элипсоид, ось которого совпадает с гидростатической

E)Параболоид

137.Какая поверхность соответствует условию пластичности Шлейхера?

A)Цилиндр, ось которого совпадает с гидростатической

B)Шестигранная призма, ось которого совпадает с гидростатической

C)Шестигранная пирамида, ось которого совпадает с гидростатической

D)Элипсоид, ось которого совпадает с гидростатической

E)Параболоид

138.Какая поверхность соответствует условию пластичности Баландина?

A)Цилиндр, ось которого совпадает с гидростатической

B)Шестигранная призма, ось которого совпадает с гидростатической

C)Шестигранная пирамида, ось которого совпадает с гидростатической

D)Элипсоид, ось которого совпадает с гидростатической

E)Параболоид

139.Какая поверхность соответствует условию пластичности Миролюбова?

A)Однополосный гиперболоид, ось которого совпадает с гидростатической

B)Шестигранная призма, ось которого совпадает с гидростатической

C)Шестигранная пирамида, ось которого совпадает с гидростатической

D)Элипсоид, ось которого совпадает с гидростатической

E)Параболоид

140.Какая поверхность соответствует условию пластичности Ягна?

A)Однополосный гиперболоид, ось которого совпадает с гидростатической

B)Цилиндр, ось которого совпадает с гидростатической

C)Двухполосный гиперболоид, ось которого совпадает с гидростатической

D)Параболоид

E)Один из перечисленных, в зависимости от вида материала

141.Какая поверхность соответствует условию пластичности Гениева-Кисюк-Тюпиной?

A)Однополосный гиперболоид, ось которого совпадает с гидростатической

B)Цилиндр, ось которого совпадает с гидростатической

C)Двухполосный гиперболоид, ось которого совпадает с гидростатической

D)Параболоид

E)Деформированный симметричный параболоид

142.Какие инварианты фигурируют в условии прочности и пластичности Треска-Сен-Венана?

A)Наибольшее касательное напряжение

B)Интенсивность напряжений

C)Наибольшее касательное напряжение и гидростатическое напряжение

D)Первый инвариант тензора напряжений и второй инвариант тензора девиатора напряжений

E)Интенсивность напряжений и отношение гидростатического напряжения к интенсивности напряжений

143. Какие инварианты фигурируют в условии прочности и пластичности Губера-Мизеса-Генки?

A)Наибольшее касательное напряжение

B)Интенсивность напряжений

C)Наибольшее касательное напряжение и гидростатическое напряжение

D)Первый инвариант тензора напряжений и второй инвариант тензора девиатора напряжений

E)Интенсивность напряжений и отношение гидростатического напряжения к интенсивности напряжений

144.Какие инварианты фигурируют в условии прочности и пластичности Кулон-Мора?

A)Наибольшее касательное напряжение

B)Интенсивность напряжений

C)Наибольшее касательное напряжение и гидростатическое напряжение

D)Первый инвариант тензора напряжений и второй инвариант тензора девиатора напряжений

E)Интенсивность напряжений и отношение гидростатического напряжения к интенсивности напряжений

145.Какие инварианты фигурируют в условии прочности и пластичности Ягна?

A)Наибольшее касательное напряжение

B)Интенсивность напряжений

C)Наибольшее касательное напряжение и гидростатическое напряжение

D)Первый инвариант тензора напряжений и второй инвариант тензора девиатора напряжений

E)Интенсивность напряжений и отношение гидростатического напряжения к интенсивности напряжений

146.Какие инварианты фигурируют в условии прочности и пластичности Лукши?

A)Наибольшее касательное напряжение

B)Интенсивность напряжений

C)Наибольшее касательное напряжение и гидростатическое напряжение

D)Первый инвариант тензора напряжений и второй инвариант тензора девиатора напряжений

E)Интенсивность напряжений и отношение гидростатического напряжения к интенсивности напряжений

147.Какие инварианты фигурируют в условии прочности и пластичности Друккера-Прагера

A)Наибольшее касательное напряжение

B)Интенсивность напряжений

C)Наибольшее касательное напряжение и гидростатическое напряжение

D)Первый инвариант тензора напряжений и второй инвариант тензора девиатора напряжений

E)Интенсивность напряжений и отношение гидростатического напряжения к интенсивности напряжений

148.Какие инварианты фигурируют в условии прочности и пластичности Ломакина?

A)Наибольшее касательное напряжение

B)Интенсивность напряжений

C)Наибольшее касательное напряжение и гидростатическое напряжение

D)Первый инвариант тензора напряжений и второй инвариант тензора девиатора напряжений

E)Интенсивность напряжений и отношение гидростатического напряжения к интенсивности напряжений

149.Какие инварианты фигурируют в условии прочности и пластичности Гениева-Кисюк-Тюпиной?

A)Наибольшее касательное напряжение

B)Интенсивность напряжений

C)Наибольшее касательное напряжение и гидростатическое напряжение

D)Первый инвариант тензора напряжений, второй и третий инварианты тензора девиатора напряжений

E)Интенсивность напряжений и отношение гидростатического напряжения к интенсивности напряжений

150.Какие инварианты фигурируют в условии прочности и пластичности Грина?

A)Наибольшее касательное напряжение

B)Интенсивность напряжений

C)Наибольшее касательное напряжение и гидростатическое напряжение

D)Первый инвариант тензора напряжений и второй инвариант тензора девиатора напряжений

E)Интенсивность напряжений и отношение гидростатического напряжения к интенсивности напряжений

151.Какие инварианты фигурируют в условии прочности и пластичности Толоконникова?

A)Наибольшее касательное напряжение

B)Интенсивность напряжений

C)Наибольшее касательное напряжение и гидростатическое напряжение

D)Первый инвариант тензора напряжений, второй и третий инварианты тензора девиатора напряжений

E)Интенсивность напряжений и отношение гидростатического напряжения к интенсивности напряжений

152.Какие инварианты фигурируют в условии прочности и пластичности Трещева?

A)Аналог второго инварианта тензора девиатора напряжений и среднее нормированное напряжение

B)Аналог второго инварианта тензора девиатора напряжений и касательное октаэдрическое нормированное напряжение

C)Наибольшее касательное напряжение и гидростатическое напряжение

D)Первый инвариант тензора напряжений и второй инвариант тензора девиатора напряжений

E)Интенсивность напряжений и отношение гидростатического напряжения к интенсивности напряжений

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
Испытание промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине проводится в форме письменного ответа на экзаменационный билет и предусматривает возможность последующего собеседования.

Каждый билет включает в себя 3 контрольных вопроса.

Оценочные средства для промежуточной аттестации

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.1)

1. Упругая разномодульность изотропных и анизотропных материалов и ее экспериментальная интерпретация.

2. Экспериментальные сведения об упруго-пластической разносопротивляемости и дилатации таких материалов, как графиты, чугун, бетоны, керамика, полимерные материалы.

3. Экспериментальные сведения о ползучести материалов при разносопротивляемости.

4. Теория упруго-пластического деформирования разносопротивляющихся материалов Н.М.Матченко-А.А.Трещева. Условия разгрузки.

5. Теория упруго-пластического деформирования разносопротивляющихся материалов А.А.Трещева-Д.Г.Ковалева. Условия разгрузки. 

6. Теории разноползучести С.А.Амбарцумяна.

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.2)

1. Количественные и качественные инварианты напряженного состояния.

2. Разномодульная теория упругости изотропных материалов С.А.Амбарцумяна
3. Разномодульная теория упругости изотропных материалов Р.М.Джонса
4. Разномодульная теория упругости изотропных материалов Н.М.Матченко-Г.В.Бригадирова.

5. Разномодульная теория упругости изотропных материалов Н.М.Матченко-Л.А.Шерешевского.

6. Разномодульная теория упругости изотропных материалов А.П.Авхимкова.

7. Разномодульная теория упругости изотропных материалов Н.М.Матченко-Л.А.Шерешевского.

8. Теории разноползучести Н.М.Матченко-Л.А.Толоконникова. 

9. Теории разноползучести И.Ю.Цвелодуба, О.В.Соснина.

10. Теории разноползучести А.А.Золочевского.
Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.3)

1. Разномодульная теория упругости изотропных материалов Н.М.Матченко-Л.А.Толоконникова. 
2. Разномодульная теория упругости изотропных материалов Г.С.Шапиро. 
3. Разномодульная теория упругости изотропных материалов И.Ю.Цвелодуба.

4. Разномодульная теория упругости изотропных материалов А.В.Березина, Е.В.Ломакина. 
5. Разномодульная теория упругости изотропных материалов Д.А.Гаврилова.

7. Разномодульная теория упругости анизотропных материалов В.Берта, Дж.Редди, Ф.Тобаддора. 
8. Разномодульная теория упругости анизотропных материалов Р.М.Джонса. 
9. Разномодульная теория упругости анизотропных материалов С.А.Амбарцумяна.

10. Теория идеальной пластичности и прочности Кулона-Мора.

11. Теория идеальной пластичности и прочности Миролюбова

12. Теория идеальной пластичности и прочности Баландина.

13. Теория идеальной пластичности и прочности Гениева, Грина.
Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1)

1. Разномодульная теория упругости анизотропных материалов А.А.Золочевского, Е.В.Ломакина.

2. Методика нормированных пространств напряжений. Разномодульная теория упругости изотропных материалов Н.М.Матченко-А.А.Трещева, обобщение существующих теорий.

3. Закон упругости анизотропных разномодульных материалов Матченко-Трещева. Материальные константы упругого анизотропного тела. Типы упругой симметрии: плоскость упругой симметрии, ортотропное тело, трансверсально изотропное тело.

4. Теория пластичности и прочности Е.В.Ломакина.

5. Единственность решения, определение константдля разносопротивляющегося материала. Законы изменения объема, формы и фазовая характеристика.

6. Законы изменения объема, формы и фазовая характеристика для разносопротивляющегося материала.

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2)

1. Закон упругости анизотропных разномодульных материалов А.А.Трещева. Определяющие соотношения.

2. Материальные константы упругого анизотропного тела закона упругости анизотропных разномодульных материалов А.А.Трещева.

3. Типы упругой симметрии: плоскость упругой симметрии, ортотропное тело, трансверсально изотропного тела закона упругости анизотропных разномодульных материалов А.А.Трещева.

4. Теория упруго-пластического деформирования разносопротивляющихся материалов Б.В.Пономарева.
5. Теория упруго-пластического деформирования разносопротивляющихся материалов В.М.Панферова.

6. Теория упруго-пластического деформирования разносопротивляющихся материалов А.В.Березина, Е.В.Ломакина.

7. Теория разномодульных пластин Амбарцумяна С.А.

8. Теория разномодульных пластин Бригадирова Г.В., Логунова В.М.

9. Теория разномодульных пластин Петрова В.В.

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3)

1. Теория упруго-пластического деформирования разносопротивляющихся материалов Р.М.Джонса
2. Теория упруго-пластического деформирования разносопротивляющихся материалов Д.А.Гаврилова.

3. Теория упруго-пластического деформирования разносопротивляющихся материалов, А.А.Золочевского.

4. Теория упруго-пластического деформирования разносопротивляющихся материалов В.В.Петрова-И.Г.Овчинникова.

5. Теория упруго-пластического деформирования разносопротивляющихся материалов С.С.Вялова.

6. Теория упруго-пластического деформирования разносопротивляющихся материалов Д.Л.Быкова.

7. Теория разномодульных пластин Трещева А.А.

8. Теория разномодульных пластин Пономарева Б.В.

9. Теория пластичности и прочности А.А.Трещева.
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