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ВВЕДЕНИЕ
В методических указаниях представлены темы и разделы, которые изучаются студентами самостоятельно, даются рекомендации по вопросам, требующим наибольшей проработки. В указаниях представлена методика работы студента при самостоятельном изучении курса и требования к видам отчетности по проделанной работе. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самостоятельная работа позволяет студенту изучить теоретический материал в полном объеме при минимальном количестве аудиторных занятий. Грамотное построение самостоятельной работы способствует развитию у студента навыков самообразования. 
Целью работы является ознакомление студента с основными понятиями в области технологии основных композиционных материалов. 

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
2.1. Тематика самостоятельной работы и объем в часах
Студентам предлагаются темы, вынесенные в рабочей программе для самостоятельной проработки, с указанием рекомендуемого времени на проработку материала по каждой теме.
Задание и сроки выполнения самостоятельной работы

	№
	Наименование видов самостоятельной работы
	Трудоёмкость, час.

	1. 
	Самостоятельное изучение разделов содержания дисциплины: 
2. Понятие о композиционных материалах, их характеристика
2.2. Стеклопластики 
2.3. Композиционные материалы на основе полимерной матрицы
4. Специальные виды композиционных бетонов
4.2. Углерод-углеродные композиционные материалы
5.3. Композиционные стеновые отделочные и облицовочные материалы и их технология производства
7.1.  Определение, виды и значение теплоизоляционных материалов в строительстве
8. Полимерцементные тяжелые бетоны
Бетонополимеры
9. Методы оптимизации композиционных материалов
9.6. Решение инженерных задач анализа и оптимизации композиционных материалов на основе экспериментально-статистических моделей
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	2. 
	Подготовка к практическим занятиям
	10

	3. 
	Выполнение КР 
	20

	4. 
	Подготовка к зачету
	6

	
	Итого:
	46



Курсовая работа на тему «Расчет состава композиционных материалов» выполняется в соответствии с методическими указаниями к выполнению курсовой работы.
Задание формируется в индивидуальном порядке в рамках темы магистерской диссертации. Курсовая работа строится на определении требуемых свойств бетона и технологии производства композиционных материалов.


2.2. Порядок выполнения самостоятельной работы
При изучении курса студентам предлагается самостоятельная работа по указанным темам с использованием учебной и методической литературы. При этом студенты выясняют сложные и недостаточно освещенные в литературе вопросы, которые вызывают затруднения, на индивидуальных консультациях.

2.3. Порядок отчета по самостоятельной работы
Для контроля выполнения самостоятельной работы студенту предлагается два варианта отчетности:
- устное собеседование с преподавателем по всему освоенному материалу;
- написание реферата по теме, заданной преподавателем.
При этом студенту предоставляется право выбора наиболее удобного для него вида отчетности.

3. Методические указания к выполнению самостоятельной работы
Для успешного освоения курса рекомендуется разбить материал на укрупненные модули (темы) и работать с каждой частью отдельно.
При работе над отдельной темой следует:
 - подобрать литературу, в которой данная тема освещается наиболее широко и понятно;
 - выделить основные понятия и определения, используемые в данной области;
 - найти в литературе описание основных понятий и определений, выявить сущность каждого из них;
 - рассмотреть вопросы, раскрывающие данную тему более подробно;
 - найти контрольные вопросы по рассматриваемой теме и попытаться ответить на них самостоятельно, либо найти ответы в методической или учебной литературе;
 - попытаться самостоятельно сформулировать контрольные вопросы по изученной теме;




3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Основная литература
[bookmark: БС1][bookmark: БС4]1. Копко, В.М. Теплоизоляция трубопроводов теплосетей [Текст]: Учебн. пособие для вузов / В.М. Копко. – Минск: УП «Технопрофит», 2002. – 160 с.: ил.
2. Теплоизоляционные материалы и конструкции [Текст]: учебник средних специальных учебных заведений / Ю.Л. Бобров (и др.). – М.: ИНФРА – М., 2003. – 286с.: ил.
3. Долговечность изделий из ячеистых бетонов [Текст]– М.: Стройиздат, 2005.-176с.
4. Николаева, И.Л., Гаврилова-Кремичева, И.Л. Теплоизоляционные материалы  и изделия [Текст] : -М.: Инф.-Изд. Центр»Современные строительные конструкции», 2005. – 315с.
3.2 Дополнительная литература
1. Наназашвили, И.Х. Строительные материалы, изделия и конструкции. Справочник. – М.: Высшая школа, 1990 – 495с.: ил.
2. Канаев, В.К. Новая технология строительной керамики. М.: Стройиздат, 1990 – 264 с.
3. Бурмистров, Г.Н. Кровельные материалы. – М.: Высшая школа, 1990 – 495с.
4. Горлов, Ю.П. Технология теплоизоляционных материалов и изделий: Учебник для вузов по спец. «Производство строительных материалов, изделий и конструкций». – М.: Высшая школа, 1989 – 384с.: ил.
5. Новые композиционные материалы Изд-во М.: Наука производству, 1990 – 124с.
6. Вознесенский,  В.А., Ляшенко, Т.В, Иванов, Я.П. ЭВМ и оптимизация композиционных материалов. – К.: Будивэльнык, 1989 – 240с.
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