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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)

[bookmark: _GoBack]Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
[bookmark: _Hlk11005347]Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения [только для фондов оценочных средств (оценочных материалов) основных профессиональных образовательных программ на основе ФГОС 3++] представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

[bookmark: _Hlk10987176]2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

[bookmark: _Hlk12477825][bookmark: _Hlk11357519]Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.1) 

Проверка Знания-1

 1. Ячеистые бетоны бывают: 
А)  Армированные
В)  Армированные, неармированные 
С)  Неармированные

2. Звукопоглощающие материалы изделия делят по структуре на: 
А)  Губчатые, волокнистые, зернистые
В)  Пористо-губчатые, пористо-волокнистые, пористо-зернистые
С)  Пористые, непористые

3. ДВП в зависимости от плотности подразделяется на: 
А)  мягкие, твёрдые 
В)  мягкие, полутвёрдые, твёрдые, сверхтвёрдые
С)  мягкие, сверхтвёрдые 

4. Теплопроводность пенопластов, применяемых в качестве строительной теплоизоляции составляет: 
А)  0,017 – 0,20 Вт/мС 
В)  0,023 – 0,045 Вт/мС
С)  0,23 – 0,45 Вт/мС 

5. Что такое теплообмен? 
А)  Движение горячих воздушных масс в окружающую среду 
В)  Передача внутренней энергии от тепловой поверхности конструкций в пространство
С)  Конвективное движение горячего воздуха 
D)  Циркуляция горячих газов в замкнутом пространстве 
Проверка Знания – 2
1. Температура самовоспламенения торфяных плит составляет:
А)  около 100 С 
В)  около 300 С
С)  около 250 С

2. Что такое конвекция? 
А)  Передача внутренней энергии от горячей поверхности в пространство 
В)  Процесс переноса теплоты путём перемещения вещества в пространстве 
С)  Способность материала проводить тепло
D)  Свойство материала поглощать тепло при понижении температуры

3. Асбестосодержащие теплоизоляционные материалы содержат асбест в количестве: 
А)  0,1-5%
В)  10-30% 
С)  40-80%

4. Звукопоглощающие материалы и изделия делятся по степени жёсткости скелета на: 
А)  Жёсткий, мягкий 
В)  Жёсткий, полужёсткий, мягкий 
С)  Жёсткие, сверхжёсткие, полужёсткие, мягкие 

5. Керамические теплоизоляционные изделия – это группа теплоизоляционных материалов включает ряд разновидностей высокопористой керамики: 
А)  диатомитовые (трепельные), корундовые 
В)  диатомитовые (трепельные), перлитокерамические, огнеупорные (шамотные, динасовые), дистенсиллиманитовые, высокоглинозёмистые, корундовые
С)  диатомитовые (трепельные), перлитокерамические

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции  ПК-11.2, ПК-11.4) 

Проверка Умения-1
1. Какие ТИМ относят к малопроводным?
А) до 1 Вт/м·к
В) до 0,058 Вт/м·к
С) до 0,18 Вт/м·к
D) все перечисленные варианты

2. Теплопроводность ячеистых бетонов зависит от:
А) Видов исходного сырья и способов порообразования
В) Прочности, плотности, влажности, температуры
С) Плотности

Проверка Умения-2

1. Каким параметрам учитывается влияние влаги на строительные свойства ТИМ?
А) Водопоглощение
В) Коэффициент размещения
С) Плотность
D) Влажность

2. Какой материал или вещество имеет наименьший коэффициент теплопроводности? 
А) Дерево
В) Воздух
С) Бетон
D) Вода

3. Что относится к функциональным свойствам ТИМ?
А) Прочность, плотность
В) Теплопроводность, предельная температура применения
С) Водопоглощение, пористость
D) Деформативность, теплопроводность

4. Как различают ТИМ по форме?
А) Круглые, квадратные, сыпучие
В) Штучные рулонные, шпуровые, сыпучие
С) Прямоугольные, овальные, ромбовидные
D) Цилиндрические, конические, рулонные

5. По каким параметрам классифицируют теплоизоляционные материалы согласно ГОСТ 4201-73?
А) По прочности, огнестойкости, морозостойкости, упругости
В) Виду исходного сырья, форме, структуре, сжимаемости
С) Твёрдости, структуре, плотности, форме
D) Огнестойкости, плотности, прочности, форме

6. Как различают ТИМ по структуре?
А) Матричные, сотовые, ячеистые
В) Пористо-волокнистые, пористо-зернистые, ячеистые
С) Пористые, пустотные, ячеистые
D) Пористые с открытыми порами, пористые с закрытыми порами

7. От каких параметров зависит теплопроводность материала?
А) Прочность, плотность
В) Физического состояния и строения, химического состава, условий эксплуатации
С) Водопоглощения, морозостойкости, плотности
D) Массы, объёма, прочности, плотности

8. Теплоизоляционные изделия из диатомитов изготовляют в виде кирпича, сегментов и скорлуп и применяют до температур:
А) 1000 С – 1200 С
В) 800 С – 900 С
С) 1200 С – 1500 С

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.3)

Проверка Навыка-1

1. Распределить компоненты композита асфальтобетона по структурным уровням и установить их фундаментальное значение. Составить схему.   

2. Распределить компоненты композита бризола по структурным уровням и установить их фундаментальное значение. Составить схему.

3.Распределить компоненты композита алкидных красок по структурным уровням и установить их фундаментальное значение. Составить схему.

4. Распределить компоненты композита бетонополимера  по структурным уровням и установить их фундаментальное значение. Составить схему.

5. Распределить компоненты композита стеклопластика по структурным уровням и установить их фундаментальное значение. Составить схему.

Проверка Навыка-2

1. Плиты ДВП изготавливаются:
А) Мокрым способом
В) Полусухим, сухим способом
С) Мокрым, полусухим, сухим способами

2. Сущность процесса изготовления большинства вспученных жидко-стекольных материалов заключается в получении:
А) Гранулированного полуфабриката и последующего высокотемпературного вспучивания
В) Гранулированного полуфабриката (бисерного стеклопора) и последующего низкотемпературного вспучивания
С) Гранулированного полуфабриката и последующей его варкой в ванных печах

3. В качестве пенообразователя для получения пенобетона и пеносиликата используются:
А) Алюминиевая пудра
В) Гидролизированная кровь
С) Алюминиевая пудра и гидролизированная кровь

4. Процесс обжига для вспучивания перлита следует вести так:
А) При медленном нагревании, чтобы вся вода испарилась до перехода материала в размягчённое состояние
В) При таком нагревании, чтобы основная масса воды испарялась в момент размягчения породы
С) При очень быстром нагревании, чтобы произошло растрескивание материала и образования рыхлой структуры без существенного увеличения объёма

5.  Что используется в качестве газообразователя при изготовлении ячеистого бетона?
А) Серная кислота
В) Алюминиевая пудра
С) Поташ
D) CaCl2


3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.1)

Проверка Знания-1

1. Ячеистые бетоны выпускаются в виде изделий: 
А)  блоков; 
В)  блоков, панелей, сегментов, скорлуп, камней; 
С)  труб, опор ЛЭП. 

 2. ДВП в зависимости от плотности подразделяется на: 
А)  мягкие, твёрдые 
В)  мягкие, полутвёрдые, твёрдые, сверхтвёрдые
С)  мягкие, сверхтвёрдые 

3. Фибролит представляет собой: 
А)  материал, получаемый из смеси органических целлюлозосодержащих заполнителей растительного происхождения, минерального вяжущего вещества, химических добавок и воды 
В)  теплоизоляционный и теплоизоляционно-конструкционный материал, получаемый из смеси минерального вяжущего вещества и древесной шерсти путём прессования, и последующего твердения  спрессованной массы
С)  искусственный камень, получаемый после формования и последующего твердения смеси, крупного и мелкого заполнителя, молотого шлака и раствора, щелочного компонента. 

4. Абсолютные значения пористости торфяных плит составляют: 
А)  74%-81% 
В)  84%-91%
С)  91%-100% 

5. Температура самовоспламенения торфяных плит составляет:
А)  около 100 С 
В)  около 300 С
С)  около 250 С


6. Асбестосодержащие теплоизоляционные материалы содержат асбест в количестве: 
А)  0,1-5%
В)  10-30% 
С)  40-80% 

7. Керамические теплоизоляционные изделия – это группа теплоизоляционных материалов включает ряд разновидностей высокопористой керамики: 
А)  диатомитовые (трепельные), корундовые 
В)  диатомитовые (трепельные), перлитокерамические, огнеупорные (шамотные, динасовые), дистенсиллиманитовые, высокоглинозёмистые, корундовые
С)  диатомитовые (трепельные), перлитокерамические

8. Асфальтовые породы это: 
А)  Пористые горные породы, пропитанные битумом 
В)  Смесь дёгтя с карбонатной мучкой 
С)  Композиция дёгтя, битума, заполнителя
D) Смесь остаточного битума с щебнем 

9. Парафин в составе битума это: 
А)  Мягкие углеводороды 
Б)  Твёрдые углеводороды 
С)  Пластичные углеводороды
D) Предельные углеводороды 

10. Природные битумы получались в результате: 
А)  Естественного процесса окислительной полимеризации нефти
В)  Естественного процесса восстановительного процесса в нефти 
С)  Естественного процесса разрушения предельных углеводородов 
D)  Естественного процесса разрушения непредельных углеводородов 
Проверка Знания-2
1. Битумы состоят из:
А)  Твёрдой части, смолы, масла 
В)  Твёрдой части, воды, смолы 
С)  Смолы, масла, воды. 
D)  Твёрдой части, газа, смолы
2. Вспученный перлит – это:
А)  Пористый материал, получаемый путём сушки осадочных горных пород 
В)  Пористый материал, получаемый термической обработкой из дробленных вулканических горных пород 
С)  Теплоизоляционный материал, получаемый из смеси минерального вяжущего вещества и мелкого заполнителя
3. Сырьём для производства вспученных жидко – стекольных материалов служит: 
А)  натриевое жидкое стекло и специальные добавки
В)  натриевое жидкое стекло, тонкомолотые минеральные наполнители и специальные добавки 
С)  Тонкомолотые минеральные наполнители и специальные добавки 

14. Звукопоглощающие материалы и изделия делятся по степени жёсткости скелета на: 
А)  Жёсткий, мягкий 
В)  Жёсткий, полужёсткий, мягкий 
С)  Жёсткие, сверхжёсткие, полужёсткие, мягкие 

15. Что такое конвекция? 
А)  Передача внутренней энергии от горячей поверхности в пространство 
В)  Процесс переноса теплоты путём перемещения вещества в пространстве 
С)  Способность материала проводить тепло
D)  Свойство материала поглощать тепло при понижении температуры
 
16. Что такое тепловое излучение? 
А)  Процесс переноса теплоты путём перемещения вещества в пространстве 
В)  Процесс переноса теплоты в виде электромагнитных волн 
С)  Перенос теплоты путём перемещения вещества в пространстве
D)  Свойство материала сохранить тепло длительное время 

17. Звукопоглощающие материалы и изделия делятся по форме:
А)  Плиточные, маты 
В)  Плиточные, рулонные, маты, сыпучие, штукатурки 
С)  Рулонные, сыпучие 

18. Ячеистые бетоны бывают: 
А)  Армированные
В)  Армированные, неармированные 
С)  Неармированные

19. Что такое теплообмен? 
А)  Движение горячих воздушных масс в окружающую среду 
В)  Передача внутренней энергии от тепловой поверхности конструкций в пространство
С)  Конвективное движение горячего воздуха 
D)  Циркуляция горячих газов в замкнутом пространстве 

20. Что такое теплоёмкость? 
А)  Свойство материала поглощать тепло при понижении температуры 
В)  Свойство материала поглощать тепло при повышении температуры 
С)  Свойство материала удерживать тепло 
D)  Свойство материала сохранять тепло длительное время

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.2, ПК-11.4)

Проверка Умения-1
1. Основными факторами, характеризующими структуру и определяющими свойство пенопластов, являются:
А) Средняя плотность, прочность, пористость
В) Относительное содержание полимерной и газовой фаз, геометрическая форма размеры ячеек, соотношение замкнутой и сообщающейся пористостью
С) Геометрическая форма и размеры ячеек
2. Теплоизоляционные изделия из диатомитов изготовляют в виде кирпича, сегментов и скорлуп и применяют до температур:
А) 1000 С – 1200 С
В) 800 С – 900 С
С) 1200 С – 1500 С
Проверка Умения-2
1. По каким параметрам классифицируют теплоизоляционные материалы согласно ГОСТ 4201-73?
А) По прочности, огнестойкости, морозостойкости, упругости
В) Виду исходного сырья, форме, структуре, сжимаемости
С) Твёрдости, структуре, плотности, форме
D) Огнестойкости, плотности, прочности, форме
2. Как различают ТИМ по форме?
А) Круглые, квадратные, сыпучие
В) Штучные рулонные, шпуровые, сыпучие
С) Прямоугольные, овальные, ромбовидные
D) Цилиндрические, конические, рулонные
3. Что относится к функциональным свойствам ТИМ?
А) Прочность, плотность
В) Теплопроводность, предельная температура применения
С) Водопоглощение, пористость
D) Деформативность, теплопроводность
4. Какой материал или вещество имеет наименьший коэффициент теплопроводности? 
А) Дерево
В) Воздух
С) Бетон
D) Вода
5. Каким параметрам учитывается влияние влаги на строительные свойства ТИМ?
А) Водопоглощение
В) Коэффициент размещения
С) Плотность
D) Влажность
6. Физико-механические свойства ячеистых бетонов зависят:
А) Только от видов вяжущих веществ
В) От способов образования пор, размеров пор, видов вяжущих веществ, условий твердения и других технологических факторов
С) От размеров пор
7. Сырьём для изготовления цементного фибролита является:
А) Портландцемент и мелкий заполнитель, преимущественно кварцевый песок, в качестве добавки используется только гипс
В) Древесная шерсть и портландцемент, а также добавки CaCl2, растворимое стекло, гипс, сернокислый глинозём и др.
С) Известь, древесная шерсть, в качестве добавки используется CaCl2
8. Область применения торфяных плит
А) Промышленное строительство
В) Изоляция ограждений и оборудования холодильников, а также в промышленном, гражданском строительстве, на транспорте
С) Гражданское строительство

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.3)

Проверка Навыка-1
1.Распределить компоненты композита асфальтобетона по структурным уровням и установить их фундаментальное значение. Составить схему.   
2.Распределить компоненты композита арболита по структурным уровням и установить их фундаментальное значение. Составить схему.
3.Распределить компоненты композита фибролита по структурным уровням и установить их фундаментальное значение. Составить схему.
4.Распределить компоненты композита ксилолита по структурным уровням и установить их фундаментальное значение. Составить схему.
5.Распределить компоненты композита ремжа по структурным уровням и установить их фундаментальное значение. Составить схему.

Проверка Навыка-2

1. Что используется в качестве газообразователя при изготовлении ячеистого бетона?
А) Серная кислота
В) Алюминиевая пудра
С) Поташ
D) CaCl2 																
2.   Процесс обжига для вспучивания перлита следует вести так:
А) При медленном нагревании, чтобы вся вода испарилась до перехода материала в размягчённое состояние
В) При таком нагревании, чтобы основная масса воды испарялась в момент размягчения породы
С) При очень быстром нагревании, чтобы произошло растрескивание материала и образования рыхлой структуры без существенного увеличения объёма

3.   В качестве пенообразователя для получения пенобетона и пеносиликата используются:
А) Алюминиевая пудра
В) Гидролизированная кровь
С) Алюминиевая пудра и гидролизированная кровь

4.  Сущность процесса изготовления большинства вспученных жидко-стекольных материалов заключается в получении:
А) Гранулированного полуфабриката и последующего высокотемпературного вспучивания
В) Гранулированного полуфабриката (бисерного стеклопора) и последующего низкотемпературного вспучивания
С) Гранулированного полуфабриката и последующей его варкой в ванных печах

5.  Плиты ДВП изготавливаются:
А) Мокрым способом
В) Полусухим, сухим способом
С) Мокрым, полусухим, сухим способами




4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по дисциплине (модулю)
(приводятся, если выполнение курсовой работы (проекта) по дисциплине (модулю) предусмотрено основной профессиональной образовательной программой)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.1)

Проверка Знания-1

1.  Что такое гетерогенная система композиционных материалов?
2.  Как называется компонент, который непрерывный по всему объему композита?
3.  Как называется компонент, который прерывный по всему объему композита?
4. Чем отличается гетерогенная система от гомогенной?

Проверка Знания-2

1.  Основные принципы при разработки технологии композиционных материалов? 
2.  Как изменяется коэффициент  конструктивного качества материалов по отношению к матрице?
3. Как изменяется коэффициент  конструктивного качества композита по отношению к упрочняющему материалу?

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.2, ПК-11.4)

Проверка Умения-1

1. В чем смысл расчета состава композита? 
2. Методика расчета состава композита

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.3)

Проверка Навыка-2

1.   Какова особенность разработки технологии композита? 
2.   Какие материалы применяются при создании композита? 
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