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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов) 
 

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные зада-

ния и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные 

контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся плани-

руемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей 

рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установ-

ленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образова-

тельной программы. 

Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности  

компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.1)  

1. Контрольное задание. Опишите технологический процесс микролитографии 

2. Контрольное задание. Опишите особенности получения порошков из металлов. 

3. Контрольное задание. Приведите основные технологические схемы обработки с 

применением  фемтосекундных лазеров. 

4. Контрольное задание. Приведите основные технологические схемы обработки с 

применением  наносекундных лазеров. 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности  

компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.2)  

1. Контрольное задание. Приведите основные технологические схемы электроэрози-

онной обработки. 

2. Контрольное задание. Приведите основные технологические схемы электрохимиче-

ской обработки. 

3. Контрольный вопрос. Какие вы знаете методы нанесения покрытий? 

4. Контрольный вопрос. Какие методы применяются для анализа свойств поверхно-

стей? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности  

компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.3)  

1. Контрольное задание. Рассчитайте скорость электрохимимческой обработки при 

плотности тока 100А/см
2
. 

2. Контрольное задание. Назовите диапазон частот при ультразвуковой обработке? 

3. Контрольный вопрос. Какая часть потока (энергии) излучения расходуется на раз-

рушение материала при лазерном получении отверстий? 

4. Контрольный вопрос. Сколько в среднем составляет пробойное напряжение меж-

электродного промежутка при эрозионной обработке? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности  

компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1) 

1. Контрольный вопрос. Какие межэлектродные зазоры применяются при электрохи-

мической обработке? 

2. Контрольный вопрос. Какие свойства межэлектродного зазора необходимо учиты-

вать при электрохимической обработке? 

3. Контрольный вопрос. С применением каких каналов может осуществляться  микро-

лазерная обработка? 
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4. Контрольный вопрос. Какие параметры обрабатываемого материала оказывают 

наибольшее влияние на обрабатываемость при использовании фемто- и нано секундного ла-

зера? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности  

компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.2)  

1. Контрольный вопрос. Из каких основных материалов изготавливаются катоды для  

эрозионной обработки? 

2. Контрольный вопрос. Какой точности достигает электроэрозионная обработка?  

3. Контрольный вопрос. В какой среде осуществляется электроэрозионная обработка? 

4. Контрольный вопрос. В какой среде осуществляется резистивное получение микро-

порошков чистых металлов? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности  

компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.3) 

1. Контрольный вопрос. От каких параметров зависит точность  электроэрозионной 

обработки? 

2. Контрольный вопрос. От каких параметров зависит шероховатость поверхности по-

сле  электрохимической обработки? 

3. Контрольный вопрос. В чем особенность генераторов импульсов для электроэрози-

онной обработки? 

4. Контрольный вопрос. Какие типы лазеров применяются для микрообработки? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1) 

1. Контрольный вопрос. Для износостойких покрытий основным критерием является: 

А - максимальная твердость; В - минимальная пористость; С - минимальное взаимо-

действие с окружающей средой; D - термоциклическая прочность; E - высокое сопротивле-

ние; F - минимальный коэффициент трения; G - постоянство химического состава; H - внеш-

ний вид 

2. Контрольный вопрос. Для коррозионностойких покрытий основным критерием яв-

ляется: 

А - максимальная твердость; В - минимальная пористость; С - минимальное взаимо-

действие с окружающей средой; D - термоциклическая прочность; E - высокое сопротивле-

ние; F - минимальный коэффициент трения; G - постоянство химического состава; H - внеш-

ний вид 

3. Контрольный вопрос. Для жаростойких покрытий основным критерием является: 

А - максимальная твердость; В - минимальная пористость; С - минимальное взаимо-

действие с окружающей средой; D - термоциклическая прочность; E - высокое сопротивле-

ние; F - минимальный коэффициент трения; G - постоянство химического состава; H - внеш-

ний вид 

4. Контрольный вопрос. Для электроизоляционных покрытий основным критерием 

является: 

А - максимальная твердость; В - минимальная пористость; С - минимальное взаимо-

действие с окружающей средой; D - термоциклическая прочность; E - высокое сопротивле-

ние; F - минимальный коэффициент трения; G - постоянство химического состава; H - внеш-

ний вид 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2) 

1. Контрольный вопрос. Какие стали используются для литейного 

производства? 

2. Контрольный  вопрос.  Какой  вид  термической  обработки  применяют  для отли-

вок с целью выравнивания химического состава? 
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3. Контрольный   вопрос.   Какие   формы   частиц   металлических   порошков суще-

ствуют? 

4. Контрольный вопрос. Какое свойство материала называют выносливостью? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3) 

1. Контрольный вопрос. Недостатком фторборатного электролита никелирования яв-

ляется: 

А - высокая стоимость; В - высокая токсичность; С - расслаивание получаемого по-

крытия 

2. Контрольный вопрос. Медные покрытия используются: 

А - для защиты от коррозии; В - как декоративные покрытия; С - как промежуточные 

слои в многослойных покрытиях. 

3. Контрольный вопрос. Недостатком сульфатного электролита меднения явлется: 

А - высокая стоимость; В - высокая токсичность; С - невозможность меднения железа 

4. Контрольный вопрос. Отличительной особенностью хромовых покрытий является: 

А – блеск; В - высокая твердость; С - повышенная чувствительность к атмосферной 

коррозии; D - склонность к расслаиванию 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.1) 

1. Контрольный вопрос. На каком оборудовании изготавливаются слоистые компози-

ционные материалы? 

2. Контрольный вопрос. При изготовлении каких изделий целесообразно использовать 

метод литьевого прессования?  

3. Контрольный вопрос. Для получения каких изделий применяют каландрование? 

4. Контрольное задание. Приведите примеры деталей из композиционных материалов, 

изготавливаемых на червячных прессах 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.2) 

1. Контрольный вопрос. Какой тип эластомерного уплотнительного материала пред-

почтительно использовать в среде жидких углеводородов при температуре меньше 100°С? 

2. Контрольный вопрос. От чего зависит герметичность фланцевого соединения? 

3. Контрольный вопрос. Какие уплотнения являются наиболее распространенными на 

мировом рынке? 

4. Контрольный вопрос. При каких температурах осуществляется технологический 

процесс вспенивания окисленного графита на основе нитрата графита для получения пено-

графита? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.3) 

1. Контрольный вопрос. Термопласты с какой энергией активации вязкого течения 

расплава хорошо свариваются инфракрасным излучением? 

2. Контрольный вопрос. Термопласты с какой энергией активации вязкого течения 

расплава хорошо свариваются нагретым инструментом? 

3. Контрольный вопрос.  Какой способ сварки целесообразен при соединении пен-

тапласта? 

4. Какой способ сварки целесообразен при соединении фторлона? 

 

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности  

компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.1) 

 1. Контрольный вопрос. Какие вы знаете процессы микрообработки? 

2. Контрольное задание. Перечислите этапы электронно-лучевой литографии. 

3. Контрольный вопрос. В чем преимущество обработки микрообъектов фемтосе-

кундными лазерами по сравнению с традиционной лазерной обработкой? 

4. Контрольный вопрос. Каким образом можно осуществлять лазерную обработку оп-

тически прозрачных материалов? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности  

компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.2)  

1. Контрольный вопрос. Какая из технологических схем электроэрозионной обработки 

является наиболее подходящей для получения микрообъектов и почему? 

2. Контрольное задание. Приведите примеры гибридных процессов обработки. 

3. Контрольный вопрос. В чем принципиальное отличие микрообработки от традици-

онной обработки? 

4. Контрольное задание. Назовите области применения микрообработки 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности  

компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.3)  

1. Контрольное задание. Опишите основные проблемы при осуществлении электро-

химической обработки сложнопрофильных деталей. 

2. Контрольное задание. Опишите основные проблемы при осуществлении электро-

эрозионной обработки полупроводниковых материалов. 

3. Контрольное задание. Опишите основные проблемы при осуществлении микрола-

зерной обработки стекла. 

4. Контрольное задание. Опишите основные проблемы при нанесении покрытий мик-

рометровой толщины методами PVD на композиционные материалы. 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности  

компетенции ПК-2  (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1)  

1. Контрольное задание. Приведите примеры гибридных методов микрообработки 

2. Контрольный вопрос. Какие вы знаете методы моделирования физико-технической 

обработки и в чем их отличие друг от друга? 

3. Контрольный вопрос. С применением каких каналов может осуществляться  лазер-

ная обработка? 

4. Контрольный вопрос. Какие параметры обрабатываемого материала оказывают 

наибольшее влияние на обрабатываемость при использовании фемто- и нано секундного ла-

зера? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности  

компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.2)   

1. Контрольный вопрос. Для каких материалов применяется тунельная микроскопия 

при анализе микро- и наносвойств? 

2. Контрольный вопрос. Какие инструменты используются для микрорезания? 

3. Контрольный вопрос. Какие материалы используются в станках для микрообработ-

ки? 

4. Контрольный вопрос. Какие методы используются для изготовления инструментов 

для микроточения? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности  

компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.3) 

1. Контрольный вопрос. Как учитывается размерный эффект при проектировании 

процессов микрофрезерования? 

2. Контрольный вопрос. В чем принципиальное отличие микрошлифования от тради-
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ционного шлифования? 

3. Контрольный вопрос. Какие материалы используются для изготовления микросверл 

и почему? 

4. Контрольный вопрос. От каких параметров зависит шероховатость поверхности по-

сле  микроэлектрохимической обработки? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1) 

1. Контрольный вопрос. Что является основным критерием качества для износостой-

ких покрытий? 

2. Контрольный вопрос. Что является основным критерием качества для коррозионно-

стойких покрытий? 

3. Контрольный вопрос. Что является основным критерием качества для жаростойких 

покрытий? 

4. Контрольный вопрос. Что является основным критерием качества для электроизо-

ляционных покрытий? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2) 

1. Контрольное задание. Предложите методику подготовки поверхности детали из 

ABS-пластика к нанесению медного покрытия методом химической металлизации 

2. Контрольное задание. Предложите технологию нанесения покрытия методом PVD 

на заготовку из композиционного материала 

3. Контрольный вопрос. Какие катоды вы будете использовать при формировании из-

носостойкого покрытия методом PVD? 

4. Контрольный вопрос.  Какой состав электролита вы предложите для нанесения ни-

келевого покрытия на заготовку из капролона? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3) 

1. Контрольный вопрос. Какие методы предпочтительнее для формирования износо-

стойких покрытий на поверхностях деталей из термопластов? 

2. Контрольный вопрос. Какие методы предпочтительнее для формирования проме-

жуточных адгезионных слоев на поверхностях деталей из композиционных материалов? 

3. Контрольный вопрос. Какие методы предпочтительнее для формирования коррози-

онностойких покрытий? 

4. Контрольный вопрос. Какие методы предпочтительнее для формирования электро-

изоляционных покрытий на поверхностях сложнопрофильных деталей? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.1) 

1. Контрольный вопрос. В каких инжекционных механизмах процессы пластикации и 

инжекции совмещены? 

2. Контрольный вопрос. В каких инжекционных механизмах процессы пластикации и 

инжекции разделены? 

3. Контрольное задание. Приведите пример изделия из композиционного материала, 

изготавливаемого методом выдувного формования. 

4. Контрольный вопрос. Для чего используются барабанные смесители? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.2) 

1. Контрольный вопрос. Почему для технологического процесса получения термо-

расширенного графита и графитовой фольги необходимо обрабатывать интеркалированные 

соединения графита водой, получая при этом окисленный графит? 
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2. Контрольный вопрос. Изменение, в какую сторону (увеличение или уменьшение) 

основных технических характеристик терморасширенного графита — насыпная плотность 

(dПГ) и выход твёрдого продукта (ВТП) свидетельствует об улучшении его качества? 

3. Контрольный вопрос. Каким образом размер частиц исходного графита влияет на 

прочность графитовой фольги? 

4. Контрольное задание. На линии газопламенного вспенивания за 10 минут получают 

графитовый лист с геометрическими размерами 1500*1500*1 мм
3
. Какова плотность такого 

листа, если производительность дозатора окисленного графита 300 г/мин, а выход твердого 

продукта 84 %? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.3) 

1. Контрольный вопрос. Какой способ сварки целесообразен при соединении стекло-

пластиков? 

2. Контрольный вопрос. В каких случаях применяются инжекционные сопла откры-

вающиеся под давлением пластицированного материала? 

3. Контрольный вопрос. В каких случаях  используются трехвалковые каландры? 

4. Контрольный вопрос. Чем определяется выбор метода изготовления изделий из 

композиционных материалов? 

 

4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по 

дисциплине (модулю) 

 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.1) 

1. Контрольный вопрос. Какой метод обработки фасонной полости можно предло-

жить, если шероховатость поверхности Ra 1.25 мкм, а деталь изготовлена из нержавеющей 

стали? 

2. Контрольный вопрос. Какой метод обработки можно предложить для получения 

отверстия диаметром 1 мм и глубиной 50 мм в заготовке из твердого сплава? 

3. Контрольный вопрос. Какой метод обработки фигурного паза можно предложить, 

если шероховатость поверхности Ra 1.25 мкм, а деталь изготовлена из легированной стали? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.2) 

1. Контрольное задание.  Рассчитать электрохимический эквивалент стали Х18Н9Т. 

2. Контрольное задание.  Оценить напряженность электрического поля при U = 200В 

и h = 0,05 мм. 

3. Контрольное задание.  Рассчитать электрохимический эквивалент стали, если в 

электролите соотношение Fe
2+

 и Fe
3+ 

составляет 1:1. 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.3) 
1. Контрольное задание. Оформить операционную карту на операцию электрохимиче-

ской обработки фасонной полости в заготовке из Ст45.   

2. Контрольное задание. Оформить операционную карту на операцию электроэрози-

онного сверления отверстия диаметром 025 мм в заготовке из стали Х18Н10Т. 

3. Контрольное задание. Оформить операционную карту на операцию лазерного 

упрочнения полости пресс-формы из Ст40. 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1) 
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1. Контрольный вопрос. От каких параметров зависит точность электроэрозионной 

обработки? 

2. Контрольный вопрос. От каких параметров зависит шероховатость поверхности по-

сле электроэрозионной обработки? 

3. Контрольный вопрос. От каких параметров зависит точность лазерной обработки? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.2) 

1. Контрольное задание. Предложите два альтернативных метода обработки фасонной 

полости в заготовке из Ст45. Обоснуйте свой выбор. 

2. Контрольное задание. Предложите два альтернативных метода обработки глубокого 

отверстия в заготовке из стали 18ХН10Т. Обоснуйте свой выбор. 

3. Контрольное задание. Предложите два альтернативных метода вырезания сложного 

контура в заготовке из фанеры. Обоснуйте свой выбор. 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.3) 
1. Какой метод вы предложите для нанесения надписи на деталь из нержавеющей ста-

ли? 

2. Контрольное задание.  Определить плотность тока при ЭХО, если производится об-

работка прямоугольным электродом, 3х6 см, а ток протекает 1000 А. 

3. Контрольное задание. Предложите два альтернативных метода упрочнения заготов-

ки из Ст40. Обоснуйте свой выбор. 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1) 

1. Контрольное задание. Обоснуйте состав износостойкого покрытия, наносимого на 

металлическую заготовку 

2. Контрольное задание. Обоснуйте метод нанесения коррозионностойкого покрытия 

на деталь из композиционного материала? 

3. Контрольное задание. Обоснуйте состав защитного покрытия, наносимого на дета-

ли, работающие при высоких температурах 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2) 

1. Контрольное задание. Обоснуйте метод обработки фигурного паза, предложенный в 

курсовом проекте 

2. Контрольное задание. Обоснуйте выбор альтернативного метода обработки в кур-

совом проекте 

3. Контрольное задание. Какие свойства материала детали повлияли на выбор метода 

обработки, предложенный в курсовом проекте? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3) 

1. Контрольный вопрос. Какие материалы для покрытий являются альтернативой 

предложенным в курсовом проекте? 

2. Контрольный вопрос.  Какой состав электролита можно использовать, кроме опи-

санного в курсовой работе, для достижения тех же характеристик покрытия? 

3. Контрольный вопрос.  Какие методы упрочнения можно предложить как альтерна-

тивные с учетом материала детали, рассматриваемой в курсовом проекте? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.1) 
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1. Контрольное задание. Обоснуйте выбор метода обработки детали из композицион-

ного материала, предложенный в курсовом проекте. 

2. Контрольное задание. Обоснуйте состав композиционного материала, предложен-

ный в курсовом проекте для изготовления детали. 

3. Контрольное задание. Приведите пример изделия из композиционного материала, 

изготавливаемого методом выдувного формования. 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.2) 

1. Контрольное задание. Обоснуйте состав покрытия, наносимого на деталь из компо-

зиционного материала, предложенный в курсовом проекте 

2. Контрольное задание. Обоснуйте выбор лазерной обработки для резки детали из 

композиционного материала, предложенной в курсовом проекте 

3. Контрольное задание. Обоснуйте тип лазера, выбранный для лазерной резки детали 

из композиционного материала, предложенный в курсовом проекте 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.3) 

1. Контрольное задание. Предложите два альтернативных метода обработки фасонной 

полости в заготовке из фенопласта. Обоснуйте свой выбор. 

2. Контрольное задание. Предложите два альтернативных метода обработки глубокого 

отверстия в заготовке из кремния. Обоснуйте свой выбор. 

3. Контрольное задание. Предложите два альтернативных метода вырезания сложного 

контура в заготовке из слоистого пластика. Обоснуйте свой выбор. 


