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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов) 
 

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные зада-

ния и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные 

контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся плани-

руемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей 

рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установ-

ленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образова-

тельной программы. 

Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности  

компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.1)  

1. Контрольное задание. Опишите технологический процесс микролитографии 

2. Контрольное задание. Опишите особенности получения порошков из металлов. 

3. Контрольное задание. Приведите основные технологические схемы обработки с 

применением  фемтосекундных лазеров. 

4. Контрольное задание. Приведите основные технологические схемы обработки с 

применением  наносекундных лазеров. 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности  

компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.2)  

1. Контрольное задание. Приведите основные технологические схемы электроэрози-

онной обработки. 

2. Контрольное задание. Приведите основные технологические схемы электрохимиче-

ской обработки. 

3. Контрольный вопрос. Какие вы знаете методы нанесения покрытий? 

4. Контрольный вопрос. Какие методы применяются для анализа свойств поверхно-

стей? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности  

компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.3)  

1. Контрольное задание. Рассчитайте скорость электрохимимческой обработки при 

плотности тока 100А/см
2
. 

2. Контрольное задание. Назовите диапазон частот при ультразвуковой обработке? 

3. Контрольный вопрос. Какая часть потока (энергии) излучения расходуется на раз-

рушение материала при лазерном получении отверстий? 

4. Контрольный вопрос. Сколько в среднем составляет пробойное напряжение меж-

электродного промежутка при эрозионной обработке? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности  

компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1) 

1. Контрольный вопрос Какие рабочие среды используют при ЭЭО? 

А - 10% NaCl; В - 10% NaNO3; С - РЖ-8 

2. Контрольный вопрос Какие рабочие среды используют при ЭХО? 

a. 10% NaCl; b. дистиллированная вода; c. вакуум 

3. Контрольный вопрос Какие рабочие среды используют при размерной УЗО? 

a. керосин; b. суспензия; c. электролит 
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4. Контрольный вопрос Какие рабочие среды используют при лазерной обработке? 

a. газ; b. вакуум;  c. суспензия 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности  

компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.2)  

1. Контрольный вопрос. Назовите наиболее производительный способ очистки элек-

тролита: 

a. отстой; b. центрифугирование; c. фильтрация 

2. Контрольный вопрос. Назовите наиболее простой способ очистки от шлама: 

a. в поле гравитационных сил; b. в поле центробежных сил; c. электрофлотация 

3. Контрольный вопрос. Укажите схему размерной ЭХО, обеспечивающую наиболее 

высокую точность обработки: 

a. с постоянной подачей; b. дискретная; c. импульсно-циклическая 

4. Контрольный вопрос. Какой из приводов подачи ЭХС обеспечит максимальную 

жесткость: 

a. гидравлический; b. шаговый; c. электромеханический 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности  

компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.3) 

1. Контрольный вопрос. От каких параметров зависит точность  электроэрозионной 

обработки? 

2. Контрольный вопрос. От каких параметров зависит шероховатость поверхности по-

сле  электрохимической обработки? 

3. Контрольный вопрос. В чем особенность генераторов импульсов для электроэрози-

онной обработки? 

4. Контрольный вопрос. Какие типы лазеров применяются для микрообработки? 

 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности  

компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.1) 

1. Контрольный вопрос. Выберите названия станочных приспособлений для копиро-

вально-прошивочных операций ЭХО и ЭЭО. 1) Люнет» 2) Делительная головка; 3) Револь-

верная головка; 4) Машинные тиски; 5) Поворотный стол; 6) Поводковый патрон; 7) Центр 

вращающийся; 8) Кондуктор; 9) Резцедержатель; 10) Суппорт. 

2. Контрольный вопрос. Для каких инструментов могут быть использованы материа-

лы: М1, МПГ-6, Мг96? 

3. Контрольный вопрос. Выберите предпочтительные материалы, используемые для 

частичного экранирования поверхностей ЭИ для ЭХО: 1) лакокрасочное покрытие; 2) мед-

нение; 3) азотирование; 4) керамика Al2O3, MgO, ZnO2; 5) армированное эпоксидное покры-

тие. 

4. Контрольный вопрос. При ЭХО физико-химическое воздействие на поверхность 

ЭИ приводит к его: 1) износу; 2) перегреву; 3) перегрузке; 4) автоколебаниям. 

 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности  

компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.2)  

1. Контрольное задание.  Определить размеры электрода-инструмента для ЭЭО квад-

ратного отверстия со стороной 25 h7 и глубиной 10 мм в детали, изготовленной из твердого 

сплава. Шероховатость обработанной поверхности Rz = 1.25 мкм. 

2. Контрольное задание.  Определить размеры рабочей части электрода-инструмента 

для ЭЭО квадратного отверстия со стороной 10.5H8 мм, глубиной 20 мм в детали, изготов-

ленной из твердого сплава. Шероховатость обработанной поверхности Rz = 0.25 мкм. 
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3. Контрольное задание.  Определить величину износа медного электрода-

инструмента при черновой ЭЭО полости (площадь - 20 см
2
, глубина - 20 мм) в заготовке из 

твердого сплава, если шероховатость обработанной поверхности - Rz = 20 мкм. 

4. Контрольное задание.  Определить ширину реза при электроэрозионной проволоч-

ной вырезке, если диаметр электрода-проволоки - 0.25 мм, а заготовка из жаропрочной стали 

имеет толщину 5 мм, шероховатость обработанной поверхности Rz=5 мкм. 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности 

компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.3) 

1. Контрольный вопрос. Какие вы знаете методы проектирования рабочей части фа-

сонного электрода-инструмента для ЭЭО? 

2. Контрольный вопрос. Какие вы знаете методы проектирования рабочей части фа-

сонного электрода-инструмента для ЭХО? 

3. Контрольный вопрос. Какие САПР используются для проектирования рабочей ча-

сти фасонного электрода-инструмента для ЭЭО? 

4. Контрольный вопрос. В чем преимущество автоматизированного метода проекти-

рования рабочей части фасонного электрода-инструмента для ЭЭО? 

 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-10.1) 

1. Контрольный вопрос. В чем заключается основное отличие традиционной техноло-

гии проектирования от компьютерных технологий автоматизированного проектирования? 

a) автоматизация расчетов; b) анализ нескольких вариантов решения; c) параллельным 

выполнением работ на разных стадиях жизненного цикла 

2. Контрольный вопрос. Что понимается под CALS технологией? 

a) использование САПР; b) использование компьютерных технологий на всем жиз-

ненном цикле; c) использование систем автоматизированного управления и контроля 

3. Контрольный вопрос. Выберите правильную последовательность стадий жизненно-

го цикла изделия.  

a) концептуальное проектирование, анализ, детальное проектирование; b) анализ, 

концептуальное проектирование, детальное проектирование; c) детальное проектирование, 

концептуальное проектирование, анализ 

4. Контрольный вопрос. На каких этапах проектирования наиболее эффективно при-

менение информационных технологий? 

a) формулировка задачи проектирования; b) изучение свойств модели 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-10.2) 

1. Контрольный вопрос. Что является первичным при использовании современных 

технологий автоматизированного проектирования?  

а – чертеж; b - трехмерная геометрическая модель; c -натурный макет 

2. Контрольный вопрос. Что обозначает понятие “Reverse Engineering”?  

a - получение готового изделия по его математической модели; b - построение мате-

матической модели изделия по готовому образцу; c - разработка управляющих программ для 

станков с ЧПУ 

3. Контрольный вопрос. Какой из перечисленных методов может быть использован 

при использовании технологии быстрого прототипирования? 

a - электроэрозионного копирование; b – стереолитография; c - фрезерование 

4. Контрольный вопрос. Какие недостатки присущи каркасному способу описания 

трехмерных геометрических объектов?  

a – сложность; b - невозможность однозначной интерпретации геометрии; c - отсут-

ствие информации о ребрах 
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Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-10.3) 

1. Контрольный вопрос. Укажите правильный порядок формирования трехмерного 

объекта, показанного на рисунке: 

a) создание плоского сеченияперенос сечения на заданное расстояниеудаление 

скрытых линийтонирование; b) создание плоского сечениявращение вокруг 

осиудаление скрытых линийтонирование; c) создание плоского сеченияудаление 

скрытых линийтонированиеперенос сечения на заданное расстояние 

 
2. Контрольный вопрос. Укажите область наиболее эффективного применения систем 

твердотельного моделирования: 

a) проектирование корпусов автомобилей; b) расчет на прочность деталей машин; c) 

проектирование операций фрезерной обработки 

3. Контрольный вопрос. Для каких групп оборудования преимущественно использу-

ются системы автоматизированной подготовки управляющих программ (УП) для станков с 

ЧПУ? 

a) фрезерное; b) кузнечно-прессовое; c) электроэрозионное; d) электрохимическое 

4. Контрольный вопрос Система Pro/Engineer является: 

a) системой конструкторского назначения; b) системой технологического назначения; 

С – CAD/CAM системой 

 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-12 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-12.1) 

1. Контрольное задание. Перечислите основные параметры процесса литья под давле-

нием неметаллических материалов 

2. Контрольное задание. Перечислите основные функциональными системы литьевой 

формы 

3. Контрольное задание. Какие детали литьевой формы являются оригинальными и 

зависят от формы изготавливаемого изделия? 

4. Контрольное задание. Что является исходными данными для проектирования лить-

евой формы? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-12 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-12.2) 

1. Контрольное задание. Перечислите и обобщите исходные данные, требования к 

объекту проектирования и указания по проектированию прессов и прессовых установок. 

2. Контрольное задание. Перечислите и обобщите исходные данные, требования к 

объекту проектирования и указания по проектированию литьевой машины. 

3. Контрольное задание. Перечислите и обобщите исходные данные, требования к 

объекту проектирования и указания по проектированию экструдеров. 

4. Контрольное задание.  Перечислите и обобщите исходные данные, требования к 

объекту проектирования и указания по проектированию валковых машин и установок. 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-12 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-12.3) 

1. Контрольное задание.  Приведите примеры предпочтительных вариантов проект-

ных решений по изготовлению изделий из наноструктурированных композиционных мате-

риалов на прессах. 
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2. Контрольное задание.  Приведите примеры предпочтительных вариантов проект-

ных решений по изготовлению изделий из наноструктурированных композиционных мате-

риалов на прессовых установках. 

3. Контрольное задание.  Приведите примеры предпочтительных вариантов проект-

ных решений по изготовлению изделий из наноструктурированных композиционных мате-

риалов на литьевых машинах. 

4. Контрольное задание.  Приведите примеры предпочтительных вариантов проект-

ных решений по изготовлению изделий из наноструктурированных композиционных мате-

риалов на экструдерах. 

 

 

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности  

компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.1) 

1. Контрольный вопрос. Какие вы знаете процессы микрообработки? 

2. Контрольное задание. Перечислите этапы электронно-лучевой литографии. 

3. Контрольный вопрос. В чем преимущество обработки микрообъектов фемтосе-

кундными лазерами по сравнению с традиционной лазерной обработкой? 

4. Контрольный вопрос. Каким образом можно осуществлять лазерную обработку оп-

тически прозрачных материалов? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности  

компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.2)  

1. Контрольный вопрос. Какая из технологических схем электроэрозионной обработки 

является наиболее подходящей для получения микрообъектов и почему? 

2. Контрольное задание. Приведите примеры гибридных процессов обработки. 

3. Контрольный вопрос. В чем принципиальное отличие микрообработки от традици-

онной обработки? 

4. Контрольное задание. Назовите области применения микрообработки 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности  

компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.3)  

1. Контрольное задание. Опишите основные проблемы при осуществлении электро-

химической обработки сложнопрофильных деталей. 

2. Контрольное задание. Опишите основные проблемы при осуществлении электро-

эрозионной обработки полупроводниковых материалов. 

3. Контрольное задание. Опишите основные проблемы при осуществлении микрола-

зерной обработки стекла. 

4. Контрольное задание. Опишите основные проблемы при нанесении покрытий мик-

рометровой толщины методами PVD на композиционные материалы. 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности  

компетенции ПК-2  (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1)  

1. Контрольный вопрос. Какое отжимающее усилие возникает при ЭХО, если давле-

ние электролита составляет 5 атмосфер, а площадь обработки 100 см2 ? 

a. 20 кГс; b. 500 кГс; c. 105 кГс 

2. Контрольный вопрос. Оцените величину плотности тока при ЭХО, если ток при об-

работке полости площадью 20 см2 составил 1000 А,: 

a. 2000; b. 50; c. 100 

3. Контрольный вопрос. Укажите диапазон длительности импульсов для черновой 

ЭЭО 

a. мс; b. нс; c. с 
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4. Контрольный вопрос. Укажите диапазон длительности импульсов для чистовой 

ЭЭО 

a. мс; b. нс; c. мкс 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности  

компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.2)   

1. Контрольное задание. Выберите схему для предварительной ЭХО 

2. Контрольное задание. Выберите схему для промежуточной стадии ЭХО 

3. Контрольное задание. Выберите схему для окончательной ЭХО на малых МЭЗ 

4. Контрольный вопрос. Какие методы используются для изготовления инструментов 

для микроточения? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности  

компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.3) 

1. Контрольный вопрос. Для обработки каких материалов применяют ЭЭО? 

2. Контрольный вопрос. Для обработки каких материалов применяют ЭХО? 

3. Контрольный вопрос. Для обработки каких материалов применяют УЗО? 

4. Контрольный вопрос. Для обработки каких объектов применяют ЭЛО? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности  

компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.1) 

1. Контрольный вопрос. Выберите названия станочных приспособлений для копиро-

вально-прошивочных операций ЭХО и ЭЭО. 1) Люнет» 2) Делительная головка; 3) Револь-

верная головка; 4) Машинные тиски; 5) Поворотный стол; 6) Поводковый патрон; 7) Центр 

вращающийся; 8) Кондуктор; 9) Резцедержатель; 10) Суппорт. 

2. Контрольный вопрос. Для каких инструментов могут быть использованы материа-

лы: М1, МПГ-6, Мг96? 

3. Контрольный вопрос. Выберите предпочтительные материалы, используемые для 

частичного экранирования поверхностей ЭИ для ЭХО: 1) лакокрасочное покрытие; 2) мед-

нение; 3) азотирование; 4) керамика Al2O3, MgO, ZnO2; 5) армированное эпоксидное покры-

тие. 

4. Контрольный вопрос. При ЭХО физико-химическое воздействие на поверхность 

ЭИ приводит к его: 1) износу; 2) перегреву; 3) перегрузке; 4) автоколебаниям. 

 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности  

компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.2)  

1. Контрольное задание.  Определить размеры электрода-инструмента для ЭЭО квад-

ратного отверстия со стороной 15 h8 и глубиной 40 мм в детали, изготовленной из твердого 

сплава. Шероховатость обработанной поверхности Rz = 5 мкм. 

2. Контрольное задание.  Определить размеры рабочей части электрода-инструмента 

для ЭЭО квадратного отверстия со стороной 5H8 мм, глубиной 10 мм в детали, изготовлен-

ной из твердого сплава. Шероховатость обработанной поверхности Rz = 15 мкм. 

3. Контрольное задание.  Определить величину износа медного электрода-

инструмента при черновой ЭЭО полости (площадь - 30 см
2
, глубина - 20 мм) в заготовке из 

твердого сплава, если шероховатость обработанной поверхности - Rz = 80 мкм. 

4. Контрольное задание.  Определить ширину реза при электроэрозионной проволоч-

ной вырезке, если диаметр электрода-проволоки - 0.1 мм, а заготовка из жаропрочной стали 

имеет толщину 10 мм, шероховатость обработанной поверхности Rz=10 мкм. 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности 

компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.3) 
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1. Контрольный вопрос. Какие вы знаете методы проектирования рабочей части фа-

сонного электрода-инструмента для ЭЭО? 

2. Контрольный вопрос. Какие вы знаете методы проектирования рабочей части фа-

сонного электрода-инструмента для ЭХО? 

3. Контрольный вопрос. В чем недостаток графоаналитического метода проектирова-

ния рабочей части фасонного электрода-инструмента для ЭЭО? 

4. Контрольный вопрос. В чем преимущество автоматизированного метода проекти-

рования рабочей части фасонного электрода-инструмента для ЭЭО? 

 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-10.1) 

1. Контрольный вопрос. В чем заключается преимущество поверхностного описания 

трехмерных геометрических объектов перед каркасным?  

2. Контрольный вопрос. В чем заключается преимущество твердотельного описания 

трехмерных геометрических объектов перед поверхностным? 

3. Контрольный вопрос. Что является элементом твердотельной геометрической мо-

дели?  

4. Контрольный вопрос. Какие виды операций могут осуществляться над конструк-

тивными элементами при построении геометрической модели детали?  

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-10.2) 

1. Контрольный вопрос. Что такое ссылочная модель? 

2. Контрольный вопрос. В каких случаях целесообразнее проектировать поверхность 

разъема с помощью команды Skirt? 

3. Контрольный вопрос. Какие функциональные системы литьевой формы можно 

проектировать в САПР Pro/Engineer? 

4. Контрольный вопрос. Для чего необходимо создавать отливку при проектировании 

литьевой формы? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-10.3) 

1. Контрольный вопрос. С помощью каких средств создаются поверхности свободной 

формы в САПР Pro/Engineer? 

А – с помощью модуля параметрического твердотельного моделирования; В – с по-

мощью специализированного модуля Дизайн; С – с помощью специализированного модуля 

MolDisign; D - в САПР Pro/Engineer нет возможности создавать поверхности сложной формы 

2. Контрольный вопрос.  Какие детали литьевой формы должны проектироваться с 

помощью специализированных модулей САПР? 

А – плиты толкателей; В – толкатели; C – пуансон; D – матрица; Е – охлаждающие 

каналы 

3. Контрольный вопрос.  Какие детали литьевой формы могут быть выбраны из стан-

дартной базы данных? 

А – плиты толкателей; В – толкатели; C – пуансон; D – матрица; Е – охлаждающие 

каналы 

4. Контрольный вопрос.  Что является исходной информацией при проектировании 

литьевой формы с использованием САПР Pro/Engineer? 

А – параметры литьевой машины; В – режимы литья; С – модель отливаемой детали 

 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-12 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-12.1) 
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1. Контрольное задание. Перечислите основные параметры процесса литья под давле-

нием неметаллических материалов 

2. Контрольное задание. Перечислите основные функциональными системы литьевой 

формы 

3. Контрольное задание. Какие детали литьевой формы являются оригинальными и 

зависят от формы изготавливаемого изделия? 

4. Контрольное задание. Что является исходными данными для проектирования лить-

евой формы? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-12 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-12.2) 

1. Контрольное задание.  Перечислите и обобщите исходные данные, требования к 

объекту проектирования и указания по проектированию мельницы. 

2. Контрольное задание. Перечислите и обобщите исходные данные, требования к 

объекту проектирования и указания по проектированию грохотов. 

3. Контрольное задание. Перечислите и обобщите исходные данные, требования к 

объекту проектирования и указания по проектированию смесителей. 

4. Контрольное задание.  Перечислите и обобщите исходные данные, требования к 

объекту проектирования и указания по проектированию дезинтеграторов. 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-12 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-12.3) 

1. Контрольное задание.  Приведите примеры предпочтительных вариантов проект-

ных решений по изготовлению изделий из наноструктурированных композиционных мате-

риалов в автоклавах и гидроклавах. 

2. Контрольное задание. Приведите примеры предпочтительных вариантов проектных 

решений в печах для низко - и высокотемпературной обработки изделий из композиционных 

материалов. 

3. Контрольное задание. Приведите примеры предпочтительных вариантов проектных 

решений по изготовлению изделий из наноструктурированных композиционных материалов 

на установках для протяжки профильных изделий. 

4. Контрольное задание. Приведите примеры предпочтительных вариантов проектных 

решений по изготовлению изделий из наноструктурированных композиционных материалов 

на вспомогательном оборудовании. 

 

4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по 

дисциплине (модулю) 
 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности  

компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.1) 

1. Контрольный вопрос. Какие вы знаете процессы обработки формообразующих эле-

ментов литьевой оснастки? 

2. Контрольный вопрос. Какие вы знаете методы нанесения микрорельефов на эле-

менты оснастки? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности  

компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.2)  

1. Контрольный вопрос. Какая из технологических схем электроэрозионной обработки 

является наиболее подходящей для получения ФОЭ? 

2. Контрольный вопрос. Какая из технологических схем электрохимической обработ-

ки является наиболее подходящей для получения ФОЭ? 
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Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности  

компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.3)  

1. Контрольное задание. Опишите основные проблемы при осуществлении электро-

химической обработки сложнопрофильных деталей. 

2. Контрольное задание. Опишите основные проблемы при осуществлении электро-

эрозионной обработки полупроводниковых материалов. 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности  

компетенции ПК-2  (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1)  

1. Контрольное задание. Предложите метод обработки рабочих поверхностей ФОЭ 

2. Контрольное задание. Предложите метод упрочнения рабочих поверхностей ФОЭ 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности  

компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.2)   

1. Контрольное задание. Выберите схему для предварительной ЭХО 

2. Контрольное задание. Выберите схему для промежуточной стадии ЭХО 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности  

компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.3) 

1. Контрольное задание. Обоснуйте выбор метода обработки рабочих поверхностей 

ФОЭ 

2. Контрольное задание Обоснуйте выбор метода упрочнения рабочих поверхностей 

ФОЭ 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности  

компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.1) 

1. Контрольное задание. Выберите предпочтительные материалы, используемые для 

частичного экранирования поверхностей ЭИ для ЭХО.  

2. Контрольное задание. Опишите алгоритм проектирования рабочей части электрода-

инструмента 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности  

компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.2)  

1. Контрольный вопрос. Как задается величина МЭЗ при проектировании ЭИ при по-

мощи САПР? 

2. Контрольный вопрос. Какие существуют алгоритмы для  определения величины 

МЭЗ при проектировании ЭИ при помощи САПР? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности 

компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.3) 

1. Контрольный вопрос. Какие вы знаете методы проектирования рабочей части фа-

сонного электрода-инструмента для ЭЭО? 

2. Контрольный вопрос. Какие вы знаете методы проектирования рабочей части фа-

сонного электрода-инструмента для ЭХО? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-10.1) 

1. Контрольное задание. Опишите последовательность проектирования ФОЭ с ис-

пользованием САПР. 

2. Контрольное задание. Опишите последовательность проектирования литниковой 

системы с использованием САПР. 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-10.2) 
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1. Контрольный вопрос. Какие функциональные системы литьевой формы можно 

проектировать в САПР Pro/Engineer? 

2. Контрольный вопрос. Для чего необходимо создавать отливку при проектировании 

литьевой формы? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-10.3) 

1. Контрольный вопрос. С помощью каких средств создаются поверхности свободной 

формы в САПР Pro/Engineer? 

2. Контрольный вопрос.  Какие детали литьевой формы могут быть выбраны из стан-

дартной базы данных? 

А – плиты толкателей; В – толкатели; C – пуансон; D – матрица; Е – охлаждающие  

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-12 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-12.1) 

1. Контрольное задание. Перечислите основные параметры процесса литья под давле-

нием неметаллических материалов 

2. Контрольное задание. Перечислите основные функциональными системы литьевой 

формы 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-12 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-12.2) 

1. Контрольный вопрос. Какие детали литьевой формы являются оригинальными и за-

висят от формы изготавливаемого изделия? 

2. Контрольный вопрос. Что является исходными данными для проектирования лить-

евой формы? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-12 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-12.3) 

1. Контрольный вопрос. Как учитываются параметры литьевой машины при проекти-

ровании литьевой формы? 

2. Контрольное задание. Перечислите основные этапы проектирования литьевой фор-

мы с помощью САПР. 

  

 


