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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов) 

 

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные зада-

ния и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные 

контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся плани-

руемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей 

рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установ-

ленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образова-

тельной программы. 

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в 

общей характеристике основной профессиональной образовательной программы. 

 

2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1) 

1. Контрольное задание. Выберите правильное определение поверхностного слоя. 

А – Поверхность, которая граничит с окружающей средой или с сопряженной дета-

лью.  

В – Наружный слой детали с измененным фазовым и химическим составом по срав-

нению с основным металлом, из которого изготовлена деталь;  С – Наружный слой детали с 

измененными структурой, фазовым и химическим составом по сравнению с основным ме-

таллом, из которого изготовлена деталь; 

2. Контрольный вопрос. Какие остаточные напряжения не оказывают влияние на от-

дельные зерна или группу зерен? 

А – Напряжения первого и второго рода; В – Напряжения первого и третьего рода;  

С – Напряжения второго и третьего рода. 

3. Контрольный вопрос. Какие из приведенных дефектов не относятся к дефектам 

атомной решетки металлов? 

А – Вакансии; В – Плоскости скольжения; С – Дислокации. 

4. Контрольный вопрос. Для каких целей в инструменте для обкатывания используют 

несколько деформирующих элементов? 

А – Для разгрузки узлов станка от односторонне приложенного усилия; В – Для обка-

тывания жестких деталей; С – Для обкатывания галтелей; 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.2) 

1. Контрольное задание. Приведите схему диффузионного хромирования. 

2. Контрольное задание. Приведите схемы поверхностной закалки газовым пламенем 

шеек коленчатых валов. 

3. Контрольное задание. Приведите схему нанесения покрытий электроконтактным 

воздействием. 

4. Контрольное задание. Приведите схему алмазного выглаживания сферической по-

верхности. 
 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.3) 

 

1. Контрольное задание. Назовите основные параметры режима электролиза, которые 

оказывают влияние на структуру и свойства электролитических осадков? 
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2. Контрольный вопрос. Какие явления в объеме электролита, на границе раздела фаз 

и в объеме изделия наблюдаются в процессе электролиза в гальванической ванне? 

3. Контрольное задание. Перечислите основные параметры, которыми можно управ-

лять в процессе химического осаждения? 

4. Контрольное задание. Назовите основные способы нагрева подложки? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1) 

1. Контрольный вопрос. Для износостойких покрытий основным критерием является: 

А - максимальная твердость; В - минимальная пористость; С - минимальное взаимо-

действие с окружающей средой; D - термоциклическая прочность; E - высокое сопротивле-

ние; F - минимальный коэффициент трения; G - постоянство химического состава; H - внеш-

ний вид 

2. Контрольный вопрос. Для коррозионностойких покрытий основным критерием яв-

ляется: 

А - максимальная твердость; В - минимальная пористость; С - минимальное взаимо-

действие с окружающей средой; D - термоциклическая прочность; E - высокое сопротивле-

ние; F - минимальный коэффициент трения; G - постоянство химического состава; H - внеш-

ний вид 

3. Контрольный вопрос. Для жаростойких покрытий основным критерием является: 

А - максимальная твердость; В - минимальная пористость; С - минимальное взаимо-

действие с окружающей средой; D - термоциклическая прочность; E - высокое сопротивле-

ние; F - минимальный коэффициент трения; G - постоянство химического состава; H - внеш-

ний вид 

4. Контрольный вопрос. Для электроизоляционных покрытий основным критерием 

является: 

А - максимальная твердость; В - минимальная пористость; С - минимальное взаимо-

действие с окружающей средой; D - термоциклическая прочность; E - высокое сопротивле-

ние; F - минимальный коэффициент трения; G - постоянство химического состава; H - внеш-

ний вид 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2) 

1. Контрольный вопрос. К физическим загрязнениям относят: 

A – пыль; B - оксидные пленки; C - абразивные частицы; D - масло 

2. Контрольный вопрос. К органическим загрязнениям относят: 

A – пыль; B - оксидные пленки; C - абразивные частицы; D - масло 

3. Контрольный вопрос. При контроле внешнего вида покрытий к дефектным покры-

тиям относят: 

А - покрытия, требующие снятия и повторного нанесения; В - недоброкачественные 

покрытия, не допускающие снятия 

4. Контрольный вопрос. К неразрушающим методам измерения толщины покрытия 

относят: 

А - метод измерения масс; В - отрывной магнитный метод; С - металлографический 

метод 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-5 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3) 

1. Контрольный вопрос. Недостатком фторборатного электролита никелирования яв-

ляется: 

А - высокая стоимость; В - высокая токсичность; С - расслаивание получаемого по-

крытия 

2. Контрольный вопрос. Медные покрытия используются: 
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А - для защиты от коррозии; В - как декоративные покрытия; С - как промежуточные 

слои в многослойных покрытиях. 

3. Контрольный вопрос. Недостатком сульфатного электролита меднения вялется: 

А - высокая стоимость; В - высокая токсичность; С - невозможность меднения железа 

4. Контрольный вопрос. Отличительной особенностью хромовых покрытий является: 

А – блеск; В - высокая твердость; С - повышенная чувствительность к атмосферной 

коррозии; D - склонность к расслаиванию 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-5 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-5.1) 

1. Контрольный вопрос. На первом этапе рассмотрения заявки в Патентном ведомстве 

производится: 

А – Формальная экспертиза; В – Экспертиза по существу 

2. Контрольный вопрос. Что такое «дата  приоритета»? 

А – дата выдачи патента; В – дата регистрации заявки в Роспатенте; С – дата, с кото-

рой начинается охрана изобретения 

3. Контрольный вопрос. В каких целях используется патентная информация студен-

тами вузов? 

А – проведение экспертизы изобретений; В – усовершенствования существующих 

технологий; С – повышения квалификации 

4. Контрольный вопрос. Проверка изобретения на новизну осуществляется экспертом: 

А – с учетом собственного опыта; В – путем сопоставления с прототипом; С – путем 

опроса коллег-экспертов 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-5 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-5.2) 

1. Контрольный вопрос. Является ли промышленным образцом состав покрытия, 

наносимого на изделие из композиционного материала? 

А – да; В – нет  

2. Контрольный вопрос. В Патентное ведомство подана заявка на электролит, из кото-

рого может осаждаться покрытие, повышающее износостойкость детали на 20%. Задача экс-

пертизы по существу состоит  в: 

А – определении целесообразности применения данного электролита; В – определе-

нии экономического эффекта применения электролита; С – проверке возможности изготов-

ления электролита с помощью указанных в заявке средств 

3. Контрольный вопрос. Какие из перечисленных ниже объектов являются полезными 

моделями? 

А – способ химической металлизации с наложением ультразвуковых колебаний; В – 

электролит для химической металлизации; С – устройство, обеспечивающее наложение уль-

тразвуковых колебаний 

4. Контрольный вопрос. Задачей явочной экспертизы полезных моделей является: 

А – проверка на новизну; В – проверка на промышленную применимость; С – провер-

ка правильности оформления заявки 
 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-5 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-5.3) 

1. Контрольный вопрос. Нумерационный поиск  патентной информации проводится: 

А – по фамилии автора; В – по коду МПК; С – по номеру патента 

2. Контрольный вопрос. Глубина поиска при оценке уровня техники составляет  

А – 10 лет; В – 15 лет; С – 50 лет 

3. Контрольный вопрос. Какие объекты относятся к промышленной собственности?                                                                    

А – полезные модели; В – промышленные образцы; С – литературные произведения; 

D –предметы живописи 
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4. Контрольный вопрос. По какому признаку классифицируются патенты? 

А – по фамилии автора; В – по названию патентного ведомства; С – по дате приорите-

та; D – по специальному коду 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.1) 

1. Контрольный вопрос. К неорганическим покрытиям относят: 

А - силикатные покрытия; В - нитридные покрытия; С - лакокрасочные покрытия 

резиновые покрытия 

2. Контрольный вопрос. К органическим покрытиям относят: 

А - силикатные покрытия; В - нитридные покрытия; С - лакокрасочные покрытия 

резиновые покрытия 

3. Контрольный вопрос. К металлическим покрытиям относят: 

А - никелевые покрытия; В - покрытия из нитрида титана; С - покрытия из оксида 

алюминия 

4. Контрольный вопрос. К неметаллическим покрытиям относят: 

А - никелевые покрытия; В - покрытия из нитрида титана; С - лакокрасочные покры-

тия 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.2) 

1. Контрольный вопрос. Что является анодом при электроэрозионном упрочнении? 

А – упрочняемое изделие; B –  электрод. 

2. Контрольный вопрос. От чего зависит форма анода при нанесении электролитиче-

ского покрытия на поверхность сложной формы? 

3. Контрольный вопрос. Что представляет собой инструмент при нанесении покрытий 

методами PVD? 

4. Контрольный вопрос. Что представляет собой инструмент при электронно-лучевом 

упрочнении? 
 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.3) 

1. Контрольный вопрос. К какому типу покрытий относятся покрытия, получаемые 

электролитическим осаждением? 

А - к покрытиям, получаемым физическими методами; В - к покрытиям, получаемым 

химическими  методами; С - к покрытиям, получаемым механическими методами 

2. Контрольный вопрос. К какому типу покрытий относят покрытия, получаемые ме-

тодом ионной бомбардировки? 

А - к покрытиям, получаемым физическими методами; В - к покрытиям, получаемым 

химическими  методами; С - к покрытиям, получаемым механическими методами 

3. Контрольный вопрос. К какому типу покрытий, относят покрытия, получаемые ме-

тодом погружения детали в расплав? 

А - к покрытиям, получаемым физическими методами; В - к покрытиям, получаемым 

химическими  методами; С - к покрытиям, получаемым механическими методами 

4. Контрольный вопрос. Какой из методов получения покрытий является более произ-

водительным? 

А - химическое осаждение из водных растворов; В - гальваническое осаждение; С - 

погружение в ванну с расплавом 

 

 

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1) 

1. Контрольный вопрос. С какого процесса начинается формирование покрытия на 

поверхности заготовки при использовании метода вакуумного конденсационного нанесения?  

2. Контрольный вопрос.  Какой параметр оказывает наибольшее влияние на характер 

роста кристаллов из паровой фазы в процессе получения покрытий методом PVD?  

3. Контрольный вопрос. Чем характеризуются зоны поверхностного слоя заготовки, 

подвергнутые фазовым превращениям, при нанесении покрытия диффузионными методами? 

4. Контрольный вопрос. Какие газы применяются в качестве плазмообразующих при 

газотермическом нанесении покрытий на заготовки? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.2) 

1. Контрольное задание. Приведите структуру поверхностного слоя после лазерной 

закалки. 

2. Контрольное задание. Приведите структуру поверхностного слоя после электроэро-

зионного (ЭЭ) упрочнения. 

3. Контрольное задание. Приведите структуру поверхностного слоя после ионной им-

плантации. 

4. Приведите структуру поверхностного слоя после электролитической обработки 

плазмой. 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.3) 

1. Контрольный вопрос. В какую среду подаются необходимые для газотермического 

напыления материалы в виде проволоки? 

2. Контрольный вопрос. Какие газы применяются в качестве плазмообразующих при 

газотермическом нанесении покрытий на заготовки? 

3. Контрольное задание. Перечислите основные параметры процесса электролитиче-

ского нанесения покрытий. 

4. Контрольное задание. Перечислите основные параметры процесса нанесения по-

крытий методами CVD. 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1) 

1. Контрольный вопрос. Что является основным критерием качества для износостой-

ких покрытий? 

2. Контрольный вопрос. Что является основным критерием качества для коррозионно-

стойких покрытий? 

3. Контрольный вопрос. Что является основным критерием качества для жаростойких 

покрытий? 

4. Контрольный вопрос. Что является основным критерием качества для электроизо-

ляционных покрытий? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2) 

1. Контрольное задание. Предложите методику подготовки поверхности детали из 

ABS-пластика к нанесению медного покрытия методом химической металлизации 

2. Контрольное задание. Предложите технологию нанесения покрытия методом PVD 

на заготовку из композиционного материала 

3. Контрольный вопрос. Какие катоды вы будете использовать при формировании из-

носостойкого покрытия методом PVD? 
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4. Контрольный вопрос.  Какой состав электролита вы предложите для нанесения ни-

келевого покрытия на заготовку из капролона? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3) 

1. Контрольный вопрос. Какие методы предпочтительнее для формирования износо-

стойких покрытий на поверхностях деталей из термопластов? 

2. Контрольный вопрос. Какие методы предпочтительнее для формирования проме-

жуточных адгезионных слоев на поверхностях деталей из композиционных материалов? 

3. Контрольный вопрос. Какие методы предпочтительнее для формирования коррози-

онностойких покрытий? 

4. Контрольный вопрос. Какие методы предпочтительнее для формирования электро-

изоляционных покрытий на поверхностях сложнопрофильных деталей? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-5 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-5.1) 

1. Контрольный вопрос. Что такое «полезная модель»? 

А – синоним изобретения; В – техническое решение – устройство; С – изобретение, 

дающее значительный экономический эффект 

2. Контрольный вопрос. Экспертиза по существу полезной модели проводится: 

А – сразу после формальной экспертизы; В – после подачи специального ходатайства; 

С – не проводится вообще 

3. Контрольный вопрос. В течение какого срока действует патент на изобретение? 

А – Пожизненно ; В – 20 лет; С – 5 лет 

4. Контрольный вопрос. Что является условием патентоспособности промышленного 

образца в России? 

А – новизна; В – уровень техники; С – оригинальность; D – наличие художественных 

черт 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-5 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-5.2) 

1. Контрольный вопрос. Является ли промышленным образцом конструкция приспо-

собления для вакуумного нанесения покрытий, обеспечивающая вращение заготовки вокруг 

оси во время нанесения? 

А – да; В – нет 

2. Контрольный вопрос. Какие объекты НЕ относятся к промышленной собственно-

сти?                                                                    

А – состав электролита для химической металлизации; В – конструкция катода для 

вакуумного нанесения металлокерамических покрытий; С – роман Ф.М. Достоевского «Иди-

от»; D – картина И.Е. Репина «Бурлаки на Волге» 

3. Контрольный вопрос. Особенностью экспертизы изобретений на применение по 

новому назначению является:  

А – отсутствие проверки на новизну; В – отсутствие проверки на промышленную 

применимость; С – проверка на принадлежность  объекта к одному из четырех видов изобре-

тений 

4. Контрольный вопрос. Является ли полезной моделью устройство, предназначенное 

для перемешивания электролита, которое патентуется для применения в качестве бетономе-

шалки? 

А – Да; В – Нет  

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-5 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-5.3) 

1. Контрольное задание. Проведите патентный поиск составов электролитов для хи-
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мической металлизации ABS-пластиков. Оформите отчет о поиске 

2. Контрольное задание. Проведите патентный поиск составов PVD-покрытий для 

улучшения трибологических характеристик. Оформите отчет о поиске 

3. Контрольное задание. Проведите патентный поиск конструкций электродов для хи-

мической металлизации ABS-пластиков. Оформите отчет о поиске 

4. Контрольное задание. Проведите патентный поиск составов PVD-покрытий для 

нанесения износостойких покрытий на реактопласты. Оформите отчет о поиске 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.1) 

1. Контрольное задание. Составьте план эксперимента по исследованию зависимости 

шероховатости никелевого покрытия, нанесенного методом химической металлизации,  от 

параметров процесса. 

2. Контрольное задание. Составьте план эксперимента по исследованию зависимости 

толщины электролитического покрытия Ni-Co от плотности тока. 

3. Контрольное задание. Составьте план эксперимента по исследованию зависимости 

адгезионных свойств многослойного покрытия Ti-TiN-Ti, нанесенного в вакууме на образец 

из композиционного материала. 

3. Контрольное задание. Составьте план эксперимента по исследованию зависимости 

адгезионных свойств многослойного покрытия Cr-TiN-Ti, нанесенного в вакууме на образец 

из ABS-пластика. 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.2) 

1. Контрольный вопрос. С какого процесса начинается формирование покрытия на 

поверхности заготовки при использовании метода вакуумного конденсационного нанесения?  

2. Контрольный вопрос.  Какой параметр оказывает наибольшее влияние на характер 

роста кристаллов из паровой фазы в процессе получения покрытий методом PVD?  

3. Контрольный вопрос. Чем характеризуются зоны поверхностного слоя заготовки, 

подвергнутые фазовым превращениям, при нанесении покрытия диффузионными методами? 

4. Контрольный вопрос. Какие газы применяются в качестве плазмообразующих при 

газотермическом нанесении покрытий на заготовки? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.3) 

1. Контрольный вопрос. Чем обусловлен механизм миграции при электролитическом 

нанесении покрытий? 

2. Контрольный вопрос. На каком уровне необходимо поддержание температуры ос-

новы Для получения качественных покрытий из соединений (нитридов, карбидов и оксидов) 

методами PVD? 

3. Контрольный вопрос. К чему приводит диффузионное взаимодействие между сло-

ями в многослойных покрытиях? 

4. Какими методами получают твердые   износостойкие   покрытия, работающие в па-

рах трения? 

 

 

4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по 

дисциплине (модулю) 
 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1) 
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1. Контрольный вопрос. С какого процесса начинается формирование покрытия на 

поверхности заготовки при использовании метода вакуумного конденсационного нанесения?  

2. Контрольный вопрос.  Какие вы знаете механизмы роста в процессе получения по-

крытий методом PVD?  

3. Контрольный вопрос. Чем характеризуются зоны поверхностного слоя заготовки, 

подвергнутые фазовым превращениям, при нанесении покрытия диффузионными методами? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.2) 

1. Контрольное задание. Приведите структуру поверхностного слоя после электроэро-

зионного нанесения покрытия. 

2. Контрольное задание. Приведите структуру поверхностного слоя после закалки 

ТВЧ. 

3. Контрольное задание. За счет каких дефектов происходит упрочнение поверхност-

ного слоя после ионной имплантации. 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.3) 

1. Контрольный вопрос. В какую среду подаются необходимые для газотермического 

напыления материалы в виде порошка? 

2. Контрольное задание. От каких параметров процесса в первую очередь зависит 

толщина покрытия при электролитическом нанесении покрытий? 

3. Контрольное задание. Охарактеризуйте кратко процесс нанесения покрытий мето-

дом CVD (одной его разновидности). 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1) 

1. Контрольное задание. Обоснуйте состав износостойкого покрытия, наносимого на 

металлическую заготовку? 

2. Контрольное задание. Обоснуйте метод нанесения коррозионностойкого покрытия 

на деталь из композиционного материала? 

3. Контрольное задание. Обоснуйте состав защитного покрытия, наносимого на дета-

ли, работающие при высоких температурах 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2) 

1. Контрольное задание. Обоснуйте выбор методов подготовки поверхности детали, 

описанных в курсовой работе 

2. Контрольный вопрос. Обоснуйте отказ от альтернативного метода нанесения по-

крытия в курсовой работе 

3. Контрольный вопрос. Какие материалы для покрытий являются альтернативой 

предложенным в курсовой работе? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3) 

1. Контрольный вопрос. Какими методами можно исследовать износостойкость по-

крытия, разработанного в курсовой работе? 

2. Контрольный вопрос. Какими методами можно исследовать равномерность ь по-

крытия, разработанного в курсовой работе? 

3. Контрольный вопрос. Какими методами можно исследовать коррозионную стой-

кость покрытия, разработанного в курсовой работе? 
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Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-5 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-5.1) 

1. Контрольное задание. Сформулируйте поисковый запрос для поиска информации 

по теме курсовой работы  

2. Контрольный задание. Из трех предложенных патентов выберите наиболее подхо-

дящий по теме курсовой работы 

3. Контрольное задание. Используя литературные источники, составьте список авто-

ров, изобретения которых могут быть использованы при рассмотрении темы курсовой рабо-

ты 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-5 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-5.2) 

1. Контрольный вопрос. К какому объекту интеллектуальной собственности относит-

ся техническое решение, предложенное при выполнении курсовой работы? 

2. Контрольный вопрос. Какие элементы курсовой работы являются патентоспособ-

ными?  

3. Контрольный вопрос. На основе какой патентной информации предложены техни-

ческие решения в курсовой работе?  
 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-5 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-5.3) 

1. Контрольное задание. Проведите патентный поиск составов электролитов для хи-

мической металлизации ABS-пластиков. Оформите отчет о поиске 

2. Контрольное задание. Проведите патентный поиск составов PVD-покрытий для 

улучшения трибологических характеристик. Оформите отчет о поиске 

3. Контрольное задание. Проведите патентный поиск конструкций электродов для хи-

мической металлизации ABS-пластиков. Оформите отчет о поиске 

4. Контрольное задание. Проведите патентный поиск составов PVD-покрытий для 

нанесения износостойких покрытий на реактопласты. Оформите отчет о поиске 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.1) 

 

1. Контрольное задание. Составьте план эксперимента по исследованию зависимости 

шероховатости никелевого покрытия, нанесенного методом химической металлизации,  от 

параметров процесса. 

2. Контрольное задание. Составьте план эксперимента по исследованию зависимости 

толщины электролитического покрытия Ni-Co от плотности тока. 

3. Контрольное задание. Составьте план эксперимента по исследованию зависимости 

адгезионных свойств многослойного покрытия Ti-TiN-Ti, нанесенного в вакууме на образец 

из композиционного материала. 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.2) 

1. Контрольное задание. Опишите процедуру поиска информации по теме курсовой 

работы 

2. Контрольный вопрос.  Какие электронные базы данных использованы при поиске 

информации по теме курсовой работы?  

3. Контрольный вопрос. По каким критериям отобраны альтернативные методы нане-

сения покрытий при выполнении курсовой работы? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.3) 



12 

1. Контрольный вопрос. Какие методы нанесения вы предложите для формирования 

износостойкого покрытия на деталь, изготовленную из ABS-пластика? Обоснуйте свой вы-

бор 

2. Контрольный вопрос. По каким критериям осуществляется выбор оборудования 

при нанесении покрытий методами PVD? 

3. Какими методами получают твердые   износостойкие   покрытия, работающие в па-

рах трения? 

 

 

 

 


