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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов). 
 

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные зада-

ния и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные 

контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся плани-

руемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей 

рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установ-

ленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образова-

тельной программы. 

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в 

общей характеристике основной профессиональной образовательной программы. 

 

2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю). 
 

3 семестр 

 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ОПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-3.1) 

 

1. Контрольный вопрос. Состав синтикома. 

2. Контрольный вопрос. Производство синтикома. 

3. Контрольный вопрос.  Испытания синтикома. 

4. Контрольный вопрос. От чего зависит состав синтикома? 

5. Контрольный вопрос. На какой стадии плавки синтиком задается в плавильный аг-

регат? 

6. Контрольный вопрос. Что называют брикетированием? 

7. Контрольный вопрос. Метод изготовления безобжиговых окатышей (процесс 

Гренгколд). 

8. Контрольный вопрос. Классификация металлургических брикетов. 

9. Контрольный вопрос. Состав самовосстанавливающиеся металлургических брике-

тов. 

10. Контрольный вопрос. Наиболее экологически чистая технология брикетирования. 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ОПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-3.2) 

 
1. Контрольный вопрос. Преимущество реолитья. 

2. Контрольный вопрос. Какой процесс называют тиксолитьем?? 

3. Контрольный вопрос. Какие сплавы используют при тиксолитье заготовок? 

4. Контрольный вопрос. Какой процесс называют реолитьем? 

5. Контрольный вопрос. Какие сплавы используют при реолитье заготовок? 

6. Контрольный вопрос. Наномодификаторы для алюминиевых отливок. 

7. Контрольный вопрос. Наномодификаторы для чугунных отливок. 

8. Контрольный вопрос. Преимущества использования наномодификаторов при полу-

чении чугунных отливок. 

9. Контрольный вопрос. Укажите перспективный материал для наномодификаторов 

стали и чугуна по критерию наименьшей стоимости. 

10. Контрольный вопрос. На какой стадии плавки чугуна в печь задаются наномоди-

фикаторы? 
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Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ОПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-3.3) 

 
1. Контрольный вопрос. Что называют брикетированием? 

2. Контрольный вопрос. Метод изготовления безобжиговых окатышей (процесс 

Гренгколд). 

3. Контрольный вопрос. Классификация металлургических брикетов. 

4. Контрольный вопрос. Состав самовосстанавливающиеся металлургических брике-

тов. 

5. Контрольный вопрос. Наиболее экологически чистая технология брикетирования. 

6. Контрольный вопрос. Какие сплавы используют при тиксолитье заготовок? 

7. Контрольный вопрос. Какой процесс называют реолитьем? 

8. Контрольный вопрос. Какие сплавы используют при реолитье заготовок? 

9. Контрольный вопрос. Наномодификаторы для алюминиевых отливок. 

10. Контрольный вопрос. Наномодификаторы для чугунных отливок. 

 

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). 
 

3 семестр 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ОПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-3.1) 

 

1. Контрольный вопрос. Процесс реолитья предполагает: 

1.1. Дополнительную обработку полутвердого тела путем перемешивания сплава при 

кристаллизации. 

1.2. Кристаллизацию расплава под давлением. 

1.3. Обязательное использование модификаторов. 

 

2. Контрольный вопрос. Преимущество реолитья заключается в: 

2.1. Дроблении дендритов на маленькие сферолиты при перемешивании расплава на 

ранних стадиях затвердевания. 

2.2. Усилении неоднородности в распределении ликватов. 

2.3. Получении крупнокристаллитной структуры в отливке. 

 

3. Контрольный вопрос. Укажите не достигаемый при использовании реолитья ре-

зультат. 

3.1. Ограничение по размеру отливок. 

3.2. Уменьшение сложности процесса, то есть возможность не использовать сложные 

системы нагрева заготовок. 

3.3. Отходы при производстве литых изделий могут быть использованы повторно. 

 

4. Контрольный вопрос. Укажите перспективный материал для наномодификаторов 

стали и чугуна по критерию наименьшей стоимости. 

4.1. Углеродные нанотрубки. 

4.2. Фуллерены. 

4.3. Алмазные нанопорошки. 

 

5. Контрольный вопрос. Чем характеризуется тиксотропное состояние сплава? 

5.1. Температурой перехода от твёрдого состояния к жидкому, при которой уменьша-

ется вязкость материала. 
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5.2. Повышенной вязкостью сплава. 

5.3. Повышенной прочностью сплава. 

 

6. Контрольный вопрос. Что представляет собой процесс Гренгколд? 

6.1. Изготовление безобжиговых окатышей. 

6.2. Окускования мелкого железорудного сырья путем его брикетирования под давле-

нием с использованием органических и минеральных связующих. 

6.3. Окускование железорудных материалов спеканием на агломерационных машинах. 

 

7. Контрольный вопрос. Наиболее экологически чистой технологией брикетирования 

является: 

7.1. Брикетирование железосодержащего дисперсного сырья методом вибропрессова-

ния с применением минерального связующего - портландцемента. 

7.2. Окускование железорудных материалов спеканием на агломерационных машинах. 

7.3. Горячее брикетирование. 

 

8. Контрольный вопрос. Состав самовосстанавливающиеся металлургических брике-

тов включает в себя: 

8.1. Железосодержащие материалы и углеродсодержащие компоненты. 

8.2. Восстановленное железо, оксиды железа и флюсующие добавки. 

8.3. Титаносодержащие компоненты. 

 

9. Контрольный вопрос. С какой целью в доменном производстве используют промы-

вочные брикеты? 

9.1. Для удаления гарнисажа. 

9.2. Для наращивания гарниеажа. 

9.3. Для ускорения процесса восстановления оксидов железа. 

 

10. Контрольный вопрос. Технология холодного брикетирования включает в себя 

операции: 

10.1. Прокатки или прессования 

10.2. Нагрева на аглоленте. 

10.3. Высокотемпературного спекания. 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ОПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-3.2) 

 
1. Контрольный вопрос. Применение железококсовых брикетов из металлоотсева при 

производства феррованадия: 

1.1. Снижает расход кокса. 

1.2. Снижает производительность печи. 

1.3. Снижает среднюю температуру по объему печи. 

 

2. Контрольный вопрос. Что включает в себя быстрое прототипирование? 

2.1. Послойное построение физической модели изделия в соответствии с геометрией 

3D модели, разработанной в какой, либо программе трехмерного моделирования. 

2.2. Методы магнитной томографии. 

2.3. Построение 3D модели в CAD системе. 
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3. Контрольный вопрос. Укажите все характерные требования, предъявляемые к 3D 

ювелирным моделям. 

3.1. Учет общей усадки, утяжки изделий связанной с имеющимися в модели больши-

ми поверхностями и исключение разрыва изделий. 

3.2. Учет особенностей операций монтировки, полировки и, в особенности, закрепки. 

3.3. Учет припусков для обработки резанием. 

 

4. Контрольный вопрос. Суспензионное литье – это: 

4.1. Процесс изготовления отливок с использованием суспензионной разливки. 

4.2. Литье в формы, изготовленные с применением суспензий. 

4.3. Процесс электрошлакового литья. 

 

5. Контрольный вопрос. Экзогенная суспензионная разливка представляет собой: 

5.1. Выведение в жидкий металл в процессе разливки микро- и макрохолодильников. 

5.2. Наложение на кристаллизующийся металл внешних воздействий – механических, 

ультразвуковых или электромагнитных. 

5.3. Обработка расплава синтетическими шлаками. 

 

6. Контрольный вопрос. Эндогенная суспензионная разливка представляет собой: 

6.1. Наложение на кристаллизующийся металл внешних воздействий – механических, 

ультразвуковых или электромагнитных. 

6.2. Выведение в жидкий металл в процессе разливки микро- и макрохолодильников. 

6.3. Обработка расплава синтетическими шлаками. 

 

7. Контрольный вопрос. Синтиком – это: 

7.1. Композиционный предварительно подготовленный металлошихтовой материал 

сталеплавильного производства. 

7.2. Новый вид флюса. 

7.3. Металлургический брикет, полученный методом холодного брикетирования. 

 

8. Контрольный вопрос. Металлошихтовой материал с регулируемым окислительно-

восстановительным потенциалом – это: 

8.1. Синтиком. 

8.2. Качественный стальной лом. 

8.3. Агломерат. 

 

9. Контрольный вопрос. Оборудование, используемое при производстве синтикома? 

9.1. Модернизированные чугунно-литейные разливочные машины доменных цехов. 

9.2. Чугунно-литейные разливочные машины доменных цехов. 

9.3. Установки непрерывной разливки стали. 

 

10. Контрольный вопрос. За счет каких физических процессов увеличивается выход 

годного при выплавке стали в ДСП на шихте, содержащий синтиком? 

10.1. За счет окисления углерода кислородом наполнителя и снижения расхода газо-

образного кислорода. 

10.2. За счет окисления углерода и матрицы синтикома газообразным кислородом. 

10.3. За счет снижения расхода электроэнергии на плавку. 
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Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ОПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-3.3) 

 
1. Контрольный вопрос. Какой материал наиболее технологичен при замене в составе 

металлошихты значительного количества стального лома при выплавке стали в ДСП? 

1.1. Синтиком. 

1.2. Металлизированные окатыши. 

1.3. Твердый передельный чугун. 

 

2. Контрольный вопрос. Процесс реолитья предполагает: 

2.1. Дополнительную обработку полутвердого тела путем перемешивания сплава при 

кристаллизации. 

2.2. Кристаллизацию расплава под давлением. 

2.3. Обязательное использование модификаторов. 

 

3. Контрольный вопрос. Преимущество реолитья заключается в: 

3.1. Дроблении дендритов на маленькие сферолиты при перемешивании расплава на 

ранних стадиях затвердевания. 

3.2. Усилении неоднородности в распределении ликватов. 

3.3. Получении крупнокристаллитной структуры в отливке. 

 

4. Контрольный вопрос. Укажите не достигаемый при использовании реолитья ре-

зультат. 

4.1. Ограничение по размеру отливок. 

4.2. Уменьшение сложности процесса, то есть возможность не использовать сложные 

системы нагрева заготовок. 

4.3. Отходы при производстве литых изделий могут быть использованы повторно. 

 

5. Контрольный вопрос. Чем характеризуется тиксотропное состояние сплава? 

5.1. Температурой перехода от твёрдого состояния к жидкому, при которой уменьша-

ется вязкость материала. 

5.2. Повышенной вязкостью сплава. 

5.3. Повышенной прочностью сплава. 

 

6. Контрольный вопрос. Что представляет собой процесс Гренгколд? 

6.1. Изготовление безобжиговых окатышей. 

6.2. Окускования мелкого железорудного сырья путем его брикетирования под давле-

нием с использованием органических и минеральных связующих. 

6.3. Окускование железорудных материалов спеканием на агломерационных машинах. 

 

7. Контрольный вопрос. Наиболее экологически чистой технологией брикетирования 

является: 

7.1. Брикетирование железосодержащего дисперсного сырья методом вибропрессова-

ния с применением минерального связующего - портландцемента. 

7.2. Окускование железорудных материалов спеканием на агломерационных машинах. 

7.3. Горячее брикетирование. 

 

8. Контрольный вопрос. Состав самовосстанавливающиеся металлургических брике-

тов включает в себя: 

8.1. Железосодержащие материалы и углеродсодержащие компоненты. 

8.2. Восстановленное железо, оксиды железа и флюсующие добавки. 

8.3. Титаносодержащие компоненты. 
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9. Контрольный вопрос. С какой целью в доменном производстве используют промы-

вочные брикеты? 

9.1. Для удаления гарнисажа. 

9.2. Для наращивания гарниеажа. 

9.3. Для ускорения процесса восстановления оксидов железа. 

 

10. Контрольный вопрос. Технология холодного брикетирования включает в себя 

операции: 

10.1. Прокатки или прессования 

10.2. Нагрева на аглоленте. 

10.3. Высокотемпературного спекания. 

 


