




3 

1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов) 
 

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные зада-

ния и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные 

контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся плани-

руемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей 

рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установ-

ленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образова-

тельной программы. 

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения  представлены в 

общей характеристике основной профессиональной образовательной программы. 

 

2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1) 

 

1. Методы модификации и химические свойства углеродных нанотрубок. 

2. Электронные наносистемы. 

3. Электронные свойства углеродных нанотрубок. 

4. Супрамолекулярные наноструктуры. Дендримеры. 

5. Механические свойства наноматериалов. 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.1) 

 

1. Адсорбция нанокластеров на подложку и влияние подложки и матричного окружения 

на свойства нанокластеров. 

2. Золь-гель технология. 

3. Углеродные нанотрубки и нановолокна. 

4. Получение углеродных нанотрубок. 

5. В каком методе синтеза нанокомпозитов используется дробление крупных частиц ма-

териала до наноразмеров, затрачивая при этом значительное количество энергии на 

резкое увеличение поверхности раздела твердое тело–жидкость (или газ). 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2) 

 

1. Что происходит при охлаждении кристалла сегнетоэлектрика в электрическом поле? 

2. В каком температурном диапазоне наблюдается эффект восстановления формы в нике-

лиде титана? 

3. Какой вид деформации обеспечивает 100-% восстановление формы? 

4. В чем отличие магнитострикции и механострикции? 

5.Как достигается поляризация сегнетоэлектрических керамик? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.2) 

 

1. Какие наполнители используют для упрочнения композиционных материалов? 
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2.  Какие способы укладки волокна применяются при изготовлении композиционного 

материала? 

3. Получение нанокластеров из коллоидных растворов. 

4. Синтез из газовой фазы нанокластеров. 

5. Осаждение пленок из газовой фазы.   

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3) 

 

1. В чем отличие функциональных и конструкционных материалов?  

2. Функциональные материалы, как элемент интеллектуальных систем.  

3. Использование пьезоэлектрического эффекта в интеллектуальных устройствах.  

4. В каких материалах проявляется сегнетоэлектический эффект7 

5. Какие факторы влияют на величину сегнетоэлектрического эффекта? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.3) 

 

1. Какие композиционные материалы являются изотропными? 

2. Какими свойствами должны обладать компоненты  композиционных материалов? 

3. Какими свойствами обладают бороволокниты? 

4. Какие характеристики материалов матрицы и упрочнителя должны быть одинаковы в 

органоволокнитах? 

5. Какими методами повышают смачивание карбоволокна? 

 

 

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежу-

точного контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1) 

 

1. При каком соотношении компонентов наблюдается память формы в сплавах Ti-Ni? 

2. Какие превращения относятся к мартенситным? 

3. В чем особенности термоупругого мартенситного превращения? 

4.  Каким недостатком обладают «мягкие» пьезокерамики? 

5. Какова природа эффекта памяти формы в никелиде титана? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.1) 

 

1. Какие наполнители используют для упрочнения композиционных материалов? 

2. Какими технологиями получают волокнистые композиционные материалы 

3. Роль поверхности раздела “матрица-волокно”. 

4. Какова основная функция упрочняющей фазы в дисперсно-упрочненных композици-

онных материалах?  

5. В каких композиционных материалах не соблюдается правило смесей для модуля 

упругости? 

 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2) 
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1. Какие параметры структуры влияют на магнитострикцию? 

2. Какие сплавы на основе меди проявляют эффект памяти формы? 

3. Что такое сверхупругость? 

4. Описать поведение никелида титана при механическом нагружении и разгружении 

при температурах чуть выше точки Ак. 

5. О чем свидетельствует малая величина термического гистерезиса мартенситного пре-

вращения? 

 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.2) 

 

1. Методы жидкофазного совмещения при получении волокнистых композиционных 

материалов. 

2. .. Методы твердофазного совмещения при получении волокнистых композиционных 

материалов. 

3. .Какие морфологические типы эвтектик непригодны для создания направленно закри-

сталлизованных композиционных материалов? 

4. Сравните свойства волокнистых композиционных материалов и материалов,, полу-

ченных направленной кристаллизацией.  

5. Методы получения слоистых композиционных материалов. 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3) 

 

1. Материалы с сильным магнитострикционным эффектом и их использование в интел-

лектуальных изделиях. 

2. Функциональные медицинские материалы, основные тенденции их развития. 

3. Использование сплавов с памятью формы в качестве элементов механических приводов 

в интеллектуальных системах. 

4. К какому типу фазовых превращений относится пьезоэлектрический переход? 

5. Как влияет механическое напряжение на сегнетоэлектрик? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.3) 

 

1. Принципы выбора материалов матрицы и наполнителя в композиционных материа-

лах разных типов. 

2. При каком расположении волокон достигается максимальная прочность волокнисто-

го композиционного материала? 

3. Что представляет собой упрочняющая фаза в дисперсно-упрочненных композицион-

ных материалах?. 

4. Что такое удельный модуль упругости композиционных материалов и как его рас-

считать? 

5. Какой вид матрицы используют  для дисперсно-упрочненных композиционных ма-

териалов? 

 

4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по 

дисциплине (модулю) 
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Выполнение курсовой работы (проекта) по дисциплине (модулю) не предусмотрено основ-

ной профессиональной образовательной программой 


