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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов) 
 

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные зада-

ния и вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Материаловедение и ТКМ». 

Указанные контрольные задания и  вопросы позволяют оценить достижение обучающимся 

планируемых результатов обучения по дисциплине «Материаловедение и ТКМ», установ-

ленных в соответствующей рабочей программе дисциплины «Материаловедение и ТКМ», а 

также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характе-

ристике основной профессиональной образовательной программы. 

Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
 

Перечень контрольных заданий и вопросов для оценки сформированности компетен-

ции ОПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-1.3) 

            1.Локализованное искажение кристаллической решетки, вызванное наличием в ней 

«лишней» атомной полуплоскости или экстраплоскости называется: 

а-краевая дислокация,  б-винтовая дислокация,  в-вакансия 

          2.Расстояние между  центрами ближайших атомов в элементарной ячейке называют 

а- периодом решетки  б-координационным числом   в-индексом плоскости 

          3.В результате какого превращения атомы кристаллического тела, имеющие решетку 

одного типа, перестраиваются таким образом, что получается решетка другого типа? 

а-фазового превращения   б-полиморфного превращения    в-магнитного превращения 

г-мартенситного превращения 

         4.Деформация, влияние которой на форму, структуру и свойства тела полностью исче-

зает после прекращения действия внешних сил называется 

а-пластическая   б-упругая   в-механическая 

         5. Напишите формулу, по которой можно определить количество фаз  в конкретной 

точке сплава. 

 
 

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Перечень контрольных заданий и вопросов для оценки сформированности компетен-

ции ОПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-1.3) 

1. Какой вид термообработки  подразумевает  охлаждение деталей на воздухе после нагрева 

выше линий фазовый превращений? а- отпуск   б- нормализация  в-отжиг 

 

2 .Для какого класса стали важным является параметр красностойкости? 

а-штамповые   б- цементуемые  в-инструментальные  г-быстрорежущие 

 

3. Какой вид отпуска применяют для быстрорежущих сталей? а-высокий  б- низкий   в-средний 

 

4. Если при разрушении металла трещина распространяется по границам зерен, то такое раз-

рушение называют а-транскристаллитным  б-интеркристаллитным  в-кристаллическим 
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5. Сталь подвергалась закалке и последующему отпуску. Из каких последующих превращений 

складывается этот процесс? а-П→ А;  б- А   →  М, М→  продукты распада;  в- П →  А, А  →   

М, М →  продукт распада. 

 

 

4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по 

дисциплине (модулю) 

(выполнение курсовой работы (проекта) по дисциплине не предусмотрено ос-

новной профессиональной образовательной программой) 

 


